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Introduction
Ce me´moire de the`se a pour sujet l’amorc¸age de fissures sous sollicitations cycliques multiaxiales dans
un mate´riau e´lastome`re charge´ : le caoutchouc naturel. On utilisera e´galement l’abre´viation N.R.
(Natural Rubber) pour qualifier le mate´riau. Au cours de cette introduction, nous replacerons l’e´tude
dans le cadre industriel puis scientifique avant de pre´senter chacun des six chapitres du manuscrit.
Contexte industriel
Ce sont pre`s de 5 millions de tonnes de caoutchouc naturel et 10 millions de tonnes de caoutchouc
synthe´tique qui sont consomme´s mondialement chaque anne´e. Le caoutchouc naturel couvre de
vastes champs d’application, depuis l’isolation (joints divers) jusqu’aux transports (automobile,
ae´ronautique...) en passant par les loisirs et le baˆtiment (syste`mes anti-sismique).
Cette e´tude a e´te´ mene´e en rapport avec l’industrie automobile et plus particulie`rement avec le
de´partement antivibratoire automobile de la socie´te´ PAULSTRA Antivibratoire (Chaˆteaudun,28). Les
exigences croissantes des consommateurs que nous sommes en terme de confort, d’insonorisation et de
durabilite´, ame`nent les constructeurs, et par conse´quent les e´quipementiers, a` de´velopper des syste`mes
toujours plus performants. Pour exemple, les supports moteur cylindriques des anne´es soixante ont
maintenant laisse´ la place a` des pie`ces aux ge´ome´tries complexes, inte´grant les derniers de´veloppements
des syste`mes de controˆle e´lectronique.
La dure´e de vie des pie`ces en service reste une des proble´matiques essentielles des caoutchoutiers. Une
pre´ce´dente e´tude [1] a fourni une solution dans le cas de chargements uniaxiaux. Or les chargements
multiaxiaux sont plus fre´quemment rencontre´s en service. La de´termination de la dure´e de vie des
pie`ces est alors obtenue par un processus long et couˆteux, d’allers et retours entre le laboratoire d’essais
et le bureau d’e´tude.
L’objectif de cette e´tude est de proposer un outil nume´rique de pre´vision de la dure´e de vie applicable
aux chargements multiaxiaux et suffisamment pre´cis pour limiter au maximum le nombre d’ite´rations
ne´cessaire a` l’obtention du design final de la pie`ce.
Contexte scientifique et de´marche adopte´e
Une grande partie des e´tudes sur les e´lastome`res raporte´es dans la litte´rature sont relatives a` la
physico-chimie du mate´riau. Les auteurs traitent de l’influence des charges, de la vulcanisation,
des adjuvants et des effets de l’environnement sur certaines proprie´te´s me´caniques particulie`res du
mate´riau (de´formation a` rupture, rigidite´...). L’e´tablissement de lois de comportement dans le
cadre des grandes de´formations en pre´sence de fortes non-line´arite´s constitue e´galement un des axes
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principaux d’e´tude.
Dans le domaine de la fatigue, la plupart des e´tudes portent sur l’e´tablissement de lois de
propagation. La nature exacte des me´canismes implique´s dans les processus d’amorc¸age et de
propagation de fissure sous sollicitations cycliques est plus rarement discute´e. Si l’endurance des
mate´riaux e´lastome`res soule`ve un inte´reˆt grandissant, il n’existe que peu d’e´tudes quantitatives dans
la litte´rature. De plus, les mode`les de pre´vision de dure´e de vie sont quant a` eux quasi inexistants.
L’e´tude mene´e pre´ce´demment par N.Andre´ [1] a permis d’e´tablir un mode`le de pre´vision de la dure´e
de vie sous sollicitations cycliques uniaxiales. Nous souhaitons, a` travers cette e´tude, proposer un
crite`re d’amorc¸age sous chargement cyclique multiaxial non proportionnel.
Nous de´buterons ce manuscrit par une pre´sentation du mate´riau de l’e´tude afin de familiariser le
lecteur avec les mate´riaux e´lastome`res. Apre`s un rappel du contexte historique sur l’introduction
du caoutchouc dans l’industrie moderne, les proce´de´s d’e´laboration ainsi que les caracte´ristiques
microstructurales du mate´riau seront pre´sente´s. Enfin, nous pre´senterons une e´tude par diffraction X
de la cristallisation du NR sous chargement monotone de traction. L’effet de sollicitations cycliques
sur le me´canisme de transformation de phase sera e´galement aborde´.
Le second chapitre pre´sente les mate´riels expe´rimentaux utilise´s ainsi que l’ensemble des re´sultats des
essais de fatigue sous forme de tableaux re´capitulatifs. Une synthe`se des observations faites au cours
des essais sur l’e´volution macroscopique de l’endommagement est pre´sente´e.
L’e´tablissement d’un crite`re de fatigue pertinent ne´cessite la compre´hension des me´canismes
d’amorc¸age a` l’e´chelle sub-millime´trique. Aussi, le troisie`me chapitre est consacre´ a` l’e´tude des
me´canismes d’endommagement. Les re´sultats d’essais de traction in− situ au M.E.B. sont pre´sente´s.
Ils permettent d’identifier les diffe´rents me´canismes d’endommagement rencontre´s dans notre mate´riau.
Nous aborderons ensuite le cas des sollicitations cycliques a` travers l’observation de fissures de fatigue
au stade de l’amorc¸age. Les re´sultats sont pre´sente´s en termes de me´canismes d’amorc¸age et de
propagation. L’orientation des fissures pour chaque mode de sollicitation est e´tudie´e et mise en
relation avec le chargement local. Ce chapitre est essentiel a` la compre´hension du mode`le de fatigue
pre´sente´ chapitre six.
Le chapitre quatre traite du comportement me´canique du mate´riau. Il pose le cadre the´orique
des grandes de´formations et donne la loi de comportement choisie pour notre mate´riau. Apre`s
identification, les courbes de chargement expe´rimentales et nume´riques seront compare´es pour les
diffe´rents modes de sollicitation.
L’aspect mode´lisation de l’e´tude est aborde´ au chapitre cinq. Apre`s une e´tude bibliographique,
le crite`re uniaxial propose´ par N.Andre´ [?] est introduit. Exprime´ en terme de contrainte, le crite`re
uniaxial se base sur une repre´sentation graphique de type diagramme de Haigh a` deux parame`tres
(amplitude de contrainte et contrainte moyenne). Ce crite`re est identifie´ en ajoutant nos re´sultats
d’essais uniaxiaux a` la base de donne´es obtenue par l’auteur pre´-cite´. Une proce´dure d’optimisation
base´e sur l’utilisation d’algorithmes ge´ne´tiques est pre´sente´e.
Le chapitre six est consacre´ a` l’obtention d’un crite`re multiaxial. Le crite`re uniaxial est e´tendu
aux chargements multiaxiaux en introduisant les invariants du tenseur des contraintes. L’ade´quation
du crite`re aux essais multiaxiaux est teste´e en comparant les dure´es de vie expe´rimentales aux dure´es
de vies calcule´es. Les re´sultats obtenus nous ame`nent a` proposer une nouvelle approche, base´e sur
la de´termination d’un plan critique sur lequel les variables me´caniques pertinentes seront calcule´es.
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L’accent est mis sur les caracte´ristiques associe´es aux grandes de´formations. Le crite`re est imple´mente´
dans le code de calcul puis identifie´ sur les essais uniaxiaux. L’orientation des fissures, la localisation
de l’amorc¸age ainsi que le nombre de cycles a` l’amorc¸age pre´vu par le crite`re sont compare´s a` ceux
obtenus expe´rimentalement.
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Chapitre -I-
Mate´riau de l’e´tude
L’objectif de ce chapitre est de pre´senter le mate´riau de l’e´tude. La premie`re partie concerne la
description microstructurale des mate´riaux e´lastome`res en ge´ne´ral et la composition chimique de notre
mate´riau en particulier.
Apre`s une description rapide du comportement me´canique des caoutchoucs naturels, une e´tude par
diffraction X de la cristallisation sous de´formation (traction monotone) est propose´e. Des re´sultats
d’essais cycliques avec de´charges partielles sont pre´sente´s. Ils permettent d’identifier l’effet de
sollicitations cycliques sur les transformations microstructurales.
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I.1 Ge´ne´ralite´s
I.1.1 Origines ge´ographiques
Le caoutchouc naturel est extrait de l’Hevea Brasilinsis dont l’exploitation est principalement localise´e
dans les foreˆts humides d’Amazonie. Hautes tempe´ratures, humidite´, importantes pre´cipitations
et basses latitudes, indispensables a` sa culture, re´duisent conside´rablement le nombre de pays
potentiellement producteurs. On retiendra parmi les principaux lieux d’exploitation : la Malaisie,
l’Indone´sie, l’Asie du sud–est, l’Afrique de l’ouest, l’Ame´rique du sud et centrale. La Tha¨ılande est
devenue un des plus gros producteurs avec, en 1993, 1.5 millions de tonnes et 30% du marche´ mondial.
I.1.2 Le caoutchouc naturel : bref historique
C’est la de´couverte du nouveau monde qui introduit le caoutchouc en Europe. Celui–ci est cependant
connu des indiens depuis longtemps. Le terme caoutchouc tire ses origines du mot indien ”caa–o–
chu” qui signifie ”l’arbre qui pleure”. L’image du latex (dispersion collo¨ıdale de caoutchouc dans une
solution aqueuse) coulant de l’arbre a e´te´ associe´e par de nombreuses civilisations au sang coulant d’un
corp humain blesse´, d’ou` son caracte`re sacre´ chez les Incas, les Mayas, les Olme`ques et les Azte`ques. En
dehors des pratiques religieuses, le caoutchouc posse´dait de nombreuses vertus the´rapeutiques (toux
chronique, maux de dents) et e´te´ utilise´ pour la fabrication d’objets courants obtenus par moulage sur
argile (bouteilles, seringues, bottes). Toutes ces connaissances furent perdues lors de la de´couverte du
nouveau monde par Christophe Colomb.
Les premie`res applications du caoutchouc en Europe voient le jour en 1735, lorsque Charles Marie de
La Condamine rede´couvre, lors d’un tour du monde, la substance e´lastique dont il francise le nom:
”caoutchouc”. Il en expe´die un e´chantillon a` l’Acade´mie des sciences de Paris. Graˆce au latex, il
cre´e parapluie, bouteilles et seringues. En 1791, Peal de´pose le premier brevet relatif au caoutchouc :
l’imperme´abilisation des veˆtements. Faraday est le premier a` de´terminer le rapport carbone/hydroge`ne
C10H16 du caoutchouc brut. Des analyses plus pre´cises confirmeront cette formule : (C5H8)n.
Au de´but du XIX ieme sie`cle, la premie`re fabrique de caoutchouc est cre´e´e a` Paris. Elle produit des
bandes pour jarretie`res et bretelles mais qui ont pour inconve´nient de devenir poisseuses par temps
chaud et cassantes par temps froid. L’origine de la manufacture de Michelin date de 1830 avec la
construction d’un atelier de confection de balles pour enfants. Neuf ans plus tard, son futur rival
ame´ricain Goodyear s’aperc¸oit de l’action de la chaleur sur un me´lange ” caoutchouc/soufre ”. Un
Maintient a` 150◦C durant 45 minutes permet de fixer l’e´lasticite´ de la gomme tout en supprimant
son adhe´sivite´. Hancock de´posera un brevet nommant ce proce´de´ vulcanisation. C’est en 1888 que
voit le jour l’industrie la plus consommatrice de caoutchouc : celle du pneumatique. Les bicyclettes
sont les premie`res a` profiter des pneumatiques de´veloppe´s par John Dunolp et les fre`res Michelin
qui e´quiperont tre`s rapidement tous les types de ve´hicules. Les deux guerres mondiales ont eu
pour conse´quence d’e´tendre les zones de production vers d’autres plantations que celles de l’Hevea
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(afin d’e´viter les manques d’approvisionnement) mais e´galement de de´velopper les recherches vers des
caoutchoucs synthe´tiques. Entre 1941 et 1945, la production de SBR (Styre`ne Butadie`ne Rubber)
passe de 230 a` 731000 tonnes. Les deux chocs pe´troliers de 1973 et 1979 vinrent donner un coup
d’arreˆt au de´veloppement exponentiel des caoutchoucs synthe´tiques (une hausse de 10% du prix du
baril donnant une hausse de l’ordre de 5% sur celui du SBR). Il s’ensuit un veritable regain d’inte´reˆt
pour le caoutchouc naturel et de nouvelles opportunite´s commerciales et technologiques.
I.1.3 Applications
Les caoutchoucs ont pour particularite´ de supporter de tre`s grandes de´formations ( de l’ordre de 600%
) tout en conservant un comportement e´lastique en traction comme en compression. Ils pre´sentent
e´galement de tre`s bonnes proprie´te´s en terme de re´sistance a` l’abrasion et aux agressions chimiques,
d’imperme´abilite´ a` l’air et a` l’eau, ceci dans une gamme de tempe´rature allant de −50◦C a` 150◦C.
L’ensemble de ces proprie´te´s en font le candidat ide´al dans bon nombre d’applications. Si le principal
domaine d’utilisation en termes de volume reste le pneumatique avec environ 60% de la production,
le domaine de l’anti–vibratoire utilise largement les caoutchoucs. Les laboratoires de recherche et
developpement industriels ont mis au point des syste`mes anti–vibratoires de haute technologie comme
par exemple les supports moteurs hydrauliques de´veloppe´s par le partenaire industriel de notre e´tude,
PAULSTRA–HUTCHINSON. Des secteurs tels que l’ae´ronautique, font appel aux caoutchoucs pour
assurer des liaisons a` grands nombres de degre´s de liberte´s entre pie`ces me´talliques.
I.2 Process d’e´laboration
I.2.1 De l’arbre a` la gomme
Le caoutchouc naturel est obtenu a` partir du latex, lui-meˆme extrait de l’Hevea brasiliensis. Il
s’agit d’un liquide blanc et laiteux, obtenu par la me´thode dite du ”tapping” qui consiste a` re´aliser
quotidiennement des saigne´es profondes de l’e´corce dans la zone des canaux laticife`res. Avant
coagulation, le latex coule des incisions pendant quelques heures.
L’extraction du caoutchouc du latex (suspension aqueuse de particules de caoutchouc repre´sentant en
moyenne de 37 % en volume) est re´alise´e par coagulation a` l’aide d’une solution acide. On obtient
ainsi une masse spongieuse qui est lamine´e, lave´e (e´limination des protides, glucides, lipides et autres
constituants du latex) et se´che´e en plaques. Ces plaques au comportement fortement plastique sont
ensuite envoye´es aux diffe´rents pays manufacturiers. Environ 10% du caoutchouc est vendu comme
latex concentre´.
I.2.2 Le me´langeage
L’ope´ration de me´langeage a pour but d’incorporer a` la gomme crue l’ensemble des additifs qui vont
confe´rer au produit fini ses proprie´te´s me´caniques et chimiques. Les additifs sont donc de´termine´s en
fonction de l’application future du mate´riau.
I.2.3 La mise en forme
Une fois le me´lange obtenu celui–ci est mis en forme avant l’ope´ration de vulcanisation. Les proce´de´s
couramment utilise´s sont :
• le moulage : diffe´rents modes de moulage existent (compression, transfert et injection). C’est le
proce´de´ de moulage par injection qui a e´te´ utilise´ par PAULSTRA pour la mise en forme de nos
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e´prouvettes. Les teˆtes d’amarrage me´talliques sont pre´–enduites d’un de´poˆt e´lastome`re chlore´
d’une quinzaine de microns puis place´s dans les moules avant injection. La pre´sence de ce de´poˆt
assure une adhe´sion parfaite entre les teˆtes me´talliques et l’e´lastome`re injecte´.
• l’extrusion : proce´de´ utilise´ pour l’obtention de profile´s.
• le calandrage : le calandrage s’apparente tout a` fait au laminage des me´tallurgistes. Il permet
d’obtenir des plaques minces d’une e´paisseur de l’ordre de quelques millime`tres. Cette technique
permet d’enduire de caoutchouc textiles et nappes me´talliques utilise´es par exemple dans les
pneumatiques. Les plaques utilise´es lors de cette e´tude ont e´te´ obtenues par cette technique.
I.2.4 La vulcanisation
Pour finir, l’ope´ration qui va donner a` l’e´lastome`re la plupart de ses proprie´te´s finales : la vulcanisation.
A l’e´tat cru, le caoutchouc ne pre´sente pas de liaisons fortes entre chaˆınes. A haute tempe´rature (ie.
loin de la tempe´rature de transition vitreuse), les chaˆınes glissent librement les unes par rapport aux
autres et l’e´chantillon, soumis a` une contrainte, se de´forme librement. Une fois la contrainte relaˆche´e,
le retour de l’e´chantillon a` sa forme initiale ne´cessite un temps infini. Le but de la vulcanisation
est de cre´er des liaisons covalentes fortes entre les chaˆınes macromole´culaires, cre´ant ainsi un re´seau
tridimensionnel. Cette ope´ration confe`re a` l’e´lastome`re une tre`s forte e´lasticite´. Le nombre de liaisons
cre´e´es (taux de re´ticulation) pilote le comportement global du mate´riau. Des taux de re´ticulation
tre`s e´leve´s permettent d’obtenir des mate´riaux a` tre`s haut module comme les durome`res (e´bonite).
L’influence du taux de re´ticulation sur les proprie´te´s me´canique est re´sume´ figure I.1.
Figure I.1 : Taux de re´ticulation et proprie´te´s me´caniques [1].
Les diffe´rents types de liaisons obtenus par vulcanisation au soufre sont donne´es figure I.2. Dans
notre cas la majeure partie des ponts sont de nature di– et polysulfures.
S S2 Sx S S Sx Sx SxH S
Accl.
Figure I.2 : Liaisons obtenues apre`s re´ticulation [2].
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Actuellement le principal agent de re´ticulation utilise´ est le soufre. Cependant, la re´ticulation par
le soufre seul ne permet pas de re´pondre aux exigences de productivite´ actuelles. Pour cette raison,
on fait appel a` des acce´le´rateurs, essentiellement organiques tels que les dithiocarbamates, thiurames,
thiazoles ou autres sulfe´namides. Les acce´le´rateurs, outre la diminution du temps de vulcanisation,
permettent de limiter la quantite´ de soufre introduite, d’augmenter la stabilite´ dans le temps et de
diminuer la tempe´rature de vulcanisation autorisant ainsi l’utilisation d’une multitude de pigments
de coloration. De plus, la combinaison de certains de ces acce´le´rateurs permet de de´cupler l’effet de
chacun d’eux pris individuellement. En ge´ne´ral, les acce´le´rateurs ne´cessitent l’adjonction d’oxydes
pour de´velopper toute leur activite´. L’activateur le plus couramment rencontre´, car le plus efficace
est l’oxyde de zinc ZnO. La solubilite´ naturelle tre`s faible de l’oxyde de zinc dans les e´lastome`res est
ame´liore´e par l’adjonction d’acides gras.
I.3 Structure composition et proprie´te´s chimiques
I.3.1 Une structure de chaˆınes
Le caoutchouc naturel issu de l’Hevea est constitue´ a` 99.9% de polyisopre`ne line´aire cis-1,4. Les deux
types de conformation cis et trans sont repre´sente´s figure I.3. La conformation conditionne largement
les proprie´te´s me´caniques. Certains caoutchoucs tels que le Gutta percha pre´sentent des conformations
principalement trans et des proprie´te´s radicalement diffe´rentes de celles de notre mate´riau. Une tre`s
faible proportion de chaˆınes pre´sentant cette conformation (de l’ordre de quelques pour-cent) suffit a`
modifier comple`tement le comportement du mate´riau.
Figure I.3 : Configurations cis- et trans-
En fonction du polyisopre`ne conside´re´, le poids mole´culaire moyen varie de 200000 a` 400000, ce
qui correspond a` un nombre de monome`res compris entre 3000 et 5000. La figure I.3 repre´sente cette
unite´ isopre`ne. La double liaison ainsi que le groupe α–methyl constituent des groupes re´actifs pour
la re´action de vulcanisation avec le soufre. Cette double liaison est e´galement un site privile´gie´ pour
d’autres types de re´actions par exemple avec l’oxyge`ne et l’ozone lors des processus de de´gradation.
On pourra se reporter au chapitre 10.3.2 de [2] pour plus de pre´cisions sur la re´activite´ chimique du
caoutchouc naturel.
A l’e´chelle supramole´culaire, le mate´riau doit eˆtre vu comme un encheveˆtrement de chaˆınes
polyisopre`nes. Chaque chaˆıne prise individuellement adopte une configuration de pelote statistique
dans laquelle on ne distingue aucun ordre a` grande e´chelle. Les pelotes correspondant a` des chaˆınes
voisines sont e´troitement imbrique´es et encheveˆtre´es. On qualifiera cette structure d’e´tat amorphe par
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opposition a` l’e´tat cristallin. Le caoutchouc naturel peut cependant pre´senter une forme cristalline sous
l’effet de la tempe´rature (≤ −20◦) ou de la de´formation. C’est cette seconde forme de cristallisation qui
nous inte´ressera plus particulie`rement au chapitre I.5 . Elle est principalement due a` la ste´re´ore´gularite´
du caoutchouc naturel (succession de configurations de types cis). Les interactions entre ces chaˆınes
peuvent eˆtre physique (encheveˆtrements), covalentes (quelques centaines de kJ/mol), par ponts
hydroge`ne (quelques dizaines de kJ/mol) ou de type Van der Waals (quelques kJ/mol). En plus
de ces interactions, les polyme`res posse´dant des groupements ou atomes e´lectrone´gatifs de´veloppent
des interactions fortes entre dipoles permanents.
I.3.2 La classe des e´lastome`res
La figure I.4 repre´sente l’e´volution du module e´lastique avec la tempe´rature. On y voit apparaˆıtre
une donne´e essentielle du monde des polyme`res : la tempe´rature de transition vitreuse (Tg). Elle
repre´sente la tempe´rature en-dessous de laquelle l’agitation thermique ne permet pas aux chaˆınes de
surmonter les interactions entre leurs segments. La transition vitreuse (transition du 2 e`me ordre)
marque le passage d’un e´tat d’e´quilible (vitreux) a` un e´tat hors e´quilibre (amorphe). Tg est fortement







Figure I.4 : Evolution du module avec la tempe´rature [3]
A la diffe´rence des plastome`res, la tempe´rature de transition vitreuse des e´lastome`res est
syste´matiquement infe´rieure a` la tempe´rature ambiante. Au dessus de Tg les plastome`res pre´sentent
une forte chute de raideur. Les e´lastome`res pre´sentent e´galement un fort adoucissement au passage de
Tg mais conservent une valeur assez importante du module. Il s’agit du plateau caoutchoutique.
Sa longueur augmente avec la masse mole´culaire. Pour certains e´lastome`res (non vulcanise´s) la
fin du plateau est marque´e par une nouvelle chute du module associe´e a` la rupture des jonctions
physiques ge´ne´ralement appele´e transition liquide-liquide Tll. On nomme ces mate´riaux e´lastome`res
thermoplastiques. Pour les e´lastome`res vulcanise´s le module reste e´leve´ jusqu’a` atteindre la
tempe´rature de de´composition. Pour qualifier un e´lastome`re, on peut citer les diffe´rents points suivants:
• Il doit eˆtre capable de subir de tre`s fortes de´formations (plusieurs centaines de pour-cent) sous
de relativement faibles contraintes, sans rompre.
• Apre`s relaˆchement de l’effort, le mate´riau retrouve imme´diatement sa forme initiale (i.e. le
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mate´riau ne pre´sente pas de comportement visqueux. Nous verrons par la suite les limites de
cette approche).
• Le processus de de´formation est quasi iso–volume.
I.3.3 Les additifs : roˆles et effets
a) Les charges
De la meˆme manie`re que la vulcanisation, l’adjonction de charges conditionne les proprie´te´s de
l’e´lastome`re. Les charges ont pour effet d’ame´liorer de nombreuses proprie´te´s me´caniques (contrainte
a` rupture, re´sistance a` l’abrasion) et chimiques (vieillissement). L’utilisation d’un seul type de charge
ne permettant pas d’optimiser l’ensemble des caracte´ristiques, des charges de diffe´rentes natures sont
utilise´es, leur choix et leur proportion faisant largement partie du savoir-faire des caoutchoutiers.
Malgre´ de nombreuses investigations sur le roˆle des charges dans les vulcanisats [4], [5], le me´canisme
pre´cis du renforcement n’est pas comple`tement identifie´. On e´voque ge´ne´ralement l’action des forces
d’adhe´sion entre les charges et la matrice qui re´duisent la mobilite´ des macromole´cules. La nature de
ces liaisons va d’interactions de type Van Der Waals (liaisons faibles) a` des liaisons de type covalentes
(liaisons fortes).
Les charges peuvent eˆtre classe´es en deux cate´gories distinctes: les charges actives et les charges
inactives. Les charges actives ont, par opposition aux inactives, un effet renforc¸ant marque´ sur le
comportement du vulcanisat. Elles permettent e´galement d’augmenter la viscosite´ du me´lange avant
vulcanisation (processabilite´). L’activite´ de la charge est fonction de la composition chimique de sa
surface spe´cifique et de sa structure mais e´galement de la re´activite´ de l’e´lastome`re.
Parmi les charges les plus couramment utilise´es, on pourra citer les noirs de carbone qui confe`rent a`
l’e´lastome`re sa couleur noire et bien d’autres proprie´te´s que nous de´taillerons par la suite, les silices, les
silicates de calcium et d’aluminium, le kaolin, le carbonate de calcium et les oxydes me´talliques. Les
plus actifs d’entre eux sont les noirs de carbone et les silices obtenues par pre´cipitation ou pyroge´ne`se.
Les charges inactives sont :
• Carbonates de calcium : utilise´s pour ame´liorer la processabilite´.
• Kaolins : utilise´s comme ”extenders”.
• Oxyde de zinc : son roˆle a e´te´ e´voque´ lors de l’ope´ration de vulcanisation.
• Les talcs : ils modifient la perme´abilite´ de l’e´lastome`re, en ge´ne´ral aux de´pens des proprie´te´s
me´caniques.
b) Les noirs de carbone : un cas particulier
En 1912, S.C. Mote (India-Rubber) met en e´vidence une forte ame´lioration des proprie´te´s d’abrasion
des vulcanisats par l’adjonction de noirs de carbone (ndc) par rapport aux autres types de charges.
Leur utilisation se ge´ne´ralise alors dans l’industrie des e´lastome`res. Le renforcement par le noir de
carbone est un sujet ou` de nombreuses questions restent encore pose´es.
La nature des interactions entre les ndc et la gomme est mixte : Van der Waals (adsorption) et
covalentes [6]. Les liaisons covalentes sont issues de re´actions entre des groupes fonctionnels ou des
sites actifs a` la surface des ndc et les radicaux obtenus par cission des chaˆınes macromole´culaires lors
de la mise en forme. Les liaisons de type Van der Waals permettent des me´canismes de glissement de
chaˆınes tels que celui propose´ par Dannenberg [7] que nous de´taillerons par la suite.
A l’image de Harwood [8] qui affirme que ”...in rubbers that show hysteresis strongly, only a small
proportion of the applied energy is available to propagate flaws”, le renforcement des e´lastome`res a
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souvent e´te´ associe´ a` l’existence d’un me´canisme de dissipation. Payne et Whittaker [9] montrent que
l’e´nergie dissipe´e augmente avec la teneur en noirs de carbone.
L’ame´lioration de la re´sistance a` la propagation de fissure par l’ajout de noirs de carbone a e´te´ e´tudie´e
par de nombreux auteurs. Cet effet se traduit par le de´veloppement de propagation sinueuse encore
appele´e ”knotty tearing”.
Les noirs de carbone posse`dent de nombreuses proprie´te´s qu’il serait impossible de re´sumer ici sans y
consacrer une part importante du manuscrit, ce qui, vis a` vis des objectifs de l’e´tude, ne nous paraˆıt
pas justifie´. On pourra cependant se reporter a` la revue tre`s comple`te de Zvi Rigbi [10] sur le roˆle des
ndc sur le renforcement du caoutchouc naturel et des vulcanisats en ge´ne´ral.
c) Les plastifiants
Leur action consiste d’une part a` assister les mouvements micro- et macro-Browniens (plastifiants
primaires) et d’autre part a` faciliter le glissement entre les chaˆınes par lubrification (plastifiants
secondaires). Ils facilitent l’ensemble des ope´rations de mise en forme et de me´langeage. Ils s’agit
ge´ne´ralement soit d’huile mine´rale, soit de produits d’origine animale soit de produits de synthe`se.
d) Les agents de protection
Les agents de protection ont pour but d’e´viter toute de´gradation pre´mature´e de l’e´lastome`re. Les
principaux acteurs du vieillissement sont l’oxyge`ne et l’ozone. Leur action modifie largement les
proprie´te´s de l’e´lastome`re, tant du point de vue des caracte´ristiques me´caniques sous sollicitations
quasi–statiques (module, allongement a` rupture, ...) que dynamiques (re´sistance a` la propagation,
a` l’abrasion, ...). On pourra se reporter au tableau XI (p413) de [3] pour une vue d’ensemble des
antioxydant et antiozonants utilise´s. Ils ont pour but d’assurer la protection de l’e´lastome`re en fixant
plus rapidement l’oxyge`ne et l’ozone que ne peut le faire l’e´lastome`re lui-meˆme. Une autre forme de
de´gradation peut apparaˆıtre : celle due aux ultra–violets. Les noirs de carbone, de´ja` pre´sents dans
notre me´lange, jouent parfaitement le roˆle d’anti-uv.
Remarque: Les cine´tiques d’oxydation sont largement de´pendantes des conditions d’utilisation
(tempe´rature, nature du milieu,..) et de stockage du mate´riau. Pour cette raison toutes nos e´prouvettes
sont conserve´es a` l’abri de la lumie`re et a` tempe´rature controˆle´e (22◦C). La comparaison des courbes
contrainte–de´formation entre nos e´prouvettes et celles de N. Andre´ n’ont pas mis en e´vidence de
diffe´rences significatives. L’ensemble des essais de fatigue sont re´alise´s a` tempe´rature ambiante, en
absence d’atmosphe`re particulie`rement agressive et pour des dure´es maximales de 30 jours. Par
conse´quent, nous ne prendrons en compte aucun phe´nome`ne de vieillissement dans la
mode´lisation de la dure´e de vie en fatigue.
I.3.4 Composition chimique
La composition du mate´riau est donne´e tableau I.1.
On retrouve, dans ce tableau, l’ensemble des e´le´ments e´voque´s pre´ce´demment. Il y apparaˆıt deux
grades de noirs de carbones : le N330 et N772. Ils ont e´te´ choisis par PAULSTRA dans le but d’obtenir
un renfort non-dissipatif. Le N772 permet d’obtenir un bon module dynamique de par sa structure1
e´leve´e alors que la petite taille du N330 assure le renforcement sans occasionner de trop fortes frictions
internes.
Afin de poursuivre dans la description du mate´riau, des analyses a` la microsonde de CASTAING sont
1On entend par structure, la forme des aggre´gats. Plus leur forme s’e´carte d’une forme sphe´rique, plus la structure
est e´leve´e (i.e. plus la structure de l’aggre´gat est branchee´).
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Gomme 100
Oxyde de zinc 10 a` 20 Acide ste´arique 1
Acce´le´rateurs 1 a` 2 Agents de protection 1 a` 2
Noirs de carbone N772 20 Noirs de carbone N330 3
Soufre ≥ 2 Plastifiants 5
Tableau I.1 : Composition massique du NR en partie en masse pour cent parties d’e´lastome`re (pce).
pre´sente´es figure I.5. Les e´chantillons analyse´s sont pre´leve´s a` partir des e´prouvettes de fatigue. Ce
type d’analyse ne´cessitant des surfaces parfaitement planes, les analyses sont re´alise´es sur des surface
obtenues par de´coupe au microtome cryoge´nique a` des tempe´ratures de l’ordre de −100◦C.
On remarque en premier lieu l’homoge´ne´ite´ de re´partition en soufre qui laisse supposer un taux
de re´ticulation e´galement homoge`ne. On peut e´galement eˆtre rassure´ quant a` la qualite´ du me´lange
et donc de l’homoge´ne´ite´ des proprie´te´s me´caniques. La pre´sence simultane´e de zinc et d’oxyge`ne
met en e´vidence l’existence de particules d’oxyde de zinc comme indique´ dans la composition. Ces
particules ont des tailles de l’ordre d’une dizaine de microns. La pre´sence conjugue´e de silicium et
d’oxyge`ne indique l’existence de particules de silices. Plus surprenant, les analyses re´ve`lent la pre´sence
de cuivre, d’aluminium, de calcium et de magne´sium (non illustre´). Si ces e´le´ments ne sont pas pre´vus
dans la composition de base, il faut noter leur pre´sence dans certains silicates (Mg3(Si4O10)(OH2)
et Al2(Si4O10)(OH2)), et dans la craie (CaCO3). Lors du proce´de´ d’e´laboration certains de ces
e´le´ments peuvent eˆtre incorpore´s dans le me´lange. En effet, la manipulation des acce´le´rateurs ne´cessite
l’utilisation de supports mine´raux qui peuvent se retrouver a` l’e´tat de traces dans le vulcanisat. La
craie est utilise´e lors de certaines ope´rations de laminage ou de me´langeage (lubrification). Enfin,
l’eau industrielle, utilise´e lors de l’e´laboration, peut e´galement occasionner une pollution du me´lange.
Il est important de noter que l’origine naturelle de notre mate´riau n’est pas sans conse´quence sur sa
population inclusionnaire. Ainsi, on a pu constater la pre´sence occasionnelle de fibres ve´ge´tales dans
les e´prouvettes.
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(a) O (b) S (c) Si
(d) Ca (e) Zn (f) Al
(g) Cu (h) SE
Figure I.5 : Analyses qualitatives a` la micosonde de CASTAING
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I.4 Proprie´te´s me´caniques
Comme nous l’avons vu pre´cedemment, les e´lastome`res, a` tempe´rature ambiante, peuvent subir
de grandes de´formations pour de relativement faibles contraintes tout en restant dans le domaine
e´lastique. On qualifie ce comportement d’hypere´lastique. Nous aborderons ci–dessous quelques points
particuliers de ce comportement, la mode´lisation de celui–ci e´tant reporte´e au chapitre suivant. Les
courbes de traction pre´sente´es ici ont e´te´ obtenues en utilisant la technique d’extensome´trie laser
de´crite au chapitre Essais me´caniques.
I.4.1 Ge´ne´ralite´s
Comme le montre la figure I.6, le comportement hypere´lastique de notre mate´riau est e´galement
non-line´aire. Pour cette raison, on indiquera ge´ne´ralement les modules tangent a` 100% ou 300%
d’e´longation. Le net renforcement que l’on peut observer pour des e´longations supe´rieures a` 300%
est caracte´ristique du NR et re´sulte de la cristallisation induite par la de´formation (discute´e au



















Figure I.6 : Courbe de traction monotone
Densite´ Durete´ UTS rupture module a` 300%
(g/m3) shore A (MPa) (%) (MPa)
1.1 48 25.3 500 7.8
Tableau I.2 : Proprie´te´s me´caniques du NR.
La mesure de durete´ Shore a e´te´ mise au point pour les e´lastome`res souples. Elle consiste en un
essai d’indentation standardise´, la valeur mesure´e variant de 0 (tre`s mou) a` 100 (tre`s dur).
Du point de vue des proprie´te´s dynamiques, le caoutchouc naturel se caracte´rise par une tre`s faible
valeur de tan δ (0.04 a` 15Hz) aux faibles e´longations (≤ 100%). Ceci signifie donc que l’e´nergie dissipe´e
au cours d’un cycle est tre`s faible, comme le montre la figure I.7. Aux plus fortes e´longations, l’e´nergie
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Figure I.8 : Courbe de traction cyclique: forte dissipation
I.4.2 Adoucissement
Lorsqu’un e´lastome`re charge´ est soumis a` des tractions successives, au meˆme niveau d’e´longation
maximale, le niveau de contrainte ne´cessaire pour atteindre cette e´longation est maximal au premier
cycle, puis de´croˆıt progressivement jusqu’a` se stabiliser. Mullins [11] a e´te´ l’un des premier a` e´tudier
ce phe´nome`ne d’adoucissement plus souvent connu sous le nom ”d’effet Mullins”.






















Figure I.9 : Evolution de la contrainte maximale atteinte a` chaque cycle pour un essai de traction
cyclique R = 0 et de´formation impose´e. Les re´sultats sont normalise´s par rapport a` la contrainte
maximale atteinte a` la premie`re traction.
La figure I.9 repre´sente l’e´volution du niveau maximal de contrainte atteint a` chaque cycle, pour un
cyclage a` rapport de charge nul et niveau d’e´longation maximal fixe´. Deux points sont remarquables :
• L’effet d’adoucissement n’est pas visible en dessous de 125% d’e´longation,
• Quel que soit le niveau d’e´longation maximal, le cycle est stabilise´ au bout d’une dizaine de
cycles.
Mullins a constate´ que si, a` partir de ce niveau stabilise´, la meˆme e´prouvette est e´tire´e a` un niveau
d’e´longation supe´rieur a` celui du premier cycle, le mate´riau retrouve le comportement de premie`re
traction. Cette caracte´ristique est e´galement connue sous le nom d’effet Mullins. La figure I.10 met en
e´vidence ce phe´nome`ne sur deux types de mate´riaux : un Styre`ne Butadie`ne (SBR) (non–cristallisable)
et notre caoutchouc naturel. Pour le SBR, l’effet Mullins est tre`s marque´. Pour le caoutchouc naturel,
les courbes correspondant aux phases de chargements successifs ne semblent pas rejoindre la courbe
de premie`re traction. Certains auteurs attribuent cette diffe´rence entre le SBR et le NR au caracte`re
cristallisable du NR [12], sans pour autant y apporter d’explication pre´cise. On remarquera que, a`
niveau d’e´longation maximal identique, les courbes de de´chargements de premie`re et n ie`me traction
sont assez proches l’une de l’autre. Cet adoucissement fut constate´ de`s 1903 par Bouasse et Carriere
[14]. Les premie`res explications the´oriques vinrent de Mullins [15] [16] qui le premier montra que cet
effet d’adoucissement n’e´tait re´ellement de´montrable que sur les e´lastome`res charge´s. De nombreuses
e´tudes suivirent, toutes base´es sur la prise en compte des interactions matrice–particules.
Suite aux premiers travaux de Mullins, Mullins et Tobin [17] proposent une explication de ce
phe´nome`ne en voyant le mate´riau comme un milieu he´te´roge`ne biphase´ constitue´ d’une phase molle (la
matrice) et de phases dures (les charges). L’accommodation de la de´formation est alors principalement
assure´e par la phase molle. La phase dur peut cependant eˆtre rompue sous l’action de la contrainte.
On assiste alors a` la transformation d’une phase dure en phase endommage´e, plus souple, expliquant
ainsi l’adoucissement observe´.
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Bueche [18] attribua le phe´nome`ne d’adoucissement a` un me´canisme de rupture de chaˆınes entre
charges adjacentes. Dans son mode`le, la rupture d’une chaˆıne intervient au moment ou` la distance
entre deux charges atteint l’extension limite de celle–ci. La distribution des longueurs de chaˆınes est
telle qu’il existe des rupture de chaˆınes a` tout niveau d’e´longation. Le me´canisme peut eˆtre sche´matise´
par la figure I.11. Ainsi la chaˆıne A sera la premie`re a` rompre, suivie de B a` une plus forte e´longation
et finalement de C pour un tre`s fort taux d’e´longation. Bueche proposa e´galement une mode´lisation
de l’adoucissement observe´ entre la premie`re et la seconde e´longation :
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(γ+1)−1. Dans l’e´quation I.1, λ′ repre´sente
le niveau maximal atteint lors de la premie`re e´longation alors que λ
repre´sente l’e´longation actuelle ( λ′ ≥ λ). γ est une mesure de la re´sistance
des liens qui rompent et est donne´ par Fc
a
kT
avec Fc tension dans la chaˆıne a`
la rupture, et a la longueur du segment de chaˆıne. s et b rendent compte de
la fraction volumique de particule et de leur dispersion dans la matrice.
Cependant, en 1966, Dannenberg propose un mode`le de glissement de
chaˆınes a` la surface des charges (voir figure I.12). Son mode`le comple`te celui
propose´ par Bueche puisqu’il permet d’aborder le renforcement, l’adoucissement et le recouvrement
e´ventuel a` contrainte nulle.
Harwood, Mullins et Payne [19] puis Harwood et Payne [8] [20] ont montre´ que le phe´nome`ne
d’adoucissement cyclique pouvait e´galement eˆtre observe´ sur des vulcanisats non charge´s, invoquant
alors d’autres me´canismes tels que le glissement de chaˆınes.
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Cycles successifs











































Figure I.10 : Mise en e´vidence de l’effet Mullins pour le NR et un SBR. [13]
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Figure I.12 : Me´canisme de glissement de chaˆınes a` la surface des charges (C) propose´ par Dannenberg
I.5. EVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES 17
I.5 Evolutions microstructurales
Nous l’avons vu pre´ce´demment, les e´lastome`res ont une structure amorphe a` tempe´rature ambiante
et aux faibles taux d’e´longation. Cependant, l’action conjointe de la tempe´rature et de la de´formation
permet d’aboutir a` la coexistence de deux phases, l’une amorphe, l’autre cristalline. L’existence de
cette phase cristalline de´pend de la tempe´rature de fusion Tm des cristallites, elle-meˆme fonction de
la tempe´rature et de la de´formation vues par le mate´riau.
Comme dans la plupart des me´canismes de transformation de phases, la cristallisation du NR est un
processus mixte de germination et croissance de nuclei. A la diffe´rence des mate´riaux me´talliques ou` la
croissance d’un cristal est limite´e par celle des cristaux environnants, l’e´quilibre thermodynamique du
syste`me (caracte´rise´e par un taux de cristallinite´ fixe), re´sulte d’un processus complexe de restrictions
des chaˆınes. La perte de mobilite´ induite par les zones cristallise´es sur les chaˆınes encore a` l’e´tat
amorphe inhibe le processus de croissance. On aboutit ainsi a` un e´tat d’e´quilibre biphase´.
I.5.1 Approche the´orique
Deux principales approches semblent avoir participe´ a` la the´orie de la cristallisation : les mode`les
thermodynamiques et les mode`les cine´tiques, d’Avrami et de chaˆınes replie´es.
a) Mode`les thermodynamiques
La cristallisation peut eˆtre thermodynamiquement de´crite ainsi :
∆G = Gcrist −Gamorphe
= ∆H − T∆S (I.2)
ou` Gcrist (resp. Gamorphe) est l’e´nergie libre de la phase cristalline (resp. amorphe) et ∆H,∆S
l’enthalpie et l’entropie de cristallisation. La cristallisation devient possible lorsqu’elle provoque une
diminution de l’e´nergie libre du syste`me (i.e. lorsque l’e´nergie libre du fondu exce`de l’enthalpie de
fusion) et se poursuit jusqu’a` ce que ∆G soit minimale. Ce minimum est atteint bien avant que
l’ensemble de la phase amorphe soit transforme´ en phase cristalline. Ceci vient du fait que le passage
d’une chaˆıne de la phase amorphe a` cristalline modifie la structure de l’amorphe environnant et rend
la transformation amorphe/cristallin e´nerge´tiquement moins favorable. L’approche thermodynamique
a permis de de´crire les phases de germination [21] et d’e´quilibre (de´termination du taux de cristallinite´
a` l’e´quilibre). Dans le cas de la cristallisation induite par la de´formation, le taux de cristallisation a`












2 − hR( 1Tm − 1T )
)0.5
(I.3)
avec n nombre de segments de chaˆınes entre points de re´ticulation, R constante des gaz parfaits, λ
taux d’e´longation, Tm tempe´rature de fusion des cristallites.
b) Mode`les cine´tiques
Les mode`les de´veloppe´s par Avrami [23] pour les mate´riaux me´talliques puis utilise´s par Gent [24] et
Mandelkern [25] pour les polyme`res, permettent de de´crire la cine´tique de cristallisation. La forme la
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n est fonction du mode de nucle´ation, de l’ordre de 3 pour une cristallisation induite par la de´formation
et de 1 pour une cristallisation a` basse tempe´rature. Cependant, les hypothe`ses de transformation iso-
volume et de cristallisation comple`te sous-jacentes au mode`le d’Avrami sont difficilement acceptables
dans le cas des polyme`res. Des modifications de cette loi furent propose´es par certains auteurs, le
lecteur souhaitant approfondir les aspects cine´tique de la cristallisation pourra consulter la re´fe´rence
[26]. On citera e´galement le mode`le de chaˆınes replie´es propose´ par Hoffman [27].
I.5.2 Morphologie
La morphologie de la phase cristalline est fortement de´pendante du niveau de de´formation et de la
vitesse de refroidissement a` laquelle elle se forme. A de´formation nulle et vitesse de refroidissement
mode´re´e, la superstructure cristalline est de type sphe´rolitique. A la diffe´rence d’autres polyme`res
ou` les taux de cristallinite´ sont plus e´leve´s comme par exemple le polye´thyle`ne (Xc = 50%) et ou`
la croissance d’un sphe´rolite est limite´e par celle des sphe´rolites environnants, la forme stabilise´e
du sphe´rolite conserve la syme´trie sphe´rique de germination. Les sphe´rolites sont compose´s de fines
lamelles (e´paisseur 70-80
◦
A) e´manant radialement du centre de nucle´ation [28]. A l’inte´rieur des
lamelles, Davies et Long [29] ont montre´ que les chaˆınes sont dispose´es perpendiculairement a` l’axe
du sphe´rolite suivant un mode`le de chaˆınes replie´es (voir figure I.13).
A niveau d’e´longation non nul, la morphologie de la phase cristalline tend vers une structure de type
(a) Sphe´rolite (b) Lamelle
Figure I.13 : Sche´matisation de la superstructure sphe´rolitique et des lamelles qui la composent
fibrillaire encore appele´e ”Shish Kebab”. Les lamelles sont alors regroupe´es perpendiculairement a`
une fibre centrale aligne´e dans la direction de traction. L’observation de ces microstructures ne´cessite
des e´quipements particuliers puisqu’elles doivent eˆtre observe´es sur films minces, a` basse tempe´rature
et/ou sous de´formation. Des observations au M.E.B. obtenues sur films minces sont pre´sente´es figure
I.14.
Deux types de mailles ont e´te´ propose´es pour de´crire le cristal : orthorombique ou monoclinique [30]
[31] [32] [33]. La maille monoclinique ne s’e´loignant que tre`s peu de la maille orthorombique (angle
de 92◦ dans le cas monoclinique et de 90◦ dans le cas orthorombique) c’est cette dernie`re que nous
choisirons comme mode`le de maille cristalline.
Il est important de souligner le caracte`re fortement anisotrope de la structure cristalline tant du point
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de vue de la morphologie des superstructures (effet de la de´formation) que du point de vue du cristal
lui-meˆme. En effet, les macromole´cules sont allonge´es suivant l’axe ~c de la maille orthorombique. La
nature des liaisons majoritairement actives dans cette direction sont des liaisons covalentes, fortement
e´nerge´tiques. A l’inverse, les liaisons qui agissent dans le plan basal (~a,~b) sont des liaisons faibles,
de type Van der Waals ou liaisons par pont hydroge`ne. L’orthotropie qui en re´sulte, a naturellement
des conse´quences sur les proprie´te´s me´caniques. Le roˆle de cette microstructure est souvent e´voque´
dans les phe´nome`nes de bifurcation de fissures observe´s sur le NR. Le lecteur souhaitant approfondir
certains aspects de la morphologie des structures cristallines des e´lastome`res pourra se reporter a`
l’ouvrage cite´ en re´fe´rence [3].
(a) λ = 1 (b) λ = 5
Figure I.14 : Types de morphologie rencontre´es en fonction du taux d’e´longation. Observations sur
films minces par Phillips et al.[34].
I.5.3 Analyses par diffraction X
La cristallisation s’accompagne d’un certain nombre de phe´nome`nes physiques qui permettent de
la mettre en e´vidence. Le premier d’entre eux, observe´ par Bunn [33], est une densification par
rapport a` la phase amorphe. Bunn trouve des valeurs de 1 g/cm3 pour la phase cristalline contre
0.91 g/cm3 pour la phase amorphe. Ce changement de volume peut eˆtre exploite´ pour quantifier
le pourcentage de phases cristallines par dilatome´trie [35]. D’autres me´thodes existent, on citera
parmi elles, la diffraction des Rayons-X [36] et de neutrons, la microscopie optique [29] , e´lectronique
a` balayage et transmission [28], la spectroscopie IR [37], la DSC et enfin la NMR. Dans le cas de
mate´riaux massifs (par opposition aux films ultra-minces utilise´s dans de nombreuses e´tudes) la
diffraction X permet d’identifier se´pare´ment, la phase amorphe (diffraction diffuse, e´galement appele´e
halo-amorphe, caracte´ristique de la matie`re de´sordonne´e) et la, ou les phases cristallines pre´sentes
dans le mate´riau. Elle permet d’obtenir des informations en termes d’orientation et de quantification
de la phase cristalline. C’est cette me´thode que nous avons choisie pour e´tudier la cristallisation du
NR sous de´formation.
a) Dispositif expe´rimental
Les mesures de diffraction X ont fait l’objet d’une collaboration entre le Centre des Mate´riaux de
L’Ecole des Mines et le LM3 de l’E.N.S.A.M. . Diverses techniques ont e´te´ utilise´es : cliche´s de
diffraction (LM3), figures de poˆles (LM3) et diffractogrammes θ/2θ (CdM). Un de´poˆt d’or (barreaux
de 0.1mm espace´s de 1.0mm) est pre´alablement re´alise´ afin de de´terminer le niveau d’e´longation
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atteint a` chaque essai.
Cliche´s de diffraction:
Le dispositif utilise´ pour les cliche´s de diffraction X est sche´matise´ figure I.15. L’intensite´ diffracte´e
Figure I.15 : Dispositif utilise´ pour la diffraction X
en chacun des points de la plaque photographique est fonction de la pre´sence d’une phase cristalline
a` l’angle de Bragg correspondant. Cet angle est de´termine´ par construction ge´ome´trique, a` partir de
la distance D de la plaque par rapport a` l’e´chantillon et du point conside´re´ au centre de cette plaque.
L’orthogonalite´ faisceau incident-e´chantillon et faisceau incident-plaque est essentielle. Afin de limiter
l’absorption des RX par l’e´chantillon, son e´paisseur a e´te´ limite´e a` environ 500µm par polissage.
Figures de poˆles:
Les figures de poˆles ont e´te´ re´alise´es sur le diffractome`tre SIEMENS D500 –3 axes– du LM3. L’ensemble
des tests que nous avons pu re´aliser nous ont amene´ a` choisir une anticathode de Chrome. Elle
permet d’e´viter les trop petits angles tout en conservant un rayonnement suffisamment e´nerge´tique.
L’utilisation d’un filtre Vanadium permet d’obtenir un rayonnement de type Kα. La focalisation
du faisceau (localisation du centre de rotation du goniome`tre) est re´alise´e a` 0.1mm de la surface de
l’e´chantillon, soit la moitie´ de la profondeur de pe´ne´tration (e´valuation par logiciel LM3). Deux figures
de poˆles ont e´te´ re´alise´es. L’une sur les plans de type (120) des cristallites du NR, la seconde sur les
plans de type (100) de l’oxyde de Zinc. Une troisie`me figure de poˆle, re´alise´e a` un angle de diffraction
ne correspondant a` aucune phase cristalline et hors halo-amorphe (2θ = 50◦), permet l’acquisition du
bruit de fond et sera soustraite aux deux pre´ce´dentes avant interpre´tation.
Spectres de diffraction θ − 2θ:
Les spectres θ−2θ ont e´te´ re´alise´s sur le diffractome`tre SIEMENS D500 du CdM e´quipe´ d’un de´tecteur
ELPHYSE de type proportionnel a` localisation line´aire. Les conditions expe´rimentales sont donne´es
tableau I.3. La plage d’angle choisie (10-40◦) permet d’inte´grer dans le spectre les pics associe´s au
halo amorphe, a` la phase cristalline recherche´e et au pic (100) du ZnO. Le dispositif de traction est
sche´matise´ figure I.16. On remarquera que, de par sa conception, la pre´sence des mors ne ge`ne en
rien la diffraction des RX, meˆme aux petits angles. Les spectres sont re´alise´s a` angle azimutal fixe,
la direction du faisceau co¨ıncidant avec la direction de traction. La comparaison des spectres entre
eux ne peut se faire qu’a` condition d’obtenir une source de rayonnement parfaitement stable, des
caracte´ristiques d’absorption et des quantite´s diffractantes identiques. Pour prendre en compte la
fluctuation e´ventuelle de l’une ou l’autre de ces caracte´ristiques il est ne´cessaire de normaliser ces
spectres par rapport a` une quantite´ permettant d’en rendre compte. Pour cette raison, et du fait de
l’homoge´ne´ite´ de la re´partition en oxyde de zinc, tous les spectres ont e´te´ normalise´s par rapport a`
l’intensite´ diffracte´e totale du pic (100) du ZnO. Les diffractogrammes obtenus sont donne´s figure I.20.
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Laue Figure de Poˆle θ-2θ
Anti-cathode Mn Cr Cu
Tension (kV) 40 40 40
Courant(mA) 30 40 40
Tableau I.3 : Parame`tres de mesures
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Figure I.16 : Dispositif de traction utilise´ pour les RX.
b) Texture de la phase cristalline
Les cliche´s obtenus sont donne´s figure I.17. A niveau de de´formation nul deux zones sont remarquables :
un anneau diffus, proche du centre et une succession d’anneaux fins et de forte intensite´ a` la pe´riphe´rie.
La premie`re est la signature de la phase amorphe. En effet, malgre´ le de´sordre caracte´ristique de cette
phase, des grandeurs comme la distance entre atomes d’une meˆme chaˆıne ou la distance entre chaˆınes
les plus proches ne sont pas distribue´es totalement ale´atoirement au sein du mate´riau. Ce quasi-ordre
a` courte distance donne lieu a` ce type de diffraction. Les anneaux sont caracte´ristiques des phases
cristallines pre´sentes dans le mate´riau. On remarquera que ces phases ne pre´sentent aucune texture
particulie`re (l’intensite´ ne de´pend pas de l’angle azimutal).
A partir d’une e´longation de λ = 4 apparaissent sur les cliche´s des zones claires, caracte´ristiques
de l’apparition d’une nouvelle phase cristalline : la cristallisation du NR. A la diffe´rence des phases
cristallines pre´cedemment cite´es, il ne s’agit pas d’anneaux mais de taches, signe d’une forte texture.
En supposant une maille orthorombique, il est possible d’indexer le cliche´ de diffraction (figure I.17
d). Cette texture est confirme´e par la figure de poˆle re´alise´e sur la famille de plan (120) (voir figure
I.17 e). La direction de traction (DT) indique que l’axe ~c de la maille orthorombique est aligne´e dans
la direction de traction et que les directions ~a et ~b sont re´parties ale´atoirement dans le plan normal a`
la direction de traction.
c) Evolution du taux de cristallinite´
Le but ici, est de de´terminer l’e´volution du taux de cristallinite´ avec l’e´longation, a` partir de
l’exploitation des diffractogrammes θ-2θ. La comparaison des diffractogrammes est possible a` condition
d’obtenir une source de rayonnement parfaitement stable, des caracte´ristiques d’absorption et des
quantite´s diffractantes identiques pour chacun d’eux. Or ces quantite´s varient ine´vitablement entre
deux spectres. Pour prendre en compte ces fluctuations, il est ne´cessaire de normaliser les spectres par
rapport a` une quantite´ sensible a` ces variations et qui, en l’absence de fluctuations, serait identique pour
chaque diffractogramme. L’homoge´ne´ite´ de la re´partition en oxyde de zinc et le caracte`re isovolume
de la de´formation permettent d’utiliser l’intensite´ diffracte´e totale du pic (100) du ZnO comme facteur
de normalisation. Apre`s normalisation, les diffractogrammes obtenus sont donne´s figure I.20. A partir
de λ = 2.6 apparaissent trois pics caracte´ristiques de la phase cristalline. Leur indexation est obtenue
a` partir de l’indexation du diffractogramme de Laue.
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(a) λ = 1, D = 48mm (b) λ = 1, D = 52mm (c) λ = 4, D = 52mm
(d) Indexation
DT
(e) λ = 4, (120)NR
DT
(f) λ = 4, (110)ZnO
Figure I.17 : Cliche´s de diffraction X, figure de poˆle et indexation
La de´termination du taux de cristallinite´ est depuis longtemps un proble`me de´licat. La me´thode
choisie par de nombreux auteurs [32] [38][39][40][41][42] [43] consiste a` suivre l’e´volution de l’intensite´
diffracte´e par le halo amorphe. Cette me´thode prend pour hypothe`se que l’intensite´ totale diffracte´e
sur tout l’espace est inde´pendante de l’organisation des entite´es diffractantes. Debye [44] donne








avec fi et fj facteurs de diffraction des particules i et j se´pare´es d’une distance rij et S = 4pi(sinθ)/λ












Plutoˆt que de taux de cristallinite´, la plupart des auteurs utilisent prudemment le terme d’index de
cristallinite´. Si les pionniers de la diffraction X dans les polyme`res ont travaille´ directement sur les
spectres globaux, a` partir des intensite´s maximales des pics, le de´veloppement de l’outil informatique a
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permis l’utilisation de techniques de de´convolution de diffractogrammes, particulie`rement utiles dans
le cas de recouvrement de pics comme c’est le cas ici.
Des e´tudes pre´ce´dentes sur des mate´riaux polyme`res ont montre´ l’ade´quation des fonctions de type
PEARSON VII pour la de´convolution des pics cristallins et du halo amorphe. Cette fonction s’e´crit










avec I0 = hauteur du pic
x0 = position du pic
∆φ = largeur a` mi-hauteur
m = parame`tre de forme
Chaque diffractogramme sera de´convolue´ en conside´rant la pre´sence de 5 pics : trois associe´s a` la
phase cristalline recherche´e, un pic correspondant au halo amorphe, un dernier pour l’oxyde de zinc. Le
logiciel de de´convolution autorise les pics non syme´triques en de´composant chaque pic en deux parties,
de part et d’autre du maximum. On a donc, au maximum, six parame`tres par pic soit 30 parame`tres
par diffractogramme plus le bruit de fond a` identifier. Les re´sultats obtenus, sans contraintes sur les
parame`tres, se sont ave´re´s peu stables (variations importantes entre deux optimisation successives du
meˆme spectre). Afin de stabiliser le processus de de´convolution, les parame`tres de formes associe´s a` la
phase cristalline du NR ont e´te´ fixe´s. Les valeurs retenues sont calcule´es sur le pic (020)NR a` λ = 5.2
(pic de forte intensite´ et facilement dissociable du halo amorphe). Malgre´ tout, l’intensite´ diffracte´e
totale e´volue avec l’e´longation (Figure I.19). Cet e´cart a` la the´orie peut eˆtre attribue´ a` des variations
dans la de´termination du bruit de fond.
La figure I.18 donne un exemple de de´convolution de spectre. Les re´sultats de de´convolution
sont donne´s en annexe A-I tableau A-I.1. On remarquera que l’aire du halo amorphe diminue avec
l’e´longation, en accord avec l’e´quation I.4.
Le calcul des parame`tres de maille, a` partir de la position des pics (200) et (120), donne des valeurs
tre`s proches de celles de la litte´rature avec a = 1.25nm et b = 0.9nm ( Davies [45] obtient a = 1.26nm
et b = 0.92nm ). La figure I.21 pre´sente l’e´volution du taux de cristallinite´ et compare nos re´sultats
a` ceux obtenus par diffe´rents auteurs sur du NR charge´.
L’e´volution du taux de cristallinite´ peut se de´composer en trois stades :
• 0-A : Il existe une e´longation limite λlim en dessous de laquelle le taux de cristallinite´ est nul.
Ce seuil est un seuil de de´tection, le seuil re´el pouvant eˆtre bien infe´rieur a` cette valeur.
• A-B : Au dela` de lim le taux de cristallinite´ augmente rapidement avec la de´formation.
• B-C : Le taux de cristallinite´ se stabilise progressivement, la courbe (λ,Xc) pre´sentant une
asymptote horizontale, Xc = 0.27.
Les valeurs de λlim propose´es par Alexander et Goppel sont plus e´leve´es que celles que nous
mesurons : resp. 3.5 et 4.2 contre 2.3 dans notre cas. Lee ne de´tecte pas de seuil et obtient une
cristallinite´ de l’ordre de 4% a` partir de λ = 2. La valeur a` saturation, Xc = 0.27, correspond au taux
de cristallinite´ maximal du NR propose´ par les auteurs utilisant la meˆme technique (Xc,maxε[0.3, 0.35]).
Le comportement asymptotique est la seule diffe´rence majeure avec les pre´ce´dents auteurs. Il est
pourtant bien pre´vu par l’approche thermodynamique comme le montre la courbe correspondante au
mode`le de Flory (e´quation I.3, avec n=50, Tm = 250
◦C, T = 300◦C, donne´s de la litte´rature).







Somme des spectres de´convolue´s
Figure I.18 : Exemple de de´convolution de spectres (λ = 5.2).
On se propose de comparer l’e´volution microstructurale a` celle du comportement me´canique, plus
pre´cise´ment, a` l’e´volution du module tangent en fonction de la de´formation (voir figure I.22). Le
minimum de la courbe module/de´formation correspond au de´but du renforcement. Il a lieu a` environ
40% de de´formation, assez loin du seuil de de´tection de la phase cristalline. Ce de´but du renforcement
en absence de cristallisation s’explique par l’orientation progressive de la phase amorphe et la notion
d’extensibilite´ limite des chaˆınes les plus courtes. De plus, la cristallisation de´bute probablement avant
que la mesure par diffraction X ne soit capable de la de´tecter. La cristallisation s’accompagne d’une
forte augmentation du module.
Le de´but du plateau cristallin correspond au maximum du module tangent. A cet instant, la
microstructure du mate´riau doit eˆtre vue comme biphase´e: la premie`re phase cristalline, la seconde
amorphe et fortement oriente´e. Le module chute le´ge`rement au dela` de λ = 4.3. La structure cristalline
e´tant apparemment stable (taux de cristallinite´ constant), l’adoucissement (la chute de raideur) ne
peut eˆtre attribue´ qu’a` des me´canismes agissant au niveau de la phase amorphe.
L’adoucissement peut eˆtre envisage´ sous deux angles : celui de l’endommagement et celui du
comportement. Ce dernier stade est assez rarement e´voque´ dans la litte´rature surtout en ce qui
concerne les e´lastome`res. Peterlin [46][47][48] a e´tudie´ les me´canismes de rupture des polyme`res
non charge´s, fortement cristallins et pre´sentant une microstructure microfibrillaire oriente´e. Les
microfibrilles sont constitue´es d’une alternance de cristaux et de parties amorphes compose´es de
”mole´cules liens” reliant les cristaux entre eux. La microstructure de ces mate´riaux n’e´volue pas
au cours de la de´formation. Dans notre cas, la morphologie de type Shish kebab peut eˆtre assimile´e a`
une microstructure microfibrillaire fortement oriente´e. Par contre, le taux de cristallinite´ est beaucoup
plus faible que celui des mate´riaux e´tudie´s par Peterlin.


























Figure I.19 : Evolution de l’intensite´ maxiamale diffracte´e avec la de´formation.
Ce dernier propose un me´canisme d’adoucissement pilote´ par la cre´ation de radicaux libres mis en
e´vidence par Re´sonance Paramagne´tique Electronique. Les radicaux seraient forme´s par la rupture
des mole´cules liens les plus tendues, situe´es dans les zones amorphes. L’apparition de ces radicaux
libres est de´tecte´e bien avant la rupture finale de l’e´chantillon. Les fissures amorce´es a` partir de ces
micro-vides se propagent soit transversalement dans la phase amorphe intra-fibrillaire (cas du Nylon)
soit le long des fibrilles (cas du PET) et provoquent la rupture finale de l’e´chantillon. L’adoucissement
vu comme endommagement ne semble pas pertinent dans notre cas, d’apre`s la courbe de second
chargement. En effet, elle pre´sente e´galement cet adoucissement, ce qui ne devrait pas eˆtre le cas dans
l’hypothe`se du me´canisme propose´ par Peterlin.
L’adoucissement doit donc eˆtre perc¸u comme le comportement de la phase amorphe oriente´e, aux tre`s
grandes de´formations. Nous l’avons vu pre´ce´demment, la structure du mate´riau est stabilise´e a` partir
de 330% de de´formation. A ce niveau de de´formation coexistent une phase cristalline orthotrope de
haut module et une phase amorphe oriente´e. Chaque cristal doit eˆtre conside´re´ comme un domaine
microrigide et constitue un noeud physique au meˆme titre qu’un encheveˆtrement. La stabilisation du
taux de cristallinite´ indique que la mobilite´ des chaˆınes participant a` la phase amorphe est fortement
limite´e. De fait, il devient tre`s difficile de de´former le mate´riau. L’adoucissement observe´ peut alors
s’expliquer par un me´canisme de glissement de chaˆıne analogue a` celui propose´ par Danenberg. En
d’autres termes, cet adoucissement doit eˆtre vu comme le comportement visco-e´lastique de
la phase amorphe aux tre`s grandes de´formations. Il peut eˆtre assimile´ au de´but du ”genou”
observe´ sur la courbe de traction de certains polyme`res.
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Figure I.20 : Spectres de diffraction θ/2θ a` divers taux d’e´longation.

























Figure I.21 : Evolution de l’indice de cristallinite´ avec la de´formation (NR charge´). Comparaison












































Figure I.22 : Evolution du module tangent et de l’indice de cristallinite´ en fonction de l’e´longation
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I.5.4 Diffraction en micro-foyer
Nous avons vu que la cristallisation apparaˆıt a` partir de taux d’e´longation de l’ordre de 2.6. Le
domaine de de´formation explore´ lors des essais de fatigue se situe en dessous de ce seuil critique.
Cependant, la pre´sence d’he´te´roge´ne´ite´s de de´formation a` l’e´chelle micro peut provoquer l’apparition
de zones localement cristallise´es. Nous avons tente´ de de´tecter la pre´sence de zones cristallise´es dans
le cas d’une fissure. L’e´longation applique´e macroscopiquement est de λ = 2. Pour pouvoir identifier
la pre´sence de domaines cristallins de l’ordre de la centaine de microme`tres, il est ne´cessaire d’utiliser
une taille de faisceau de RX dont le diame`tre est du meˆme ordre de grandeur. Nous avons donc utilise´
un faisceau de diame`tre 100µm graˆce au dispositif de re´duction de faisceau e´quipant le diffractome`tre
Philips 4 axes du LM3 de l’E.N.S.A.M.. La taille de faisceau est a` peu pre`s dix fois infe´rieure a`
celle des mesures de´crites pre´ce´demment. Nous avons donc re´duit la plage de mesure au maximum
et augmente´ le temps de comptage jusqu’a` 20s/pas a` raison de 0.2◦/pas. Le rayonnement utilise´
est de type Co-Kα(λ = 1.8
◦
A). Les premiers spectres sont re´alise´s a` la pointe de la fissure, puis
par incre´ments de 150µm par rapport a` celle-ci, dans une direction perpendiculaire a` la direction de
traction. Les re´sultats sont donne´s figure I.23.
Seuls les deux premiers pas sont repre´sente´s, les suivants ne fournissant pas plus d’informations.
Le nombre de coups enregistre´s par le de´tecteur est tre`s faible et le bruit tre`s important. Cependant,
pour le spectre le plus proche de la pointe de fissure, il semble possible de dicerner une sorte de ”pic” a`
l’angle correspondant au pic (120)NR identifie´ sur les diffractogrammes pre´ce´dents. Ce ”pic” disparaˆıt
rapidement puisque il n’est pas identifiable sur le diffractogramme re´alise´ a` 150µm de la pointe de la
fissure.
























































Figure I.23 : Mesures de l’intensite´ diffracte´e en θ-2θ et mico-foyer
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I.5.5 Comportement cyclique
Dans cette partie, nous pre´sentons les re´sultats d’essais cycliques avec de´charge partielle. A chaque
cycle le niveau de de´formation minimal augmente alors que le niveau de de´formation maximal
reste constant. L’e´prouvette a e´te´ stabilise´e une dizaine de cycles a` la de´formation maximale. La
de´formation est calcule´e a` partir d’une longueur de re´fe´rence mesure´e a` l’e´tat stabilise´ et non sollicite´.
Les figures I.24 et I.25 repre´sentent l’e´volution de la de´formation et de la contrainte (σ = F
S
) en
fonction du temps. La figure I.26 donne l’e´volution de la contrainte maximale atteinte a` chaque cycle































Figure I.25 : Evolution de la contrainte (σ = F
S
) .
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On peut distinguer trois stades :
- Stade 1 : le´ge`re chute de la contrainte maximale σmax entre le premier et le second cycle (quelques
pour-cent).
- Stade 2 : Augmentation re´gulie`re de σmax a` chaque cycle, au dela` d’une de´formation minimale
(λmin) de 1.9.
- Stade 3 : nouvelle chute de σmax pour λmin > 3.6.
˙ = .12s−1
˙ = .03s−1























Figure I.26 : Evolution de la contrainte maximale pour deux vitesses de de´formation
Le premier stade peut eˆtre associe´ au phe´nome`ne d’e´coulement visqueux aux tre`s grandes de´formations
de´crit pre´ce´demment. L’augmentation de contrainte observe´e dans le stade 2 est a` premie`re vue
plus difficile a` interpre´ter et n’a, a` notre connaissance, pas e´te´ rapporte´e dans la litte´rature.
L’augmentation de σmax traduit une augmentation du module tangent entre chaque cycle pour un
niveau de de´formation donne´. Nous avons vu que l’augmentation du module tangent observe´e sur un
essai de traction monotone pouvait eˆtre corre´le´e a` l’augmentation du taux de cristallisation. Nous nous
proposons d’interpre´ter de la meˆme manie`re le stade 2. A la premie`re mise en charge l’e´volution du taux
de cristallisation avec la de´formation suit celle de´crite figure I.22. Lors du ieme cycle (cycles du stade
2) le mate´riau cristallise puis de´cristallise progressivement jusqu’au niveau de de´formation λ imin,de´charge.
L’augmentation du module tangent a` la monte´e en charge i+1 indique que le taux de cristallisation
re´siduel a` λimin,de´charge est supe´rieur a` λ
i
min,charge. En d’autre termes, le taux de cristallisation
de´pend de l’histoire de la de´formation vue par le mate´riau : il existe un effet de cumul
de cristallisation.
Ces re´sultats sont a` rapprocher de ceux obtenus par Toki et al. [49]. Ils se proposent de mesurer,
en continu, l’e´volution du taux de cristallisation au cours d’un essai de traction. L’essai de traction
n’e´tant pas interrompu, il leur est impossible d’effectuer des balayages θ-2θ. Il supposent donc que
l’e´volution du taux de cristallinite´ est directement proportionnelle a` l’intensite´ du pic correspondant
au plan (120) du caoutchouc naturel (2θ = 21.67◦, Cu−Hα). Leurs re´sultats sont repre´sente´s figure
I.27.
Ils analysent la courbe de charge-de´charge en terme d’e´volution microstructurale ainsi :
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(a) (b)
Figure I.27 : Mesures de diffraction X et essais de traction simultane´ [49].
O-A : la contrainte augmente en accord avec la the´orie de l’e´lasticite´ caoutchoutique,
A’ : la cristallisation de´bute. Le mate´riau est alors constitue´ de chaˆınes partiellement oriente´es et
cristallise´es. Les parties non-cristallise´es se comportent comme une chaˆıne dont la distance bout
a` bout est re´duite. Il s’ensuit une le´ge`re diminution de la contrainte (cette diminution n’est pas
observe´e dans notre cas).
A-B : l’augmentation rapide de la contrainte est due au fort module des portions de chaˆınes
cristallise´es.
B-C : le´ge`re augmentation du taux de cristallinite´ due a` une seconde forme de cristallisation, de type
chaˆınes replie´es. Cette cristallisation secondaire serait similaire a` celle observe´e lors d’essais de
relaxation (de´pendante du temps et non de la de´formation).
C-D : la concentration totale en cristallite diminue progressivement avec la de´formation. Au point
D, les cristallites ont comple`tement disparu et la courbe de charge et de de´charge co¨ıncident.
On pourra e´galement citer Mandelkern ([25],p195) qui met en e´vidence un phe´nome`ne de surfusion
dans le cas de cyclage thermique de fibres polye´thyle`ne semi-cristallin.
Ces e´tudes confirment nos conclusions sur l’e´volution du taux de cristallinite´ lors de chargements
cycliques.
Le stade 3 est caracte´rise´ par des niveaux de de´formations supe´rieurs a` λ = 3.6. Il est probable qu’a`
de tels niveaux de de´formation la structure cristalline du caoutchouc soit quasiment stabilise´e et que
le phe´nome`ne d’e´coulement visqueux l’emporte sur celui de cumul de cristallisation.
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I.6 Conclusions sur ce chapitre
• Les analyses a` la mico-sonde de Castaing mettent en e´vidence l’homoge´ne´ite´ de la composition
du mate´riau ce qui laisse supposer une homoge´ne´ite´ des proprie´te´s me´caniques. La re´partition
inclusionaire est majoritairement constitue´e d’oxydes de zinc de faible dimension (de l’ordre d’une
dizaine de microme`tres).
• Le comportement du mate´riau est e´lastique non-line´aire pour des de´formations infe´rieures a`
λ = 3. Au dela` de λ = 3, le mate´riau pre´sente un adoucissement qui peut eˆtre attribue´ au
comportement visco-e´lastique de la phase amorphe (non cristallise´e) aux grandes de´formations.
• Les analyses par diffraction X montrent que le mate´riau cristallise sous de´formation. La
de´formation minimale ne´cessaire a` l’apparition de la phase cristalline (λ = 2.6) est le´ge`rement
infe´rieure a` celle trouve´e par d’autres auteurs. L’allure globale de la courbe (λ,Xc) correspond bien
aux pre´visions du mode`le de Flory et donne une valeure limite de Xc = 0.26. Les mesures de diffraction
X en pointe de fissure sont difficiles a` interpre´ter sans e´quivoque mais laissent penser qu’il existe une
zone cristallise´e d’une centaine de microns a` proximite´ de la pointe de fissure. Les essais de traction
cyclique avec de´charge partielle ont permis de mettre en e´vidence un effet de cumul de cristallisation.
L’effet de cumul est visible macroscopiquement a` partir du moment ou`, lors d’un essai cyclique, la
de´formation minimale reste supe´rieure a` λ = 1.9 et que la de´formation maximale exce`de le seuil de
cristallisation en traction monotone.
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Chapitre -II-
Programme expe´rimental et premie`res
observations
Ce chapitre pre´sente les mate´riels expe´rimentaux utilise´s au cours de cette e´tude. L’ensemble
des re´sultats d’essais de fatigue sont donne´s sous forme de tableaux re´capitulatifs. Une synthe`se
des observations faites au cours des essais sur l’e´volution macroscopique de l’endommagement est
e´galement pre´sente´e. Enfin, la fin de ce chapitre est consacre´e a` une comparaison des facie`s de
rupture pour diffe´rents cas de chargements.
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Figure II.1 : Syste`me d’extensome´trie laser
II.1 Moyens d’essais
II.1.1 Essais de traction sur lanie`res
Les essais de traction sur lanie`res ont e´te´ re´alise´s sur une machine a` vis de type INSTRON 1122.
La vitesse de de´placement de la traverse varie de 0 a` 20 mm par seconde. Le syste`me d’amarrage
est constitue´ de mors pneumatiques (pression de fonctionnement 6 bars). Les mors pneumatiques
permettent de compenser la diminution d’e´paisseur des lanie`res au cours de la de´formation.
L’utilisation de mors classiques a` serrage me´canique obligerait a` pre´contraindre excessivement le
mate´riau. Le mors supe´rieur est relie´ a` la traverse par l’interme´diaire d’une cellule de charge d’une
capacite´ de 20 daN.
La de´formation est mesure´e par un extensome`tre laser de type LLOYD Laserscan200. Le syste`me
d’extensome´trie est de´crit figure II.1. Il est constitue´ d’un faisceau laser oscillant a` une fre´quence de
80Hz et dirige´ vers l’e´prouvette. Deux bandes adhe´sives re´fle´chissantes sont place´es sur l’e´prouvette.
Le faisceau balaye l’e´chantillon verticalement. Il est re´fle´chi vers le de´tecteur au passage sur les bandes
adhe´sives, l’intervalle de temps entre deux re´flexions donne une mesure de la distance qui les se´pare.
La distance maximale entre deux marqueurs, mesurable par l’extensome`tre, est de 200 mm. Les essais
sont pilote´s par ordinateur, en charge ou en de´formation, en fonction du type de sollicitation. Le
pilotage comme l’acquisition des donne´es sont re´alise´s graˆce au logiciel Notebook.
Les e´prouvettes lanie`res sont de´coupe´es au cutter, dans des plaques carre´es de 20 cm de coˆte´ et 2 mm
d’e´paisseur obtenues par calandrage. Le dispositif de de´coupe permet d’obtenir une de´coupe franche,
sans bavure. La largeur des e´prouvettes varie de 20 mm a` 40 mm de coˆte´ en fonction du niveau d’effort
maximal atteint au cours de l’essai (capacite´ de la cellule).
Dans le cas particulier des essais de traction cyclique a` rapport de charge nul et de´formation maximale









Figure II.2 : Machine de traction cyclique
impose´e, les essais sont pilote´s a` la fois en contrainte et en de´formation. La phase de chargement est
pilote´e en de´formation. Le pilotage en contrainte de la phase de de´chargement permet d’e´viter le
flambement de la lanie`re a` de´formation nulle (la de´formation re´manante est non-nulle).
II.1.2 Essais de traction-compression cyclique
La ”mort subite” du moteur entraˆınant la machine de fatigue de traction-compression utilise´e par N.
ANDRE nous a amene´ a` modifier largement cette machine. Le baˆti de la machine a e´te´ conserve´,
le moteur, le syste`me d’entraˆınement et d’amarrage modifie´s. La solution e´le´ctrome´canique a e´te´
conserve´e (voir figure II.2). Les pie`ces me´caniques ont e´te´ re´alise´es par l’atelier du Centre des
Mate´riaux. Le syste`me d’amarrage permet de superposer une torsion statique au chargement cyclique
de traction-compression (chargement non-proportionel). Un pot de me´tal de Wood permet d’aligner
les teˆtes d’amarrage. Lors de l’alignement, pour des raisons e´videntes de rigidite´ et de tempe´rature,
l’e´prouvette caoutchouc est remplace´e par une pie`ce cylindrique en acier aux surfaces rectifie´es. Le
de´placement est mesure´ par un LVDT grands de´placements et la force par une cellule de charge
approprie´e. Le pilotage et l’acquisition sont assure´s par un ordinateur (logiciel d’acquisition WIN-
ATS).
La machine de traction-compression permet e´galement de faire des essais de traction-compression
cyclique et torsion statique. Il suffit d’appliquer une pre´-de´formation de torsion a` l’e´prouvette avant
le serrage des mors. Cette pre´-torsion s’applique a` la partie infe´rieure de l’e´prouvette. Une bague
gradue´e par intervalles de 5◦ et un marqueur fixe´ au mors infe´rieur permettent de mesurer l’angle de
pre´-torsion. Les couples mis en jeux ne perturbent pas la cellule de charge. Pour ces essais, le couple
n’est pas mesure´.
II.1.3 Essais de torsion cyclique
Cette e´tude a ne´cessite´ le de´veloppement d’une machine d’essais de torsion (figure II.3). Une fois
encore, la solution e´le´ctrome´canique a e´te´ retenue. Cette machine permet des de´placements angulaires









Figure II.3 : Machine de torsion cyclique
de 180◦. L’angle est mesure´ par un capteur optique. Deux cellules de charge ont e´te´ fabrique´es :
l’une de 6 daNm, la seconde de 6 Nm. Elles permettent une mesure pre´cise du couple pour tous les
types d’e´prouvettes utilise´s. Du fait des grandes de´formations que subissent les e´prouvettes et du
comportement incompressible du mate´riau, la de´formation de torsion entraˆıne une forte composante
de de´formation axiale. Cette composante n’est pas ne´gligeable dans nos essais. Pour cette raison, la
cellule de charge est monte´e sur rail, laissant ainsi une des teˆtes de l’e´prouvette libre de se de´placer
suivant l’axe de l’e´prouvette et minimisant la contrainte dans cette direction.
II.2 Types de ge´ome´tries
Les ge´ome´tries utilise´es dans cette e´tude sont en partie similaires a` celles utilise´es par N. ANDRE.
Toutes les e´prouvettes axisyme´triques ont e´te´ moule´es en une seule se´rie et a` partir du meˆme lot de
gomme. Les e´prouvettes sont conserve´es a` l’abri de la lumie`re et a` tempe´rature controˆle´e (22◦C). Nous
rappelons les caracte´ristiques des e´prouvettes utilise´es pour les essais de fatigue.
II.2.1 Diabolos
Les e´prouvettes Diabolos sont caracte´rise´es par une re´partition des contraintes quasiment uniaxiale
dans la partie utile de l’e´prouvette, en traction comme en compression. Cette ge´ome´trie, de´finie
par Paulstra lors d’e´tudes pre´ce´dentes [1] [2], permet de limiter le phe´nome`ne de ballonnement en
compression.
L’e´prouvette est sche´matise´e figure II.4(a). La partie centrale, cylindrique, est raccorde´e aux teˆtes
me´talliques (en hachure´ sur le sche´ma) par des conge´s dont la ge´ne´ratrice est hyperbolique. Chaque
teˆte me´tallique est perce´e et filete´e pour permettre l’amarrage.
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Figure II.4 : Ge´ome´tries des e´prouvettes
II.2.2 Eprouvettes axisyme´triques entaille´es
Les e´prouvettes entaille´es sont repre´sente´es figure II.4(b) et II.4(c). Les e´prouvettes de rayon d’entaille
4.75 mm seront nomentlature´es AE5 (Axisyme´trique Entaille´e) et celles de 1.75 mm, AE2. A
faible taux de de´formation, ces e´prouvettes permettent d’atteindre des taux de triaxialite´ le´ge`rement
supe´rieurs a` celui du Diabolo : de l’ordre de 0.35 pour l’AE5 et de 0.45 pour l’AE2 en traction. Les
grandes de´formations modifient rapidement les rayons de courbure et font chuter les taux de triaxialite´
comme nous le verrons par la suite.
II.3 Essais de fatigue
II.3.1 De´finition de l’amorc¸age
Le mode`le de fatigue que nous allons e´tablir est un mode`le d’amorc¸age et non de rupture. Il doit
eˆtre capable de de´terminer le moment ou` apparaˆıt un de´faut critique au sein de l’e´prouvette teste´e.
L’amorc¸age est conside´re´ comme atteint lorsqu’il existe, au sein de l’e´prouvette une
fissure de taille critique 1 mm. Cette de´finition, conventionnelle, peut poser des proble`mes lorsque
le millime`tre devient grand par rapport a` l’e´chantillon ou aux volumes e´le´mentaires repre´sentatifs (cas
des forts gradients).
La figure II.5 montre l’e´volution de l’effort maximal atteint a` chaque cycle pour un essai de traction-
compression et de traction-traction sur Diabolo. Il y figure e´galement le moment ou` l’amorc¸age a e´te´
atteint. On peut constater que, mis a` part l’adoucissement cyclique des premiers cycles, l’effort
maximal atteint a` chaque cycle ne varie quasiment pas. Pour cette raison, il est impossible de
de´terminer l’amorc¸age a` partir de la variation d’une grandeur me´canique globale. L’amorc¸age est
donc de´termine´ visuellement par l’expe´rimentateur. Ceci implique que l’amorc¸age soit visible et par























































Figure II.5 : Evolution de l’effort applique´ en fonction du nombre de cycles
conse´quent surfacique. Nous verrons que c’est le cas pour la majeure partie des essais avec quelques
exceptions que nous de´taillerons par la suite.
La me´thode de de´termination de l’amorc¸age est intrinse`quement subjective. L’erreur introduite
peut eˆtre largement re´duite par l’utilisation d’un millime`tre e´talon qui est compare´ a` la taille de la
fissure observe´e. Cette me´thode oblige a` observer tre`s re´gulie`rement les e´prouvettes et ne permet pas
de laisser les essais se poursuivre la nuit.
II.3.2 Re´sultats d’essais
Nous regroupons ici l’ensemble des re´sultats des essais de fatigue. Ces re´sultats sont donne´s sous la
forme d’un tableau pour chaque type d’essai. On y trouvera la re´fe´rence de l’essai, le chargement
macroscopique applique´ ainsi que la dure´e de vie a` l’amorc¸age expe´rimentale (Ni) et e´ventuellement
le nombre de cycles a` rupture. Sur les Diabolos, lorsque deux amorc¸ages apparaissent sans inter-agir
(fissures de 1mm diame´tralement oppose´es), deux valeurs de Ni sont retenues. Cette base de donne´es
a e´te´ e´tablie en vue d’e´tendre celle e´tablie par N.Andre´[3], notamment dans le domaine des fortes
compressions afin d’affirmer ou d’infirmer la nocivite´ de la phase de compression sur la dure´e de vie
en fatigue.
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Ref. Lmin Lmax Fmin Fmax Ni
mm mm N N 105Cycles
DIAB-TC-1 -16 20 -967 449 <1.5
DIAB-TC-2 -20 16 -1348 405 1.76
DIAB-TC-3 -20 16 -1348 405 3.6
DIAB-TC-4 -20 16 -1348 405 <3.2
DIAB-TC-5 -20.6 4.76 -1430 244 >8.3
DIAB-TC-6 -19.6 19.6 -1426 498 1.3
DIAB-TC-7 0 16.5 0 405 3.7
DIAB-TC-8 -19.6 20 -1362 464 1.6
DIAB-TC-10 -18 15 -1243 375 10.78
DIAB-TC-11n 5 19.5 154 454 >8.1
DIAB-TC-12n 0 15 0 375 .76
DIAB-TC-13n -15 20 -850 490 1.6
DIAB-TC-14n -10 20 -460 490 1.1
DIAB-TC-15n -10 20 -522 454 2.9
DIAB-TC-16n -10 20 -522 454 1.76
DIAB-TC-16n -10 20 -522 454 1.5
DIAB-TC-16n -10 20 -522 454 2.01
DIAB-TC-17n -15.7 19.9 -883 460 1.47/1.73
DIAB-TC-18n -15.7 19.9 -883 460 >1.26
DIAB-TC-19n -15.7 19.9 -883 460 2.00?
DIAB-TC-20n -15.7 19.9 -883 460 1.55/1.82
DIAB-TC-21n -16.0 22.3 -1000 500 1.1
DIAB-TC-22n -16.0 22.3 -995 500 >1.47
DIAB-TC-23n -16.0 11.0 -1000 300 4.86?
DIAB-TC-24n -18.22 19.7 -1205 458 1.8
DIAB-TC-25n -14.2 16.7 -840 407 2.77
DIAB-TC-26n -17.5 24.7 -1140 555 .73
DIAB-TC-27n -19.2 26.0 -1300 560 6.5
DIAB-TC-28n -19.2 26.0 -1300 560 5.0
DIAB-TC-29n -12.0 12.0 -650 318 6.0
DIAB-TC-30n -14.2 11.6 -920 309 6.0?
DIAB-TC-31n -11.5 11.8 -634 313 7.4
DIAB-TC-32n -14.1 11.65 -915 310 >9.0
DIAB-TC-33n -17.4 11.65 -1100 310 > 16.6
DIAB-TC-34n 2.2 25. 61 562 0.9
DIAB-TC-35n 2.2 25.5 61 562 0.9
DIAB-TC-36n 4. 31.5 118 633 0.4
DIAB-TC-37n 2.5 30. 69 624 0.6
DIAB-TC-38n 2.5 30. 69 624 0.16
DIAB-TC-39n 4. 30.8 115 630 0.46
Tableau II.1 : Essais de fatigue sur e´prouvettes Diabolos en traction-compression. Les essais dont
la dure´e de vie est annote´e d’une e´toile pre´sentent un amorc¸age interne.
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Ref. Lmin Lmax Fmin Fmax Ni
mm mm N N 105Cycles
l2sD2 0 19.5 -18 438 1.2
l2sD4 -9.4 5.2 -485 157 ≥ 40
l2sD5 3 28 65 552 0.6
l2sD6 3 28 65 552 0.5
l2sD7 -10.0 30.7 -489 593 0.15
l2sD8 3.1 24 73 502 0.6
l2sD9 1 17 7 395 2.0
l2sD10 6 29 141 561 ≥ 10
l2sD11 0 15.6 -18 585 ≤ 1.7
l2sD12 6 29 140 563 6.5
l2sD13 -16.1 17.6 -866 417 3
l2sD14 -7.6 8. -400 220 ≥ 40
l2sD15 -9.8 23.7 -480 504 1.0
l2sD16 -4.8 28.7 -221 571 0.35
l2sD17 3 18.5 66 421 3.5
l2sD18 4 22.4 92 472 5.
l2sD19 -2.4 15.2 -119 376 3.4
l2sD20 3 26 75 534 0.7
l2sD21 5 24 119 503 14
l2sD22 -1.3 16.3 -63 400 2
l2sD23 -1.1 16.5 -48 410 1.8
l2sD24 -17 0.4 -991 27 ≥ 40
l2sD25 7.5 39 160 680 1.5
l2sD26 -5.4 20.4 -248 464 1.7
l2sD27 0 20.6 -22 461 1.0
l2sD28 -4 20.6 -192 461 1.3
l2sD29 -6 20.6 -303 467 1.1
l2sD30 -13. 16.6 -710 403 3.5
l2sD31 -13. 16.6 -700 407 5.0
l2sD32 -13.5 19.6 -730 452 1.3
l49sD1 -10 30 -525 590 0.4
l49sD2 0 19.2 -28 442 0.9
l49sD3 0 19.2 -34 439 1.1
l0sD1 1. 27. 38. 577. 0.7
l0sD3 -6.7 19.4 -330 463 2.3
l0sD4 5.0 31.2 123 611 1.1
l0sD5 10.0 36.2 241 668 ≥ 40
l0sD6 1 27.2 29 576 0.5
l0sD7 4.1 23.6 99 513 3
l1sD1 -0.5 25.6 -24 539 0.6
l1sD2 -7.8 15.0 -360 380 5.5
l1sD3 5.1 39.5 106 696 0.3
Tableau II.2 : Essais de fatigue sur e´prouvettes Diabolos en traction-compression. Base de donne´es
de N.Andre´[3].
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Ref. Lmin Lmax Fmin Fmax Ni
mm mm N N 105Cycles
AE5s1N.A. -0.2 13.5 -4.6 236 0.1
AE5s2N.A. -0.2 12.0 -4 218 0.1
AE5s3N.A. -0.2 9.7 -4 185 0.3
AE5s4N.A. -0.2 8.1 -3.3 163 0.6
AE5s5N.A. -0.3 7.0 -7.1 146 1
AE5s6N.A. 0.5 5.7 11.5 125 2.9
AE5s7N.A. -1.5 7.6 -44 155 1
AE5s8N.A. -2.75 6.3 -91 135 3
Tableau II.3 : Essais de fatigue en traction-compression sur AE5 (Essais N. Andre´).
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Ref Fmin Fmax Ni
N N 105Cycles
AE2-TC-1 -0.5 69 0.85
AE2-TC-2 -4.6 76 0.6
AE2-TC-3 -14.3 14.3 20
AE2-TC-4 -13.2 44 6
AE2-TC-5 4 49 5.5
AE2-TC-6 5.9 68 1.2
AE2-TC-7 10 75 1.2
AE2-TC-8 8 63.5 2.5
AE2-TC-9 -22.5 63 2.3
AE2-TC-10 0.9 59 2.1
AE2-TC-11 8 64 1.9
AE2-TC-12 7 58 2.6
AE2-TC-13 -50.6 62.6 2.2
AE2-TC-14 -42 69 0.84
AE2-TC-15 -42 69 0.87
AE2-TC-17 -42 69 1.12
AE2-TC-18 -42 69 0.50
AE2-TC-19 -42 69 0.97
AE2-TC-20 -42 69 1.13
AE2-TC-21 -42 69 0.86
AE2-TC-22 -42 69 0.86
AE2-TC-23 -42 69 0.81
AE2-TC-24 -42 69 1.1
Tableau II.4 : Essais de traction-compression sur AE2
Ref. θmin θmax Ni
deg. deg. 105Cycles
DIAB-TO-1? 0 200 1.1
DIAB-TO-2? -200 200 0.6
DIAB-TO-3 -150 150 0.8
DIAB-TO-4 -150 150 0.6
DIAB-TO-5 0 150 1.7
DIAB-TO-6 0 100 5.8
DIAB-TO-7 0 130 2.7
DIAB-TO-8 0 200 0.3
Tableau II.5 : Essais de torsion sur Diabolo. Les essais annote´s d’une e´toile sont des donne´es d’un
contrat Renault-Hutchinson-Paulstra (me´lange identique a` celui de notre e´tude).
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Ref. Cmin Cmax θmin θmax Ni
N.m N.m deg. deg. 105Cycles
AE2-TO-1? 0. 0.222 0 100 0.5
AE2-TO-2? 0 0.184 0 80 1.3
AE2-TO-3 0 0.202 0 90 0.7
AE2-TO-4 0 0.164 0 70 1.5
AE2-TO-5 0 0.164 0 70 0.84
AE2-TO-6 0 0.184 0 80 0.8
AE2-TO-7 0 0.202 0 90 1.12
AE2-TO-8 0 0.099 0 40 10.0
AE2-TO-9 0 0.164 0 70 0.84
AE2-TO-10 0 0.184 0 80 0.82
AE2-TO-11 0 0.202 0 90 > 2.23
AE2-TO-12 0 0.164 0 70 1.5
AE2-TO-13 0 0.086 0 35 >55.0
AE2-TO-14 0 0.222 0 100 0.4
AE2-TO-15 0 0.222 0 100 0.5
AE2-TO-16 0 0.176 0 75 1.4
AE2-TO-17 0 0.176 0 75 < 1.54
AE2-TO-18 0 0.176 0 75 1.67
AE2-TO-19 0 0.176 0 75 1.66
AE2-TO-20 0 0.176 0 75 1.78
AE2-TO-21 0 0.176 0 75 1.76
AE2-TO-22 0 0.176 0 75 > 3
AE2-TO-23 0 0.176 0 75 1.9
AE2-TO-24 0 0.176 0 75 1.7 < n < 3.2
AE2-TO-25 0 0.176 0 75 1.34
AE2-TO-26 0 0.176 0 75 1.4
AE2-TO-27 0.056 0.202 20 90 1.22
AE2-TO-28 0 0.184 0 80 2.3
AE2-TO-29 0.028 0.176 10 75 1.1
AE2-TO-30 0.0 0.222 0 100 0.4
AE2-TO-31 0.028 0.222 10 100 0.5
AE2-TO-32 0.028 0.222 10 100 0.55
Tableau II.6 : Essais de torsion sur AE2. Les essais annote´s d’une e´toile sont des donne´es Hutchinson-
Paulstra (me´lange identique a` celui de notre e´tude).
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deg. N N 105Cycles 105Cycles 105Cycles
DIAB-TSTTC-1N.A. 30 -12 450 2.5 2.5
DIAB-TSTTC-2N.A. 60 -857 445 6.9 3.8
DIAB-TSTTC-3N.A. 60 -488 533 1.8 1.15
DIAB-TSTTC-4N.A. 60 66 528 5 4
DIAB-TSTTC-5N.A. 60 -245 465 2.9 2
DIAB-TSTTC-6N.A. 60 -35 451 4.5 3
DIAB-TSTTC-7 60 -730 490 1.3 1.5
DIAB-TSTTC-8 60 -730 490 0.95
DIAB-TSTTC-9 60 -180 600 1.75
DIAB-TSTTC-10 80 -200 600 0.98
Tableau II.7 : Essais de traction-compression et torsion statique sur Diabolo. Les essais annote´s
N.A. sont des re´sultats de la the`se de N. Andre´.
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II.4 Aspects macroscopiques de l’e´volution de l’endommagement
Les paragraphes qui suivent synthe´tisent les remarques faites pour chacun des essais. Ils permettent
d’avoir une ide´e ge´ne´rale des caracte´ristiques de chacun d’eux et de l’e´volution de l’endommagement
du point de vue macroscopique. Ces paragraphes sont purement descriptifs, la compre´hension des
diffe´rents points e´tant reporte´e a` la partie endommagement, chapitre III.
II.4.1 Essais de traction-compression
a) Observations en cours d’essai
Pour les essais de traction-compression, il se de´veloppe entre une et trois fissures de taille supe´rieure
a` 1 mm. Une de ces fissures devient pre´ponde´rante, se propage et provoque la rupture totale de
l’e´prouvette. L’amorc¸age et la propagation sont toujours perpendiculaires a` la direction de sollicitation.
Pour les essais de traction-traction avec un niveau de de´placement minimal (Lmin) infe´rieur a` 2 mm
l’essai se de´roule de manie`re assez semblable a` un essai de traction compression. Lorsque le niveau
de de´placement minimal est supe´rieur a` cette valeur de 2 mm, il apparaˆıt un net phe´nome`ne de
renfort. Il se traduit de deux manie`res diffe´rentes en fonction du niveau de de´placement minimal.
Pour les faibles renforcements (2.≤ Lmin ≤4), N.Andre´[3] montre que la fissure principale bifurque
par rapport a` la direction perpendiculaire a` la sollicitation. La biffurcation a lieu de`s l’amorc¸age et
se poursuit sur quelques millime`tres depuis la surface. Pour Lmin supe´rieur a` 4 mm, le nombre de
fissures se de´veloppant avant la rupture est beaucoup plus e´leve´. Ce phe´nome`ne de renforcement a
e´galement e´te´ observe´ par N.Andre´ [3]. Il semble que les fissures qui apparaissent a` la surface du
Diabolo soient bloque´es ou du moins ralenties dans leur progression, permettant la nucle´ation puis
la croissance d’autres fissures. Ce phe´nome`ne est d’autant plus marque´ que le niveau de contrainte
minimal au cours du cycle est important. Dans les cas extreˆmes, on assiste a` un phe´nome`ne de pelage
de la surface et des dure´es de vie tre`s e´leve´es. Nous terminerons en pre´cisant que ces remarques sont
inde´pendantes du type d’e´prouvette.
La synthe`se des essais montre que deux tiers des fissures surfaciques apparaissent au raccordement
avec les conge´s, le tiers restant s’amorce dans la partie cylindrique de l’e´prouvette. Cette localisation
est a` associer avec la le´ge`re concentration de contrainte au niveau du raccordement. La pre´sence d’un
plan de joint ne semble pas jouer de roˆle particulier vis a` vis de l’amorc¸age des fissures.
Pour les essais fortement charge´s en compression, il est possible de voir apparaˆıtre un pli a` proximite´
du raccordement. Ce pli, axisyme´trique, est conse´cutif a` la mise en tonneau de la partie cylindrique de
l’e´prouvette et probablement a` l’existence d’instabilite´s locales. Le pli est le´ge`rement marque´ pour 13
mm de de´placement en compression et devient tre`s prononce´ a` 19 mm. Le contact re´pe´te´ des surfaces
en vis a` vis provoque une modification de leur e´tat de surface : les surfaces en contact deviennent
plus ternes que le reste de l’e´prouvette. L’observation au M.E.B. indique la pre´sence de gouttelettes
dont la composition ne diffe`re pas du reste du mate´riau (re´sultats d’analyses E.D.S. pre´sente´es dans
la partie III.6.1). De plus, aucun endommagement de type abrasif n’est observable, ce qui indique
que les surfaces en contact ne subissent pas de de´placement relatif. Cependant, on peut supposer
que le contact re´pe´te´ provoque des e´chauffements locaux qui de´gradent le mate´riau. Du point de vue
de l’amorc¸age, ce type de pli ne semble pas jouer de roˆle particulier puisque meˆme pour les essais
pre´sentant un fort pli il n’existe pas de corre´lation spatiale entre la zone d’amorc¸age et la zone de pli .
Dans le cas d’une forte composante abrasive, il est possible que la pre´sence de plis soit nocive et influe
ne´gativement sur la dure´e de vie. Le crite`re de fatigue que nous e´tablirons ne prendra pas en
compte l’endommagement qui pourrait re´sulter de la formation de ces plis (phe´nome`nes
d’abrasion, d’e´chauffements et de de´gradation locaux).
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Figure II.6 : Succession des diffe´rentes zones de propagation.
b) Macrographie des facie`s de rupture
L’observation des lignes de propagation qui rayonnent a` partir du site d’amorc¸age permettent de le
localiser facilement sur les facie`s de rupture. A partir de ce site d’amorc¸age, il est possible de distinguer
trois zones :
• La zone d’amorc¸age : La zone d’amorc¸age est une zone de faible rugosite´ situe´e a` proximite´
imme´diate du site d’amorc¸age.
• La zone de propagation stable: Jointive de la zone d’amorc¸age , la zone de propagation stable se
caracte´rise par une rugosite´ plus importante, rugosite´ qui augmente avec la taille de la fissure. La
limite entre la zone d’amorc¸age et la zone de propagation stable est difficile a` de´finir pre´cise´ment.
Cette phase de propagation stable de´bouche sur une phase de propagation instable.
• La zone de propagation instable: L’aspect de cette zone est parfaitement lisse. Elle laisse supposer
une vitesse de propagation e´leve´e. Cette phase de propagation aboutit a` la rupture finale de
l’e´chantillon.
La figure II.6 indique la re´partition de chacune des zones.
Seuls quelques essais de traction-compression ont donne´ lieu a` des amorc¸ages internes (essais dont la
dure´e de vie est annote´e d’une e´toile dans le tableau II.1). Dans les cas ou` l’endommagement volumique
l’emporte nettement sur l’endommagement surfacique, le crite`re d’amorc¸age visuel (fissure en surface)
est discutable et l’essai n’est pas pris en compte pour l’identification du crite`re uniaxial. L’observation
des facie`s montre qu’il existe une compe´tition entre l’amorc¸age volumique et surfacique. Cependant,
la taille des fissures internes est ne´gligeable par rapport a` celle des fissures se propageant depuis la
surface et n’a pas d’influence sur l’apparition de l’endommagement surfacique. Par conse´quent, le
crite`re visuel reste valable.
La de´termination de la nature exacte des de´fauts a` l’origine de la rupture ne´cessite des techniques
d’analyse et d’observation plus lourdes et sera aborde´e apre`s l’e´tude des me´canimes d’endommagement.
II.4.2 Essais de torsion
Le cas des essais de torsion est diffe´rent. Nous pouvons identifier trois cas, en fonction de la sollicitation
cyclique applique´e :
• La torsion alterne´e (-θ,+θ) : Les fissures apparaissent perpendiculairement a` l’axe de
l’e´prouvette. La rupture de l’e´prouvette intervient par la propagation d’une fissure principale et
e´ventuellement par la coalescence avec quelques fissures secondaires.
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Figure II.7 : Multi-fissuration en torsion cyclique (+θ1,+θ2) sur e´prouvette AE2. .
• La torsion (0,+θ) : Dans ce cas les fissures apparaissent dans une direction variant entre 30 et 18◦
avec l’axe de l’e´prouvette (le paragraphe III.7 est consacre´ a` la mesure pre´cise de ces directions).
Au cours de la propagation, la fissure sort de la zone de concentration de contrainte induite par
l’entaille et finit par se stabiliser. Ainsi, la propagation d’une seule fissure ne provoque pas la
rupture de l’e´prouvette. D’autres fissures peuvent se de´velopper et l’essai peut se poursuivre
jusqu’a` la multifissuration de la zone entaille´e. Les fissures finissent par coalescer en surface mais
il persiste un ligament central non rompu.
• La torsion (+θ1,+θ2) : Ces essais sont comparables aux essais de traction-traction en terme de
renforcement. Une multitude de fissures de petite taille se cre´ent a` la surface et se propagent
radialement, vers le cœur de l’e´prouvette (voir figure II.7). La coalescence des microfissures en
surface n’est pas observable macroscopiquement. Il est probable que la coalescence a` l’echelle
macroscopique soit observable a` tre`s grand nombre de cycles.
II.4.3 Essais de traction-compression et torsion statique
a) Observations en cours d’essai
Ces essais pre´sentent syste´matiquement un amorc¸age interne. La quasi totalite´ de l’essai se de´roule
sans qu’aucune fissure ne soit visible en surface. La rupture se produit brutalement. Le de´veloppement
de la fissuration interne se traduit par une nette diminution de la section (striction) au niveau de la
partie cylindrique de l’e´chantillon comme le montre la figure II.8.
b) Macrographie des surfaces
Les macrographies (figure II.9) montrent que la phase de propagation stable recouvre la quasi totalite´
de l’e´prouvette. L’observation des lignes de propagation indique que la fissure a tendance a` contourner
les deux zones grise´es (voir figure II.9(b)). L’origine de ce contournement ne´cessite une analyse plus
approfondie de l’e´tat de contrainte local et une compre´hension des me´canismes d’amorc¸age. Ce point
sera aborde´ par la suite. La zone de propagation stable de´bouche sur une zone de propagation instable
qui, a` la diffe´rence des essais de traction-compression, est annulaire. Ces observations confirment les
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Figure II.8 : Striction lors d’un essai de traction compression et torsion statique.
remarques faites sur l’e´volution macroscopique de l’endommagement.
Comme dans le cas de la compression simple, il apparaˆıt des plis, a` partir de 9 mm de de´placement
(dans le sens de la compression). La composante de torsion modifie l’aspect de ces plis qui ne sont plus
axisyme´triques mais oriente´s par rapport a` l’axe du Diabolo (voir figure II.10). De toute e´vidence, ces
plis peuvent eˆtre associe´s a` des phe´nome`nes d’instabilite´ locale.
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(b) Lignes de propagation
Figure II.9 : Macrographie du facie`s de rupture d’un essai de torsion statique et traction-compression
(essai DIAB-TSTTC-10).




Figure II.10 : Formation de plis dans le cas de la compression, avec et sans torsion statique.
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Chapitre -III-
Me´canismes d’endommagement
La de´termination du me´canisme d’amorc¸age des fissures de fatigue dans les e´lastome`res charge´s
est l’un des objectifs de cette e´tude. Ce chapitre propose une synthe`se des observations des modes
d’endommagement observe´es sur le NR sous sollicitations monotones et cycliques.
Pour les sollicitations cycliques, l’effet du rapport de charge sera e´tudie´ en vue d’une meilleure
compre´hension de l’origine du renforcement.
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III.1 Moyens d’observations
Nous avons utilise´ deux techniques classiques d’observation fractographique : la microscopie optique
et la microscopie e´lectronique a` balayage (M.E.B.). La microscopie optique ne ne´cessite pas de
pre´paration particulie`re de nos e´chantillons si ce n’est un nettoyage pre´alable a` l’alcool dans un bain a`
ultrasons. L’observation au M.E.B. est plus exigeante. Nos e´chantillons n’e´tant pas conducteurs, il est
ne´cessaire d’effectuer, en plus du nettoyage a` l’alcool, un de´poˆt conducteur soit me´tallique (Au,Au-
Pd,Al) soit de carbone. Une e´paisseur de de´poˆt trop faible ne permet pas d’e´viter les phe´nome`nes de
charge, une e´paisseur trop importante masque les de´tails les plus fins. L’optimisation des parame`tres de
de´poˆts nous a amene´ a` choisir un de´poˆt d’or de 5nm (vaporisateur Cressington H20). Les e´chantillons
a` me´talliser sont fixe´s sur une platine tournante afin d’obtenir une homoge´ne´ite´ optimale. Malgre´ ces
pre´cautions, l’observation de facie`s tre`s perturbe´s reste de´licate (l’homoge´ne´ite´ de de´poˆt est quasiment
impossible a` obtenir). L’expe´rience acquise au cours de cette e´tude montre qu’il est extreˆmement
important de pouvoir travailler a` tre`s faible tension d’acce´le´ration (5 a` 2 kV) si l’on souhaite apre´hender
les de´tails de surface les plus fins. L’utilisation d’un M.E.B. a` effet de champ a e´te´ un atout certain
dans la compre´hesion des me´canismes d’amorc¸age .
III.2 Endommagement sous sollicitation monotone
Afin d’avoir une ide´e pre´cise des me´canismes d’endommagement que l’on peut rencontrer dans les
caoutchoucs, nous avons re´alise´ des essais de traction in-situ. Les paragraphes qui suivent synthe´tisent
les re´sultats obtenus au cours de ces essais.
III.2.1 Me´thode expe´rimentale
a) Machine de traction in-situ
Nous avons utilise´ la machine de traction in-situ de´veloppe´e par le laboratoire de Villetaneuse (C Rey)
et commercialise´e par la socie´te´ ”FONDIS electronic” (voir figure III.1). Cette machine, de´veloppe´e
pour des mate´riaux me´talliques, posse`de une capacite´ de 10kN en traction et un de´batement de 12
mm. Si la capacite´ de la machine est largement suffisante pour nos mate´riaux, le de´batement est assez
limitant. Il impose des e´prouvettes de longueur initiale infe´rieure a` 10 mm si l’on souhaite atteindre
des de´formations suffisantes pour endommager le mate´riau. Les e´prouvettes sont obtenues par de´coupe
au cutter dans des plaques. La de´formation est mesure´e via le de´placement donne´ par un LVDT, la
charge par une cellule de charge 10 daN.




Figure III.1 : Machine de traction in-situ.
b) Eprouvettes de traction
Il s’agit d’e´prouvettes lanie`res (2*5*10 mm) auxquelles on colle des teˆtes me´talliques qui permettent
la fixation sur la machine de traction. Au cours de la de´formation, le de´poˆt d’or se craquelle
progressivement. Ce craquellement provoque des phe´nome`nes de charges locaux qui rendent
l’observation impossible. En vue d’ame´liorer l’observation a` des stades interme´diaires, l’e´prouvette est
de´monte´e, maintenue en position de´forme´e graˆce a` un dispositif particulier et me´tallise´e a` diffe´rentes






Figure III.2 : Eprouvettes de traction in situ. Observation avec de´poˆts de grilles (a) et de surfaces
obtenues par de´coupe au cutter (b)
c) De´poˆt de micro-grilles
L’utilisation de micro-grilles d’or est maintenant largement re´pandue dans le domaine de la
microme´canique. Elle permet de mettre en e´vidence les modes de de´formations a` l’e´chelle de l’agre´gat
polycristallin. Cette technique permet de mesurer le champ de de´formation par le suivi du de´placement
des noeuds d’une micro-grille (grille rectangulaire de pas variant entre 5 et 30 µm) pre´alablement
de´pose´e sur le substrat. Cette grille doit eˆtre constitue´e d’un mate´riau suffisamment souple (Au,Au-
Pd,Cu) pour suivre la de´formation du substrat. Elle est ge´ne´ralement utilise´e pour quantifier des
de´formations allant jusqu’a` une dizaine de pour-cents. Nous avons souhaite´ utiliser cette technique
pour deux raisons :
• mettre en e´vidence des he´te´roge´ne´ite´s de de´formation lors d’un essai de traction et les mesurer,
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• mesurer le champ de de´formation en pointe de fissure et le comparer a` des re´sultats analytiques et
nume´riques.
La technique de de´poˆt est bien e´tablie dans le cas des mate´riaux me´talliques. Il a e´te´ ne´cessaire de
modifier le mode ope´ratoire afin de rendre le de´poˆt possible sur notre mate´riau. La technique de de´poˆt
est de´crite en annexe A-II. La rugosite´ de surface des e´prouvettes de traction est un des facteurs les
plus limitatifs pour la technique (il est bien entendu impossible de re´duire cette rugosite´ par polissage
comme pour les mate´riaux me´talliques) et le taux de re´ussite reste tre`s faible (de l’ordre de 10%).
De plus, le M.E.B. permettant de re´aliser ces grilles a e´te´ remplace´ juste apre`s la mise au point de
la technique de de´poˆt et son remplac¸ant ne permet pas de re´aliser de telles grilles. Pour cette raison,
Il n’a pas e´te´ possible de mesurer le champ de de´formation en pointe de fissure. Ne´anmoins, cette
technique ouvre des perpectives inte´ressantes.
Des cliche´s M.E.B. de la grille de´forme´e sont donne´s en annexe A-II . Notons que la grille se disloque
aux grandes de´formations mais qu’elle ne se de´colle pas comple`tement du substrat. L’extraction de la
grille par analyse d’image puis l’utilisation d’une interface approprie´e permet de de´terminer le champ
de de´formation a` partir du champ de de´placement des noeuds de la grille.
III.2.2 Observations
La figure III.3 repre´sente une grille de pas initial 30µm a` l’e´tat de´forme´. Elle met en e´vidence la
pre´sence d’he´te´roge´ne´ite´s de de´formations (donc de contrainte), signe de la pre´sence de zones de plus
haut module que le reste de la matrice. Il s’agit probablement de particules situe´es sous la surface qui
rigidifient localement le mate´riau. Nous le voyons ici, il est difficile de distinguer nettement la pre´sence
de particules en surface. Celles-ci sont ”enrobe´es” de caoutchouc ce qui masque la majeure partie des
me´canismes agissant a` l’interface matrice-particule ou a` la pe´riphe´rie de l’inclusion. De plus, dans la
majeure partie des cas, il est impossible de de´terminer la nature des particules. Nous avons donc choisi
(a) (b)
Figure III.3 : Mise en e´vidence des he´te´roge´ne´ite´s de de´formations lors d’un essai de traction (λ =
1.7).
d’observer la tranche d’e´prouvettes coupe´es au cutter, afin de permettre l’observation des me´canismes
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agissant autour des inclusions de´gage´es par la de´coupe.
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λ1 λ2 λ4 λ5
Rupture de type IIRupture de type I
Rupture de type III
Figure III.4 : Modes de rupture observe´es en traction monotone
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La figure III.4 repre´sente les diffe´rents modes d’endommagement observe´s sur une e´prouvette
lanie`re. Ils peuvent se classer en trois cate´gories :
• Type I: l’endommagement apparaˆıt dans l’inclusion pour une de´formation macroscopique de l’ordre
de 20%. Il se traduit par la rupture brutale de la particule, perpendiculairement a` la direction
de traction. Cette fissure ne se propage pas imme´diatement dans la matrice. La de´formation se
localise de part et d’autre de la fissure. Lorsque l’on atteint localement la limite de de´chirabilite´
du mate´riau, une nouvelle fissure s’amorce et se propage dans la matrice.
• Type II: une fissure apparaˆıt dans la matrice, a` l’un des poˆles de la particule, sans qu’il ait e´te´
observe´ de rupture pre´alable de celle-ci. Cette premie`re fissure apparaˆıt pour environ 20% de
de´formation macroscopique. Une seconde fissure apparaˆıt au second poˆle pour une de´formation
le´ge`rement supe´rieure. Eventuellement, la particule rompt et provoque un endommagement de
type I.
• Type III: il se produit rapidement une de´cohe´sion entre la matrice et l’inclusion. Cette de´cohe´sion
est localise´e aux poˆles de la particule. Elle provoque une localisation de la de´formation qui
aboutit a` l’amorc¸age d’une ou plusieurs fissures dans la matrice a` partir de 80% de de´formation
macroscopique. Dans ce cas, la rupture de la particule est impossible puisque la de´cohe´sion
relaxe la majeure partie des contraintes dans l’inclusion.
La figure III.5 est un zoom de la surface des particules pre´sentes pour les deux premiers types de
rupture. Ces observations sont obtenues au M.E.B. Zeiss a` tre`s faible tension d’acce´le´ration afin
d’obtenir le maximum de de´tails de la surface. On constate que ces particules sont constitue´es
de particules de l’ordre d’une centaine de nanome`tres. Les analyses chimiques en E.D.S. (Energy
Dispersive Spectrome´trie) montrent que ces particules sont principalement compose´es de carbone. Au
vue de la composition chimique du mate´riau il est fort probable qu’il s’agisse d’agglome´rats de noirs
de carbone (le diame`tre des noirs de type N772 est de l’ordre de grandeur des particules observe´es).
(a) (b) Zoom de (a)
Figure III.5 : Particules a` l’origine des ruptures de type I et II
Dans le cas de la rupture de type II, il est assez difficile de donner la nature du me´canisme qui
amorce la rupture aux poˆles. Des observations sur des particules de taille beaucoup plus petite, de
l’ordre de quelques microns, donnent des informations pre´cieuses sur ce sujet (la proximite´ des poˆles
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de la particule par rapport a` la surface nous permet d’observer les me´canismes aux poˆles). On utilise
alors une tension de l’ordre de 15kV afin d’avoir une information en volume et non de surface, tout




Figure III.6 : Me´canisme a` l’origine des ruptures de type II, la fle`che indique la direction de traction.
La figure III.6 met en e´vidence un processus de nucle´ation de porosite´ au poˆle d’une inclusion
rigide. Ce phe´nome`ne est connu, dans le domaine des e´lastome`res, sous le terme plus ge´ne´rique de
cavitation. La cavitation est le processus par lequel il se cre´e spontane´ment, sous l’effet d’une action
exte´rieure, un vide au sein d’un mate´riau initialement non poreux. Nous le verrons par la suite, la
pre´sence d’inclusions rigides favorise la cavitation.
Il est fort probable que la cavitation soit a` l’origine des ruptures de type II. De plus, dans le cas
des agglome´rats de NdC, il n’existe pas de ve´ritable interface entre l’agglome´rat et la particule car la
proportion de matrice dans l’agglome´rat est non nulle. On voit difficilement comment l’agglome´rat
pourrait se de´tacher de la matrice sans impliquer un me´canisme de cavitation.
Les paragraphes suivants visent a` pre´senter le phe´nome`me de cavitation ainsi que celui de de´cohe´sion
a` travers les e´tudes mene´es par diffe´rents auteurs sur ces sujets.
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III.2.3 Cavitation et de´cohe´sion
a) Aspects expe´rimentaux
Suite aux travaux de Yerzley [1], Gent et Lyndley [2] re´alisent des essais sur des e´prouvettes
axisyme´triques de faible e´paisseur pour diffe´rents types de SBR et NR charge´s. Ils constatent que
les courbes contrainte-de´formation pre´sentent un point d’inflection caracte´ristique de ce type d’essais.
Des essais interrompus leur permettent de relier cette singularite´ a` l’apparition de cavite´s au sein
du mate´riau. Le niveau de contrainte ne´cessaire pour faire apparaˆıtre ces cavite´s est de´pendant du
mate´riau. Les auteurs soulignent que la contrainte critique de cavitation est faible compare´e aux
caracte´ristiques de rupture de chacun des mate´riaux. Si l’essai de traction est poursuivi, l’e´prouvette
rompt a` un niveau de contrainte bien supe´rieur a` celui ne´cessaire a` la nucle´ation des vides. Oberth[3]
puis Gent [4] re´alisent des essais sur un mate´riau mode`le silicone e´lastome`re (translucide) charge´ de
billes de verres de diame`tres variant de 200 a` 2200µm. La surface des billes est traite´e afin d’obtenir des
e´nergies d’adhe´sion variables. La figure III.7 illustre les re´sultats d’essais dans le cas d’une adhe´sion
forte ou faible. Le phe´nome`ne de cavitation est observable quelle que soit la re´sistance me´canique
de l’interface matrice-inclusion, du moins dans le domaine explore´ par ces auteurs. La de´cohe´sion




Figure III.7 : Observations faites par Gent [4] sur un e´lastome`re silicone charge´ (a) de billes de
verres de φ1.22mm traite´es et (b) de billes de verres de φ610µm non traite´es.
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b) Mode´lisation
Gent[5] mode´lise la de´cohe´sion a` partir d’une approche e´nerge´tique. Il aborde la de´cohe´sion comme
un processus de propagation d’une mico-fissure pre´-existente au poˆle de la particule. Comme pour le
crite`re de rupture de Griffith, la fissure se propage si l’e´nergie e´lastique libe´re´e est supe´rieure ou e´gale
a` celle ne´cessaire pour rompre l’interface. Il obtient alors l’expression de la contrainte ne´cessaire pour





ou` Ga est l’e´nergie ne´cessaire pour rompre l’interface par unite´ de surface, E le module de l’e´lastome`re,
r le diame`tre de l’inclusion et θ l’angle correspondant a` la surface rompue (voir figure III.8).
Figure III.8 : De´finition de l’angle θ pour le mode`le de de´cohe´sion
Il est clair d’apre`s l’e´quation III.1 que la contrainte σc passe par un minimum pour θ = 45
◦. Si
l’angle de de´part θi est petit, une fois amorce´e, la de´cohe´sion se poursuit jusqu’a` la de´cohe´sion quasi-
comple`te de la particule (90− θi).
Le traitement the´orique de la cavitation dans un milieu homoge`ne est plus complexe. Dans le
cas d’un e´tat de chargement purement hydrostatique, Ball[6] met en e´vidence une classe de solutions
singulie`res des e´quations non line´aires du proble`me d’e´lasticite´ associe´. Il conside`re une sphe`re pleine
de rayon externe intitial b, a` laquelle on applique, sur sa surface externe, une pression p0 uniforme.
La sphe`re est constitue´e d’un mate´riau hypere´lastique, incompressible et isotrope dont la loi de
comportement s’exprime a` partir de la densite´ d’e´nergie W (voir chapitre IV). La syme´trie sphe´rique
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du proble`me impose un champ de de´placement de la forme (coordonne´es sphe´riques) :
R(r) = (r3 + c3)
1
3 avec c ≥ 0
Θ = θ
Φ = φ
avec r, θ, φ (resp. R,Θ,Φ) les coordonne´es d’un point M en position non de´forme´e (resp. de´forme´e).
Le cas c = 0 caracte´rise l’absence de cavite´ au sein de la sphe`re (R(0) = 0) ce qui donne la solution
triviale de l’e´tat de contrainte purement hydrostatique au sein de la sphe`re pleine. Dans le cas ou` c est
non nul, la sphe`re est creuse et la solution du proble`me est non triviale. En supposant que la surface
de la cavite´ est libre de contrainte normale, l’e´criture des e´quations d’e´quilibre, leur inte´gration par
rapport a` la variable r et l’utilisation de la loi de comportement permettent de relier la pression p0 a`






















Wˆ (x) = W (x−2, x, x)







Ainsi, la solution correspondant a` l’existence d’une cavite´ libre de contrainte au sein d’une sphe`re
soumise a` une pression exte´rieure p0 existe a` condition que c soit une racine positive de l’e´quation
III.2. La pression critique de cavitation est obtenue par passage a` la limite de l’expression III.2 pour






v3 − 1dv (III.3)
L’existence de pcr ne de´pend alors plus que de la valeur finie de l’inte´grale de l’e´quation III.3. Cette
inte´grale est finie ou non en fonction du choix de la loi de comportement. En conside´rant une loi
de type neo-Hookienne (W (I1) =
µ
2 (I1 − 3),µ module de cisaillement), la pression critique devient
pcr =
5E
6 ou` E est le module d’Young. Cette valeur est en bon accord avec les valeurs trouve´es par
Gent et al.[2][8][9]. De nombreux auteurs [10][7][11] ont ensuite repris ce mode`le, notamment Hou
et Abeyaratne[12] qui proposent d’e´tendre le crite`re de cavitation de Ball au cas des chargements
multiaxiaux. Ils proposent l’expression de la surface de cavitation a` partir des contraintes principales
ainsi :
S : (4σ1 − σ2 − σ3)(4σ2 − σ1 − σ3)(4σ3 − σ2 − σ1)− (5µ)3 = 0 (III.4)
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Figure III.9 : Mode´lisation du mate´riau pour le calcul de la de´formation a` cavitation en traction
simple. Le facteur de forme est de´fini par f = a
b
c) Mode´lisation par E.F. de la cavitation autour d’une inclusion
Dans ce paragraphe, nous conside´rons que le mate´riau peut eˆtre repre´sente´ par un assemblage de
cellules hexagonales e´le´mentaires avec, au centre de chaque cellule, une inclusion. On fait donc
intervenir la notion de pe´riodicite´ de la structure du mate´riau. Pour des raisons e´videntes de
simplification du calcul, les cellules hexagonales seront approche´es par des cellules cylindriques. Dans
le cas de la traction simple, le proble`me devient alors axisyme´trique. Les syme´tries du proble`me













Figure III.10 : Maillages utilise´s pour le calcul EF.
La pe´riodicite´ se traduit, au niveau du calcul, par des conditions aux limites particulie`res. Dans
le cas simple de la traction uniaxiale, la pe´riodicite´ est obtenue en imposant aux bords de la cellule
de rester droits au cours de la de´formation.
Ces calculs permettent d’avoir une ide´e de l’effet de la forme (la fraction volumique est constante et fixe´e
arbitrairement a` 0.5%) et du module des inclusions sur la de´formation a` cavitation. Nous conside`rerons
des inclusions ellipso¨ıdales avec des rapports de forme de 2.8 (inclusion allonge´e), 1 (sphe`re) et 0.36
(inclusion plate). La de´formation a` cavitation est calcule´e en de´terminant le de´placement qu’il faut
imposer sur la partie haute de la cellule pour que, en un point de la cellule (hors inclusion), le crite`re de
l’e´quation III.4 soit satisfait (cavitation cohe´sive dans la matrice e´lastome`re). Le mode`le de cavitation
propose´ par Hou et Aberyartne a e´te´ implante´ dans ZeBuLoN et le calcul est re´alise´ en post processeur
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Figure III.11 : Oscillations sur le terme de pression juste au-dessus de l’inclusion.
(apre`s le calcul EF). Le de´pouillement des calculs montre que lorsque l’inclusion devient tre`s rigide par
rapport a` la matrice (module de l’inclusion de l’ordre de 75 MPa) le taux de triaxialite´ juste au-dessus
de l’inclusion devient tre`s e´leve´. Localement, la de´termination de la pression devient difficile du point
de vue nume´rique (la pression est traite´e comme un degre´ de liberte´ du fait de l’incompressibilite´). On
observe alors de fortes oscillations sur le terme de pression (figure III.11) provoquant des erreurs sur le
calcul du crite`re. Il est possible d’atte´nuer ces oscillations en prenant en compte non pas la pression a`
chaque point de Gauss (p.G.), mais la pression moyenne dans l’e´le´ment. Ainsi, les contraintes injecte´es







∼p.G.)− trace(σ∼Moyenne dans l’e´le´ment
)
(III.5)
Pour l’inclusion allonge´e et la sphe`re, la cavitation est localise´e au dessus de la particule (figure
III.12). La distance entre le poˆle de l’inclusion et le lieu de cavitation augmente lorsque le module de
l’inclusion chute. Les isovaleurs de contrainte e´quivalente (au sens de Mises) correspondent assez bien
avec celles associe´es a` la cavitation au contraire des isovaleurs de pression. Dans le cas de l’inclusion
plate, la concentration de contrainte n’est pas suffisante pour de´clencher la cavitation. La cavitation
se produit alors a` l’interface matrice inclusion, a` proximite´ du lieu de σeqV.M. maximal. Ces calculs
mettent en e´vidence le roˆle important du de´viateur dans le calcul de la cavitation.
L’effet de la forme et du module de l’inclusion est repre´sente´ figure III.13. Quelle que soit la
forme de l’inclusion, l’augmentation du module de l’inclusion induit la diminution de la de´formation
a` rupture. L’influence du module est marque´e en-dessous d’une valeur de 75 MPa. La de´formation
a` cavitation chute de 30% lorsque l’on passe d’un module de 5 a` 75 MPa. Au-dela`, le module de
l’inclusion n’a plus d’influence. L’effet du module se comprend facilement. Plus l’inclusion se de´forme
plus la concentration de contrainte qu’elle induit est faible. L’effet de forme, lui, est plus surprenant
par rapport aux re´sultats ge´ne´ralement admis. Dans notre cas, l’inclusion la plus nocive est celle qui
est allonge´e dans la direction de traction, la moins nocive est l’inclusion plate.
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Figure III.12 : Localisation de la cavitation a` partir du crite`re donne´ equation III.4 (zone en rouge
sur la cartographie) pour une inclusion sphe´rique de module 150 MPa. Cette cartographie repre´sente
le calcul de la partie gauche de l’e´quation III.4.
III.3 Endommagement de fatigue
Apre`s avoir observe´ la nature de l’endommagement sous sollicitations monotones nous abordons le cas
des sollicitations cycliques. Le but est de de´terminer la nature et l’enchaˆınement des me´canismes a`
l’origine de l’amorc¸age des fissures.
III.3.1 Ele´ments de bibliographie
La sollicitation me´canique cyclique impose´e au mate´riau n’est pas l’unique source d’endommagement
lors d’un essai de fatigue. D’autres parame`tres tels que la tempe´rature ou la de´gradation chimique,
peuvent eˆtre a` l’origine d’une certaine forme d’endommagement. L’influence de ces parame`tres sur les
cine´tiques de propagation de fissures a largement e´te´ e´tudie´e dans la litte´rature. On retiendra, parmi
les espe`ces nocives pour les e´lastome`res, l’ozone (provoque la rupture des chaˆınes par clivage de la
double liaison C=C[13],[14]) et l’oxyge`ne. Dans le cas de l’oxyge`ne, plus que la simple de´gradation
chimique du mate´riau, c’est le couplage me´canico-chimique qui pre´domine [15], [16]. Il faut noter que
l’effet de la de´gradation chimique ainsi que le couplage me´canico-chimique, restent du second ordre
lorsque les sollicitations me´caniques sont importantes et donc les cine´tiques de propagations e´leve´es.
L’effet de la tempe´rature sur le comportement en fatigue est visible, pour le NR, a` partir de






























Figure III.13 : Effet de la forme et du module de l’inclusion sur la de´formation a` cavitation.
tempe´ratures de l’ordre de 90-100◦C. L’e´le´vation de tempe´rature coeur-peau estime´e sur un Diabolo,
en traction compression cyclique, est de l’ordre de 20 ◦C a` une fre´quence de 1Hz [17]. Cette e´le´vation
e´tant modeste, nous ne prendrons pas en compte l’effet de la tempe´rature.
Les e´tudes portant sur la fatigue conside`rent quasi syste´matiquement la propagation de fissures
a` partir de de´fauts pre´existants. Certaines e´tudes ont cependant montre´ que les inclusions, les
he´te´roge´ne´ite´s de re´ticulations, les de´fauts de surfaces dus au moulage jouent le roˆle de concentrateurs
de contraintes et, pour cette raison, constituent des sites privile´gie´s d’amorc¸age [18],[19]. Nous ne
dresserons pas de liste exhaustive des diffe´rents types de particules pouvant cre´er l’amorc¸age, leur
nature e´tant fonction de la composition du mate´riau e´tudie´.
Du point de vue mole´culaire, on conside`re que la rupture des chaˆınes intervient progressivement
[20] avec l’augmentation de la de´formation. Lorsqu’une chaˆıne rompt, l’e´nergie e´lastique est dissipe´e
en chaleur et la charge qu’elle supportait est reporte´e sur les chaˆınes environnantes. Ce processus
e´tant particulie`rement endommageant (la chaˆıne rompue ne supporte plus aucune charge), on utilise
le terme de ”dissipation catastrophique”. On e´voque e´galement des me´canismes de ”dissipation non-
catastrophique” ou` la chaˆıne rompue a la capacite´ de se refixer (par exemple a` la surface de charges
telles que les NdC) et donc de supporter une charge non-nulle. Ce me´canisme est utilise´ pour expliquer
la re´sistance supe´rieure des vulcanisats au soufre par rapport aux vulcanisats aux peroxydes (les liens
polysulfures ont la capacite´ de rompre et de se reformer ou s’intervertir re´versiblement[21]). Ces
processus contribuent a` re´duire les concentrations locales de contraintes au sein du re´seau et donc a`
son renforcement.
Les e´tudes fractographiques mettent en avant l’aspect rugueux des surfaces de propagation.
L’origine de cette rugosite´ n’est pas clairement explique´e dans la litte´rature. Gent [22] propose un
me´canisme de jonction de micro-fissures en aval de la pointe de la fissure principale (voir figure III.15).
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Figure III.14 : ”Knotty tearing” : biffurcations de fissures sous sollicitation monotone[23].
Cependant, la nature des de´fauts a` l’origine de ces micro-fissures n’est pas identifie´e.
Un phe´nome`ne maintenant classique dans la propagation de fissures dans les e´lastome`res de type
NR est le ”knotty tearing”. Il se traduit par une de´viation de la fissure par rapport a` la direction de
propagation naturelle, i.e. perpendiculairement a` la direction de traction. De telles de´viations sont
illustre´es figure III.14. Lorsqu’une fissure aigu¨e (par exemple obtenue a` l’aide d’une lame de rasoir)
est sollicite´e, deux fissures se de´veloppent paralle`lement a` la direction de traction, de part et d’autre
des le`vres de la fissure. L’e´moussement qui en re´sulte atte´nue conside´rablement la singularite´ a` la
pointe de la fissure et une nouvelle fissure doit s’amorcer avant que la propagation ne se poursuive. Le
”knotty tearing” ame´liore de manie`re spectaculaire la re´sistance a` la propagation de fissures. L’origine
exacte du phe´nome`ne est encore difficile a` expliquer mais, l’ide´e d’une anisotropie de comportement
vis a` vis de la propagation de fissures induite par l’alignement des chaˆınes a` la pointe de fissure est
ge´ne´ralement e´voque´e par la plupart des auteurs travaillant sur le sujet.
Lors d’essais de traction-compression cycliques, Cadwell [24] a mis en e´vidence l’augmentation de la
dure´e de vie de`s lors que le niveau de de´formation au cours d’un cycle reste positif. Ce phe´nome`ne n’est
pas observable sur un e´lastome`re non-cristallisable. La cristallisation en fond de fissure contribuerait
d’une part a` renforcer le mate´riau dans la direction de propagation et d’autre part a` rendre les chaˆınes
moins susceptibles a` l’oxydation. Hamed [21] conside`re que la majeure partie des ruptures a lieu
avant la cristallisation en fond de fissure. Il explique ainsi le renforcement observe´ a` rapport de charge
positif. Cependant, l’origine des ruptures de chaˆınes avant cristallisation n’est pas identifie´e.
Notons enfin que la plupart des e´tudes en microscopie e´lectronique a` balayage sur des mate´riaux
e´lastome`res utilisent des grossissements maximum de 300[25]. Nous verrons que l’utilisation de la
microscopie e´lectronique a` balayage a` effet de champs a` tre`s fort grossissements (jusqu’a` 50000)
fournissent des informations tre`s inte´ressantes sur les me´canismes d’amorc¸ages et de propagation
de fissures.
III.3.2 Apparition de l’endommagement
Ce paragraphe a pour but de pre´senter les me´canismes d’amorc¸age de fissure. Nous le verrons plus
tard, les essais de traction-compression cycliques a` rapport de charge positif donnent lieu a` une tre`s
nette ame´lioration de la dure´e de vie. Nous pre´senterons donc se´pare´ment les deux types d’essais en
tentant d’expliquer l’origine de ce renforcement.
Les e´chantillons sont pre´leve´s par de´coupe au cutter a` partir d’e´prouvettes Diabolos pre´alablement




Figure III.15 : Me´canisme de formation des rugosite´s observe´es sur les facie`s de rupture en fatigue
teste´es en fatigue. Ces e´chantillons sont observe´s sous le´ge`re traction afin de mettre en e´vidence les
sites d’amorc¸ages (difficilement observables en position non de´forme´e). L’ensemble des observations
effectue´es montre qu’il est possible de de´crire le me´canisme d’amorc¸age a` travers quelques cas
caracte´ristiques que nous pre´sentons ici.
Attachons-nous tout d’abord a` l’amorc¸age sous traction-compression cyclique a` rapport de charge
ne´gatif. La figure III.16 repre´sente un amorc¸age de fissure lors d’un essai de traction cyclique (0-75N)
sur lanie`re en position de´forme´e et non de´forme´e. Deux fissures se sont de´vellope´es a` une centaine de
microns de distance. Cependant, aucune particule n’est visible en surface.
(a) Non de´forme´e (b) De´forme´e (λmacro = 20%)
Figure III.16 : Amorc¸age en fatigue sous traction uniaxiale.
Nous avons effectue´ une coupe microtome cryoge´nique (-100◦C) afin d’identifier l’origine de
l’amorc¸age. Etant donne´ la taille des de´fauts, il est impossible de de´terminer l’instant pre´cis auquel il
faut interrompre la coupe. La de´coupe se fait donc en aveugle. De plus, il est impossible de reprendre
une coupe apre`s observation au MEB (lors du re´chauffage a` tempe´rature ambiante, la surface de
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l’e´chantillon s’incurve de manie`re significative). Lorsque la coupe se passe bien, il est possible d’obtenir
le re´sultat de la figure III.17 (coupe de l’amorc¸age repre´sente´ figure III.16). Les deux images, la
premie`re en e´le`ctrons secondaires et la seconde en retro-diffuse´s (permet d’obtenir un contraste en
rapport avec la composition chimique) indiquent la pre´sence d’une inclusion de 200 ∗ 100 µm.
(a) Ele`ctrons secondaires (b) Contraste chimique
Figure III.17 : Amorc¸age de la figure III.16 apre`s coupe au microtome.
Les cartographies a` la microsonde de Castaing (figure III.18) indiquent une forte concentration en
zinc et calcium dans l’inclusion (rapport 3 avec la matrice), en association avec l’oxyge`ne. Le soufre
est relativement homoge`ne dans toute la section. La de´tection de l’e´le´ment carbone est tre`s sensible
a` l’e´tat de surface. On constate par exemple que les ”rayures” induites par la coupe sont visibles sur
la cartographie mais ne sont pas le signe d’un appauvrissement local du taux en carbone. La chute
apparente du taux de carbone au sein de l’inclusion n’est pas re´elle mais rend compte de de´fauts de
surface plus importants au niveau de l’inclusion que dans la matrice malgre´ la coupe. Les images
MEB a` fort grossissement indiquent une tre`s forte densite´ de noirs de carbone. On peut distinguer
deux familles de NdC en fonction du diame`tre: la premie`re avec un diame`tre de l’ordre de 30nm et la
seconde de l’ordre de 80nm (figure III.19). Ces tailles de NdC correspondent bien aux deux types de
NdC donne´s dans la composition.
Il s’agit donc d’un agglome´rat de particules initialement disperse´es au sein du mate´riau. Les noirs de
carbone des deux types N772 et N330 semblent particulie`rement sujets a` de telles agglome´rations. Il
est e´galement possible de trouver d’autres types de particules, de tailles moyennes plus importantes,
telles que les oxydes de zinc et carbonate de calcium. Seule la silice semble absente des agglome´rats.
La figure III.20 est un montage de deux images prises au meˆme endroit. La premie`re (partie
haute) est une image en contraste chimique. Elle permet de situer la limite entre l’inclusion et la
matrice. La seconde est une image en e´le`ctrons secondaires. La ligne blanche de´limite l’inclusion. La
matrice situe´e entre la particule et la fissure est fortement cavite´e. Il semble donc que le me´canisme
de cavitation observe´ en traction monotone se retrouve de la meˆme manie`re en fatigue.
C’est ce phe´nome`ne qui est a` l’origine de l’amorc¸age de la fissuration qui se propage ensuite a` partir
de ces zones endommage´es.
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(a) C (b) O
(c) Ca (d) Zn
(e) S (f) Si
Figure III.18 : Amorc¸age de la figure III.16 : analyses a` la microsonde de Castaing.




(b) N772 et ZnO
Figure III.19 : Zoom sur la particule de la figure III.17.
CAVITATION
Figure III.20 : Zone de cavitation au-dessus de la particule.
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Lorsque la particule se situe a` la proximite´ imme´diate de la surface, il est possible d’identifier les
me´canismes conse´cutifs a` l’apparition de l’endommagement. La figure III.21 donne un exemple de
l’amorc¸age d’une fissure sur Diabolo (Essai DIAB-TC-7, R=0).
Le zoom sur la particule montre qu’il s’agit, une nouvelle fois, d’un agglome´rat de noir de carbone.
Il ne semble pas que l’inclusion soit rompue mais que la rupture ait eu lieu au poˆle. Les fibrilles
pre´sentes sur le bord de la cavite´ la plus importante (figure III.21-c) sont caracte´ristiques de la phase
de propagation. Plus qu’une cavite´, il s’agit donc d’une micro-fissure fortement e´mousse´e du fait des
grandes de´formations. Comme dans le cas pre´ce´dent, la fissure se propage perpendiculairement a` la
direction de traction. Nous reviendrons plus tard sur la zone en ”V” inverse´ (figure III.21-d) au-dessus
de la particule. Comparons tout d’abord ces observations avec le type d’amorc¸age rencontre´ a` rapport
de charge positif.
La figure III.22 repre´sente l’amorc¸age de l’essai DIAB-TC-39n . Le relief tre`s perturbe´ de
la surface observe´e provoque des phe´nome`nes de charge prononce´s, malgre´ le de´poˆt d’or. On
constate une nouvelle fois la pre´sence d’une particule a` l’origine de l’amorc¸age. A la diffe´rence
de l’amorc¸age repre´sente´ figure III.21, il existe une multitude de micro-fissures autour de la
particule. Ces micro-fissures bifurquent par rapport a` la direction de propagation ”naturelle” (i.e.
perpendiculairement a` la direction de traction). Ces bifurcations locales doivent eˆtre mises en relation
directe avec le ”knotty tearing” pre´sente´ dans la partie bibliographique III.3.1. Le ”knotty tearing”
est effectif de`s l’amorc¸age de la fissure. Ces bifurcations cre´ent un nouveau front de fissures d’ou` le
me´canisme d’amorc¸age doit rede´marrer. De toute e´vidence, le ”knotty tearing” existe quel que soit le
mode de sollicitation (fatigue ou monotone).
Revenons maintenant a` la zone ”V inverse´” au dessus de la particule. Cette zone existe quel que
soit le rapport de charge. Il existe cependant quelques diffe´rences en fonction du signe du rapport de
charge de l’essai qui permettent de comprendre le me´canisme de formation de cette zone. Dans le cas
des essais a` rapport de charge positif on distingue de part et d’autre du ”V” des micro-fissures qui ont
bifurque´ dans une direction perpendiculaire a` la direction de traction. Ces observations montrent qu’il
s’agit d’une premie`re phase de propagation, suivant la direction de traction. Pour comprendre l’origine
de cette fissuration il faut, dans un premier temps, prendre en compte l’e´tat de contrainte au dessus
de la particule. La figure III.23 repre´sente le gradient de contrainte qui agit perpendiculairement a`
la direction de traction. L’e´tat de contrainte au dessus de la particule est fortement triaxial et la
contrainte σ11 (contrainte dans une direction prependiculaire a` la direction de traction) est loin d’eˆtre
ne´gligeable. La cavitation initie une fissure qui se de´veloppe ensuite dans la direction de traction,
sous l’effet d’un gradient de contrainte. La fissure s’arreˆte lorsqu’elle sort de la zone d’influence de
la particule et qu’elle se rapproche de lieux ou` l’e´tat de contrainte est comparable a` celui de traction
uniaxiale (σ11 est nul). On remarquera que le gradient de contrainte s’e´tend sur une distance a` peu
pre`s e´quivalente a` la taille de la particule, ce qui correspond aux observations.
Toutefois, la fissure ne se de´veloppe pas dans la direction de plus grande contrainte d’ouverture.
En effet, malgre´ le taux de triaxialite´ e´leve´, la contrainte σ22 est plus e´leve´e que σ11. L’existence
d’une anisotropie de comportement vis a` vis de la propagation de fissure est la seule raison qui puisse
expliquer ce mode de propagation. Les paragraphes qui suivent nous permetteront d’e´claircir ce point.
La figure III.24-a illustre le second mode de rupture observe´ : la de´cohe´sion. Dans ce cas les
particules ne sont pas constitue´es d’agglome´rats. La particule a` l’origine de l’amorc¸age de l’essai
NRDT14 est illustre´e figures III.24-b et III.24-c. Les analyses EDS indiquent qu’il s’agit d’une
particule de silice. La surface de la particule est en partie recouverte de caoutchouc. Il semble donc
que la rupture soit a` la fois cohe´sive (cavitation dans la matrice) et adhe´sive (rupture a` l’interface).




Figure III.21 : Observations au MEB (Essai DIAB-TC-7) : (a) amorc¸age d’une fissure,(b) zoom sur
la particule, (c) fibrilles, (d) cavitation et de´cohe´sion.
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Ces observations confirment celles de Gent [4] dans le cas de la rupture en traction monotone.
Une fois amorce´e, la fissure se propage jusqu’a` atteindre une taille de l’ordre du millime`tre. Le
chapitre qui suit pre´sente les effets, sur des fissures de l’ordre du millime`tre, des me´canismes que nous
venons de pre´senter.




Figure III.22 : Amorc¸age a` R positif (essais DIAB-TC-39n). Mise en e´vidence de la bifurcation des
fissures.



















Figure III.23 : Gradient de contrainte de´veloppe´ perpendiculairement a` la direction de traction au
dessus d’inclusions rigides.





(c) zoom de (b)
Figure III.24 : Second mode de rupture en fatigue.
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III.4 Propagation de fissures
III.4.1 Observations des profils des fissures
La figure III.25 repre´sente des coupes de fissures propage´es, sur un Diabolo, lors d’essais de fatigue
a` rapports de charges positif et ne´gatif. Les de´coupes sont re´alise´es perpendiculairement au front de
fissure.
Ces coupes mettent en e´vidence un processus de multi-fissuration dans le cas de la propagation a`
rapport de charge positif (R+). Cette multi-fissuration est inexistante dans le cas d’essais a` rapport
de charge ne´gatif. De part et d’autre de la fissure principale se de´veloppe une se´rie de fissures
secondaires qui donnent elles-meˆmes naissance a` de nouvelles fissures. On assiste a` un processus
de multi-fissuration en cascade. Les fissures qui s’amorcent a` partir du meˆme front de fissure se
de´veloppent jusqu’a` ce que l’une d’entre elle prenne le pas sur les autres. La fissure la plus importante
relaxe l’e´tat de contrainte de part et d’autre de ces flancs et stoppe la progression des autres fissures. On
constate e´galement une augmentation du nombre et de la taille des micro-fissures avec la longueur de
la fissure principale. Du point de vue fractographique, la multifissuration en cascade donne lieu a` une
rugosite´ tre`s importante des surfaces de rupture dans le cas R+ et a` un front de fissure particulie`rement
perturbe´.




























(b) R positif (Essai
DIAB-TC-36n)
Figure III.25 : Observations en coupe des fissures de fatigue (l’e´chelle est valable pour les deux
images).
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III.4.2 Endommagement en pointe de fissure
Nous observons des fissures a` l’e´tat de´forme´. La de´formation impose´e est le´ge`rement infe´rieure a` la














Figure III.26 : Mise en e´vidence de l’endommagement inter-fibrillaire en fond de fissure.
Dans le cas d’essais a` rapport de charge positif (voir figure III.26), la pointe de la fissure est
quasiment verticale. On voit apparaˆıtre une structure fibrillaire sur tout le front de fissure (fig.
III.26-b). Cette structure rappelle le ”crazing” qui se de´veloppe dans certains mate´riaux polyme`res
en pre´sence de fissure (voir figure III.27) a` quelques diffe´rences pre`s. La premie`re concerne la taille
caracte´ristique des fibrilles qui est de l’ordre de un a` deux microns dans notre cas contre une centaine
de nanome`tres pour le PET. La seconde est le me´canisme de formation de ces fibrilles. Pour le PET,
ces fibrilles sont obtenues par dislocation des structures cristallines sphe´rolitiques de part et d’autre
des le`vres de la fissure. Dans notre cas (fig. III.26-a) la structure fibrillaire se de´veloppe en amont
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Figure III.27 : Crazing observe´ dans le PET[26].
du front de fissure. Puis, l’endommagement qui se localise dans l’espace interfibrillaire fait apparaˆıtre
les fibrilles. L’origine des fibrilles est tre`s probablement associe´e a` la cristallisation de type axialites
induites par la de´formation a` la pointe de la fissure. On peut donc les supposer plus tenaces et plus
denses que la zone interfibrillaire. L’analyse de la cristallisation sous de´formation montre que le taux
de cristallisation ne de´passe pas 30%. Le mate´riau a` la pointe de la fissure n’est donc pas a` 100%
cristallin. On peut donc penser que la zone interfibrillaire est constitue´e d’une phase amorphe et
oriente´e du fait des grandes de´formations locales. Cette structure composite constitue une zone de
forte anisotropie a` la pointe de la fissure. Anisotropie du point de vue du comportement, mais
e´galement de l’endommagement puisque ce dernier apparaˆıt entre les fibrilles et croˆıt dans la direction
de traction.
Il est e´vident que le renforcement du mate´riau va de´pendre fortement du de´veloppement
de cette anisotropie en pointe de fissure. On trouve ici une explication du renforcement observe´
a` rapport de charge positif. En effet, lors d’essais a` rapport de charge positif, cette anisotropie va
pouvoir se de´velopper graˆce au processus de cumul de cristallisation mis en e´vidence au chapitre I.5.
A rapport de charge ne´gatif, ce processus n’intervient pas et la partie du chargement en compression
efface l’anisotropie induite pendant la phase de traction.
Il est important de noter que le processus de cumul fait intervenir la notion de seuil. Le seuil de
de´formation que nous avons mesure´ est situe´ entre 50% et 90%. Dans le cas des fissures, l’e´moussement
en pointe de fissure est tre`s important et il est probable que ce seuil macroscopique de 50% de
de´formation soit tre`s rapidement atteint localement. La mesure du champ de de´formation en pointe
de fissure de fatigue aurait pu nous permettre de re´pondre a` cette question. Les proble`mes techniques
dont nous avons de´ja` parle´ ne nous permettent pas de re´pondre de manie`re de´finitive sur ce sujet.
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Figure III.28 : Me´canismes en fond de fissure.
La figure III.28 montre que les fronts de fissure sont de´core´s de particules dont la taille varie
entre 5µm et 100 nm. La nucle´ation des vides semble, une nouvelle fois, pouvoir eˆtre attribue´e a` la
cavitation a` partir de particules. La cavitation apparaˆıt soit aux poˆles des inclusions rigides (la figure
III.28-1 montre que les poˆles des particules d’oxyde de zinc sont recouverts de NR et donc qu’il s’agit
bien d’un processus de cavitation) soit de manie`re spontane´e dans la matrice. Les figures III.28-2 et
III.28-3 illustrent la cavitation dans la matrice. Nous avons vu que la mode´lisation de la cavitation fait
intervernir la notion de croissance e´lastique de cavite´s. Ces observations, sans pour autant identifier
la nature exacte du processus de croissance, sont difficilement interpre´tables a` partir d’une approche
purement e´lastique. L’avance´e du front de fissure laisse derrie`re lui des particules de type ZnO et
NdC qui se retrouvent ensuite sur les facie`s de rupture.
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III.4.4 Nature des de´formations en pointe de fissure
A l’e´tat non de´forme´, l’aspect du fond de fissure est bien diffe´rent. La figure III.29 est l’e´quivalent
de la figure III.28 a` l’e´tat relaxe´. On constate l’apparition de plis, perpendiculaires a` la direction de
traction. De plus les fibrilles, verticales a` l’e´tat de´forme´, apparaissent sinueuses a` l’e´tat non de´forme´.
(a) (b)
Figure III.29 : Apparition de plis en pointe de fissure de fatigue en position non de´forme´e. On
remarquera le repliement des fibrilles .
L’origine de ces plis trouve son explication a` travers un essai assez diffe´rent : celui de la propagation
d’une fissure a` de´formation impose´e. Le principe de l’essai est donne´ figure III.31-a. Une fissure est
introduite a` l’aide d’un cutter au sein d’une e´prouvette type lanie`re. Lorsque l’e´prouvette est mise sous
tension, la fissure se propage en deux temps avec successivement, une phase de propagation ”rapide”
(phase 1), l’arreˆt de la fissure (phase 2) puis le rede´marrage d’une phase de propagation rapide (phase
3). Les observations au M.E.B. des le`vres de la fissures a` l’endroit correspondant a` l’ancienne pointe de
fissure en phase 2 (arreˆt) montrent qu’il s’y est de´veloppe´ une zone de plis tout a` fait identique a` celle
observe´e sur des fonds de fissure de fatigue en position non-de´forme´e (voir figure III.30 et comparer a`
la figure III.29).
La figure III.31-b retrace l’histoire de la plus grande contrainte (ou de´formation) principale au
passage de la fissure pour deux position diffe´rente sur le bord de la fissure : la premie`re pour un
point appartenant a` la zone de propagation rapide, la seconde pour un point dans la zone d’influence
de la fissure lors de son arreˆt (i.e. zone de forte concentration de contrainte et de de´formation). La
diffe´rence entre ces deux positions n’est pas le niveaux de contrainte et de de´formation atteint au
passage de la fissure mais le temps passe´ a` ce niveau de contrainte. On voit donc apparaˆıtre ici l’effet
du temps sur le phe´nome`ne d’apparition des plis.
Les conditions ne´cessaires a` l’apparition de plis peuvent eˆtre re´sume´es ainsi :
• des niveaux de contraintes et de de´formations e´leve´s dans une zone localise´e,
• l’effet du temps (les plis ne s’observent qu’a` l’endroit ou` la fissure s’est stabilise´e).
L’apparition de plis serait donc la mise en e´vidence, a` l’e´tat relaxe´, de l’existence de
de´formations d’origine visqueuse en pre´sence de fortes concentrations de contraintes.
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(a) Zone d’arreˆt (b) Pointe de fissure
Figure III.30 : Zone de plis sur les le`vres de la fissure observe´s dans la zone d’arreˆt de la fissure
(phase 2).
Les plis peuvent eˆtre vus comme des flambements locaux associe´s d’une part a` l’existence d’une
de´formation permanente locale et d’autre part au retour e´lastique du reste de l’e´chantillon. Ces plis
disparaissent naturellement lorsque l’on sollicite la zone en question mais ne disparaissent pas avec le
temps passe´ a` l’e´tat relaxe´. On parlera donc de de´formation visqueuse permanente1.
On remarquera que, pour les essais de fatigue, le sillage visqueux laisse´ par le passage de la fissure
est visible sur les bords de la fissure (fig. III.33(a)). De plus, l’observation minutieuse des facie`s
permet de mettre en e´vidence des traces de de´formations d’origine visqueuse sous forme de ligaments
allonge´s (fig. III.33(b)).
1Le terme de viscoplasticite´ ne semble pas approprie´ du point de vue de la nature des me´canismes mis en jeu.
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Figure III.31 : Essais de propagation de fissure a` de´formation impose´e.
Figure III.32 : Origine de la formation des plis : flambements locaux en pre´sence d’une zone de
de´formation visqueuse permanente.
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(a) (b)
Figure III.33 : Mise en e´vidence d’une de´formation permanente (a) sur les flancs de fissure, (b) sur
les facie`s de rupture
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III.4.5 Me´canisme de propagation de fissures
La figure III.34 repre´sente la pointe de la fissure propage´e a` R+. Elle donne une ide´e pre´cise du
me´canisme de propagation. Le premier stade est la nucle´ation d’une cavite´, derrie`re le front de fissure.
Cette cavite´ croˆıt perpendiculairement au plan de la fissure principale, suivant la direction de traction.
La fissure se propage par rupture du ligament se´parant le front de fissure de la cavite´, depuis la cavite´
vers le front de fissure (fig. III.34 et III.35). La distance entre le front de fissure et la cavite´ est de
l’ordre de 5µm. Les traces laisse´es par les pre´ce´dentes cavite´s (fle`ches rouge sur la figure) montrent
que ce me´canisme est caracte´ristique du processus de propagation. Le sche´ma figure III.36 illustre
le me´canisme de propagation propose´. Il est probable que le processus de fissuration par ”knotty
tearing” se poursuive apre`s la de´chirure du ligament.
Nucléation
Figure III.34 : Observations en pointe de fissure, en coupe a` l’e´tat non de´forme´. Mise en e´vidence
de la nucle´ation et de la croissance de cavite´ derrie`re le front de fissure.
Figure III.35 : Observations en pointe de fissure, en coupe a` l’e´tat non de´forme´. Rupture du ligament
en fond de fissure. Les fle`ches indiquent la partie du ligament en cours de rupture.
L’existence de de´formations visqueuses en pointe de fissure permet d’expliquer l’origine de la
nucle´ation derrie`re le front de fissure. En effet, si l’on suppose un comportement purement e´lastique,
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Figure III.36 : Me´canisme de propagation de fissures.
la singularite´ en pointe de fissure est tre`s forte et la contrainte est maximale a` la pointe de fissure. Dans
le cas d’un comportement visco-e´lastique local, le gradient de contrainte peut pre´senter un maximum
de´cale´ par rapport a` la pointe de la fissure, du fait de la relaxation des contraintes associe´e a` ce mode
de de´formation. Ce phe´nome`ne de redistribution des contraintes implique cependant des conditions
particulie`res sur le comportement visco-e´lastique du mate´riau. L’origine du de´calage du point de
contrainte maximale, dans le cas de mate´riaux e´lastoplastiques, vient de l’e´moussement en pointe de
fissure. Cet e´moussement provoque un gradient du taux de triaxialite´. Celui-ci est maximal a` une
distance d de la pointe de fissure. La de´formation ine´lastique, de´pendant surtout du de´viateur, est
plus importante a` la pointe de la fissure. Le taux de triaxialite´, plus e´leve´ a` mesure que l’on s’e´loigne
de la pointe de fissure, permet d’atteindre de plus fortes contraintes sans plastifier, d’ou` un maximum
de contrainte de´cale´.
L’existence de fortes de´formations visqueuses permanente en pointe de fissure, laisse penser qu’il existe
une certaine similitude entre les deux situations. Il faut pour cela que le terme de relaxation (ou de
de´formation permanente) associe´ a` la partie de´viatorique du tenseur des contraintes soit du premier
ordre par rapport a` celui associe´ a` sa partie hydrostatique. Cette hypothe`se semble raisonnable si
l’on se re´fe`re a` ce qui est observe´ sur des mate´riaux polyme`res, par exemple le polye´thyle`ne. Ce que
nous avons appele´ de´formation visqueuse permanente pre´ce´demment se rapproche, du point de vue
du me´canicien, d’un comportement e´lasto-viscoplastique, bien que les me´canismes mis en jeux soient
diffe´rents.
La de´termination par calcul E.F. de la distance entre ce maximum et la pointe fissure ne´cessiterait
la caracte´risation comple`te du comportement viscoe´lastique du mate´riau. Cette caracte´risation nous
paraˆıt trop e´loigne´e des objectifs de l’e´tude pour pouvoir eˆtre mene´e ici.
Ces observations confirment l’existence d’un comportement e´lasto-viscoplastique local du NR dans
les zones de fortes concentrations de contraintes, bien que le comportement global puisse eˆtre conside´re´
comme hypere´lastique.
III.5 Evolution de l’endommagement avec la dure´e de vie
Nous venons de voir que la cre´ation d’une fissure de fatigue de taille conventionnelle 1 millime`tre est
constitue´e en grande partie d’une phase de propagation, puisque la taille des de´fauts varie de 100
a` 200µm. Ne´anmoins, le pourcentage de dure´e de vie consacre´ a` l’amorc¸age de la fissure n’est pas
identifiable a` partir des e´le´ments pre´ce´dents. Nous allons tenter de re´pondre a` cette question.
III.5.1 Principe
L’objectif ici, est de proposer une me´thode permettant de limiter le nombre d’essais a` re´aliser tout
en obtenant un nombre de re´sultats suffisant pour pouvoir les conside´rer comme repre´sentatifs du
phe´nome`ne e´tudie´. Pour cette raison nous avons conc¸u une e´prouvette pre´sentant un gradient de
dure´e de vie controˆle´. Ainsi, lorque l’on effectue l’essai de fatigue, la partie la plus sollicite´e de











Figure III.37 : Maillage et isodure´es de vie pour un essai 0-75N .
l’e´prouvette a de´ja` atteint le nombre de cycle a` l’amorc¸age (100% de la dure´e de vie) alors que la
partie la moins sollicite´e n’est qu’a` quelques pour-cents de sa dure´e de vie. Le nombre de cycles a`
l’amorc¸age est calcule´ a` partir du crite`re de fatigue e´tabli au chapitre V. Les essais sont mene´s sur des
e´prouvettes halte`res obtenues par de´coupe au jet d’eau dans des plaques identiques a` celles utilise´es
pour les e´prouvettes lanie`res. Le profil des e´prouvettes est de´termine´ a` partir du crite`re de fatigue,
de manie`re a` obtenir un gradient de dure´e de vie le plus line´aire possible. Le sche´ma des e´prouvettes
ainsi que les isovaleurs du nombre de cycle a` l’amorc¸age sont donne´s figure III.37. Cinq essais ont
e´te´ re´alise´s. La de´coupe au jet d’eau induit une rugosite´ non ne´gligeable des bords de l’e´prouvette.
Cette rugosite´ a e´te´ limite´e par polissage a` basse tempe´rature. Malgre´ ces pre´cautions, le bord des
e´prouvettes reste un lieu privile´gie´ d’amorc¸age . Les fissures amorc¸e´es a` partir des rugosite´s de surfaces
ne seront pas prises en compte dans les re´sultats. L’essai est arreˆte´, soit lorsque le nombre de cycles
pre´dit par le mode`le est atteint, soit lorsqu’une fissure a atteint une taille de l’ordre du millime`tre.
Les e´prouvettes sont ensuite observe´es au MEB sous le´ge`re tension. Lorsqu’un amorc¸age est repe´re´
on rele`ve sa position et la taille de la fissure est mesure´e. On de´termine ensuite le noeud du maillage
le plus proche de la position de la fissure, ce qui permet de calculer le rapport entre la dure´e de vie
expe´rimentale et la dure´e de vie calcule´e. Ide´alement, il faudrait retrancher, a` ces mesures, la taille
initiale du de´faut. Le de´faut n’e´tant pas syste´matiquement visible, c’est la longueur totale de la fissure
qui sera prise en compte. Le paragraphe qui suit synthe´tise ces re´sultats.
III.5.2 Re´sultats
La figure III.38 repre´sente l’e´volution des longueurs de fissures avec le rapport
Nexp
Ncalc
. La dispersion est
assez importante et on ne peut obtenir de relation univoque entre
Nexp
Ncalc
et la longueur des fissures. La
dispersion en taille des he´te´roge´ne´ite´s explique en grande partie cette dispersion (la taille de la fissure
a` un instant donne´ de´pend de la taille du de´faut initial). Cependant, aucune fissure n’a e´te´ de´tecte´e
dans la zone de l’e´prouvette ou` la dure´e de l’essai repre´sente moins de 20% de la dure´e de vie calcule´e.




donne´. Cette courbe est repre´sente´e en pointille´s figure III.38. L’intersection de cette
courbe avec l’axe x = 20% donne une taille initiale de de´faut de 120µm, ce qui est cohe´rent avec


































l’ordre de grandeur des particules pre´sentes dans le mate´riau.
On retiendra donc une valeur de l’ordre de 20% de la dure´e de vie ne´cessaire pour atteindre le premier
stade de l’amorc¸age des fissures.
III.6 Observation des facie`s de rupture
III.6.1 Nature des particules
L’observation au M.E.B. des zones d’amorc¸age permet, dans la plupart des cas, de localiser le de´faut
a` l’origine de la fissuration. Nous proposons donc, lorsque cela est possible, de de´terminer la nature
des inclusions a` l’origine de l’amorc¸age.
Nous avons utilise´ la spectrome´trie a` dispersion d’e´nergie qui e´quipe le M.E.B. Gemini afin de
de´terminer la composition des inclusions. L’information que l’on obtient est surfacique (la profondeur
de pe´ne´tration est de l’ordre de 1µm) et semi-quantitative (seule la microsonde de Castaing permet
d’effectuer une analyse quantitative). Les tensions d’acce´le´ration que nous utilisons habituellement
pour les e´lastome`res ne permettent pas d’obtenir un rendement e´nerge´tique suffisant pour les analyses.
Nous utiliserons donc des tensions d’acce´le´ration de 15 a` 20 kV pour ces analyses. Les analyses sont
re´alise´es en mode ponctuel : le balayage est arreˆte´ et le faisceau positionne´ dans la zone d’inte´reˆt. Le
dosage du carbone est assez de´licat meˆme d’un point de vue purement qualitatif et les teneurs affiche´es
surestiment toujours la teneur re´elle.
Prenons l’exemple de l’essai AE2-TC-15. L’e´prouvette a e´te´ de´coupe´e au cutter suivant le plan de la
fissure d’amorc¸age . La figure III.39 montre que le front de fissure est semi-circulaire et qu’il est possible
de distinguer, au centre de ce demi-cercle, une zone claire a` l’origine de l’amorc¸age . L’observation a`
plus fort grossissement montre qu’il s’agit d’un agglome´rat de noirs de carbone. La faible diffe´rence
de nature chimique entre la matrice et l’inclusion explique la faible diffe´rence de contraste sur l’image
M.E.B. . Cette inclusion appartient a` la premie`re famille de de´fauts que nous avons de´ja` rencontre´e,
constitue´e d’agglome´rats de noirs de carbones et e´ventuellement d’oxyde de zinc.
La seconde famille d’inclusions est repre´sente´e figure III.40(a). Leur taille varie de 100 a` 200µm.
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L’analyse E.D.S. de la surface de ces inclusions donne 98% en atomes de carbone et quelques pour-
cents pour le zinc et l’oxyge`ne. A certains endroits, il est possible de distinguer des particules facette´es
(voir figure III.40(b)), paralle´lipipe´dique ou hexagonales, dont la taille varie de 10 a` 20µm. L’analyse
E.D.S. de ces particules donne, en atomes, 31% de carbone, 18% de calcium, 50% d’oxyge`ne et 1%
d’oxyde de zinc : il s’agit de particules de carbonate de calcium CaCO3. Le carbonate de calcium
est une des charges inertes qui peuvent eˆtre ajoute´es aux me´langes. Il est obtenu soit par broyage
et se´paration granulome´trique a` partir de se´diments calcaires naturels soit par pre´cipitation. Dans le
cas pre´sent, la taille des cristaux correspond a` celle de carbonates de calcium obtenus par broyage.
Un de´faut de broyage peut expliquer la pre´sence de tels agglome´rats. La nature de l’enveloppe qui
les recouvre est difficile a` de´terminer par analyse E.D.S. mais son apparence feuillete´e ne laisse pas
penser a` de la gomme. Le meˆme type de particule est a` l’origine de l’amorc¸age pour l’essai DIAB-
TC-NSOO7 (voir figure III.41). Dans ce cas, l’inclusion est situe´e au niveau du joint. Pour ces deux
essais, l’amorc¸age se produit par de´cohe´sion entre l’inclusion et la matrice. Ceci n’est pas surprenant
puisque la litte´rature attribue a` ces charges un tre`s faible pouvoir renforc¸ant.
La troisie`me famille d’inclusions que nous avons rencontre´e est celle des particules a` base de silice.
Le premier exemple a e´te´ donne´ pre´ce´demment dans le cas de la rupture par de´cohe´sion figure III.24,
chapitre III.3.2 : il s’agit de la silice pure, SiO2 (voir e´galement figure III.42). Deux autres types
d’inclusions a` base de silice ont e´te´ mis en e´vidence. Le premier est illustre´ figure III.43. La surface
de l’inclusion pre´sente de nombreuses arreˆtes et aspe´rite´s. La particule est partiellement recouverte
d’e´lastome`re. L’analyse E.D.S. donne une forte teneur en silice (18% en atome), oxyge`ne (44% en
atome) et carbone (28% en atome). On trouve e´galement des faibles pourcentages d’aluminium (3%
en atome) de zinc (2% en atome) et de potassium (2% en atome). Cette composition est assez proche
de celle de la silice pure. Cependant, la pre´sence d’aluminium laisse plutoˆt penser a` un silicoaluminate
de sodium. Il re´sulte de l’action du sulfate d’aluminium sur un silicate de sodium et sa composition
est connue pour eˆtre tre`s proche des silices pre´cipite´es[27]. Le dernier type de particule a` base de
silice est illustre´ figure III.44. La surface de l’inclusion est beaucoup moins irre´gulie`re que dans le cas
pre´ce´dent. L’analyse E.D.S re´ve`le une teneur e´quivalente en aluminium et en silice ainsi qu’une forte
teneur en oxyge`ne. Il s’agit tre`s probablement d’une particule de kaolin [Al4(OH)8(Si4010)] (famille
des kaolinites). Les kaolins sont ge´ne´ralement obtenus a` partir de silicates d’aluminium hydrate´s, en
provenance de gisements naturels, ce qui peut expliquer la pre´sence, en faible teneur (< 1%), de Fe
ou de Mg. On remarquera que l’ensemble des particules a` base de silice donnent lieu a` des ruptures
de type de´cohe´sion. En effet, la litte´rature souligne la difficulte´ a` inte´grer les silices et silicoaluminates
aux me´langes, en raison de leur degre´ e´leve´ de structure et de la faible compatibilite´ des groupements
hydroxyles superficiels avec les chaˆınes hydrocarbone´es.
Nous avons e´galement rencontre´ des inclusions dont la surface est parfaitement plane et pre´sente
un motif e´caille´ (voir figure III.45). L’analyse E.D.S. ne re´ve`le pas la pre´sence d’e´le´ments autres que
le carbone (97% en atomes). On peut alors e´voquer la pre´sence de plaquettes de graphite qui seraient
incorpore´es au me´lange au moment de l’ajout des noirs de carbones. Cette hypothe`se reste a` confirmer.
La dernie`re famille d’inclusions est celle dans laquelle nous regrouperons l’ensemble des particules
pour lesquelles l’analyse E.D.S. ne permet pas de trancher. Leurs formes sont assez diverses, un
exemple est donne´ figure III.46. L’analyse E.D.S. a` la surface de la premie`re inclusion donne une
composition de 90% en atomes de carbone, 6% en soufre et 2% en oxyge`ne. Le soufre et l’oxyge`ne
proviennent probablement de trace d’e´lastome`re a` la surface de la particule. Pour la nature de
l’inclusion, rien ne nous permet de conclure, ni sa forme, ni sa composition.
Enfin, dans certains cas, la composition et l’aspect de la surface des particules sont tre`s proche de
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Figure III.39 : Facie`s de rupture sur e´prouvette axixsyme´trique AE2 (essais AE2-TC-15). Amorc¸age
sur un agglome´rat de noirs de carbone
celle de la gomme. Il s’agit des particules pre´sentant une interface gomme-inclusion suffisamment
re´sistante pour que la propagation se fasse dans la matrice, juste au-dessus de l’inclusion, sans zone
de de´cohe´sion.
Les analyses E.D.S. ont permis de de´terminer la nature de quasiment toutes les inclusions dans
le cas ou` le mode de rupture associe´ est la de´cohe´sion. Ces inclusions ne sont pas syste´matiquement
mentionne´es dans la composition du mate´riau mais font partie des charges que l’on trouve ge´ne´ralement
dans les e´lastome`res. La taille de ces inclusions est anormalement e´leve´e par rapport aux donne´es de la
litte´rature, ce qui laisse penser que ces particules ne sont pas volontairement incorpore´es aux me´langes.
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Figure III.40 : Particule constitue´e de cristaux de CaCo3. Essai DIAB-TC-38n







Figure III.41 : Amorc¸age sur joint de l’essai DIAB-TC-37n. Agglome´rat de CaCO3 a` l’origine de
la rupture.






Figure III.42 : Particule de SiO2 a` l’origine de l’amorc¸age sur l’essai DIAB-TC-14n.









Figure III.43 : Aluminosilicate. Essai DIAB-TSTTC-10









Figure III.44 : Particule de kaolin. Essai DIAB-TSTTC-10







Figure III.45 : Particule (NdC graphitique) a` l’origine de l’amorc¸age de l’essai DIAB-TSTTC-9.







Figure III.46 : Particule pre´sente sur le facie`s de rupture de l’essai DIAB-TSTTC-9.
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III.6.2 Localisation des amorc¸ages
La synthe`se des essais de fatigue sur Diabolo confirme les re´sultats de la pre´ce´dente e´tude. Les
amorc¸ages se situent pour 95% des cas en surface et pour les deux tiers d’entre eux dans la zone de
concentration de contrainte induite par le raccordement entre la partie cylindrique et les conge´s.
Dans le cas des essais de traction-compression et de torsion sur e´prouvettes axisyme´triques
entaille´es, l’amorc¸age se localise a` proximite´ imme´diate du fond d’entaille, dans la zone de
concentration de contrainte. Expe´rimentalement, il est difficile, voire impossible, d’e´tablir un
protocole permettant de mesurer pre´cise´ment la position de l’amorc¸age par rapport au fond d’entaille.
Cependant, les observations montrent que la totalite´ des amorc¸ages se situent dans une bande de
400µm autour du fond d’entaille pour l’e´prouvette AE2 comme AE5. Aucun amorc¸age n’a e´te´ de´tecte´
en interne sur AE2 comme sur AE5.
Le cas des essais de traction-compression et torsion statique sur Diabolo est particulier. Dans ce
cas, les amorc¸ages apparaissent syste´matiquement en interne. L’amorc¸age interne des fissures est
caracte´ristique de ce type d’essais et n’a rien a` voir avec les quelques amorc¸ages internes observe´s pour
les essais de traction-compression. Nous verrons par la suite comment il est possible d’interpre´ter et
de prendre en compte cet amorc¸age interne.
III.7 Orientations des fissures
Le cas de la traction-compression est simple puisque l’amorc¸age apparaˆıt perpendiculairement a` la
direction de traction. Cette direction correspond a` un mode d’ouverture et une propagation de fissure
en mode I. Les orientations de fissures dans le cas des essais de traction-compression et torsion statique
sur Diabolo et de torsion sur e´prouvette AE2 sont plus complexes et me´ritent que l’on s’y attache plus
particulie`rement.
III.7.1 Essais de traction-compression et torsion statique
Pour ces essais, l’amorc¸age e´tant interne, la mesure de l’orientation des fissures est re´alise´e post-
mortem. Les facies de ruptures montrent que la fissure propage perpendiculairement a` l’axe du
Diabolo pendant la majeure partie de l’essai. Lorsque la fissure approche de la surface exte´rieure, elle
bifurque dans une direction paralle`le a` l’axe du Diabolo (voir figure III.47). La bifurcation semble
d’autant plus marque´e que l’angle de torsion statique est important. On obtient alors des surfaces de
rupture concaves ou convexes en fonction de la partie de l’e´chantillon observe´e.
III.7.2 Essais de torsion sur e´prouvette axisyme´triques AE2
Nous pre´sentons dans un premier temps les essais de type 0 − θ1 qui nous fournissent de pre´cieuses
informations pour comprendre les autres types d’essais.
La figure III.48(a) repre´sente une e´prouvette AE2 apre`s un essai de torsion 0-100 degre´s. Les
fissures sont oriente´es d’un angle α par rapport a` l’axe de l’e´chantillon. Si l’on conside`re un essai
de torsion en petites de´formations, l’orientation de la plus grande contrainte principale est a` 45
degre´s de l’axe de rotation. Or, sans mesure particulie`re, on constate (fig. III.48(a)) que l’angle
des fissures diffe`re assez nettement de cette valeur de 45 degre´s. Nous nous proposons donc d’une part









Figure III.47 : Facies de rupture d’une e´prouvette en torsion statique et traction compression. Mise
en e´vidence de la bifurcation a` l’approche de la surface (essai DIAB-TSTTC-10).
de de´terminer l’orientation de la plus grande contrainte principale1 (contraintes exploite´es en post-
traitement) lors d’un essai de torsion en grandes de´formations et d’autre part de mesurer pre´cise´ment
l’angle des fissures par rapport a` l’axe de l’e´chantillon.
L’orientation de la plus grande contrainte principale est obtenue apre`s le calcul E.F. 3D de l’essai de
torsion, en post-processeur. Le post-processeur permettant le calcul des contraintes principales a e´te´
modifie´ afin qu’il fournisse, a` l’utilisateur, les contraintes principales et les vecteurs propres associe´s.
L’angle de la plus grande contrainte principale par rapport a` l’axe de l’e´chantillon (θσP ) est obtenu
directement a` partir des coordonne´es du vecteur propre associe´. Le calcul et le de´pouillement sont
fait aux noeuds.
La mesure de l’orientation des fissures est re´alise´e au M.E.B. . On de´termine l’angle entre la
fissure et la perpendiculaire a` l’axe de l’e´chantillon. La de´termination de la direction de re´fe´rence
(axe de l’e´chantillon) et la mesure des angles doivent se faire a` distance de travail constante
(la nettete´ sur l’e´chantillon se fait alors a` l’aide du de´placement en z). Dans le cas contraire,
la modification de la distance de travail pourrait induire une rotation parasite non ne´gligeable.
L’angle est mesure´ en utilisant les fonctionalite´s du logiciel d’exploitation du Leo auquel on
indique deux directions, en l’occurrence celle de la fissure et celle de la perpendiculaire a` l’axe
de l’e´chantillon (toute deux sont symbolise´es par des lignes blanche sur la figure III.48(b)). Les
mesures sont effectue´es sous le´ge`re traction. Le de´placement impose´ aux teˆte de l’e´prouvette est
de 1.5 millime`tres, ce qui correspond a` une de´formation axiale en fond d’entaille de l’ordre de
15%. Les angles mesure´s doivent alors eˆtre corrige´s pour prendre en compte cette le´ge`re traction.
1Sauf indiquation contraire, le terme de contrainte principale sous-entend syste´matiquement contrainte principale de
Cauchy.
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(b) Mesure de l’angle







Correction apporte´e a` l’angle
mesure´.
















1.15 ∗ 1.07 tan(θmesure´)
]
(III.6)
Les diffe´rents angles sont repre´sente´s figure III.49 et la figure III.50 compare les re´sultats des
mesures a` ceux des calculs. L’angle entre la plus grande contrainte principale et l’axe de l’e´chantillon
n’est de 45◦ qu’aux petites de´formations et diffe`re tre`s nettement de cette valeur de`s 10◦ de torsion.
Cette de´viation peut eˆtre tre`s importante puisque θσP varie de 47
◦ pour 10◦ de torsion a` 66◦ pour
150◦ de torsion. L’orientation de la normale aux fissures est tre`s diffe´rente de celle des contraintes
principales, avec pre`s de 50◦ d’e´cart pour un essai 0-100◦. Ces re´sultats semblent remettre en question
les conclusions pre´cedentes sur la cre´ation de fissures suivant un mode d’ouverture. La raison est
que nous avons ommis de prendre en compte les grandes de´formations et en particulier les rotations





Figure III.49 : De´finition des angles mesure´s et calcule´s.
θfissures
θ~σP1




































Figure III.50 : Comparaison entre l’orientation de la normale aux fissures (e´tat non-de´forme´) et
l’orientation de la plus grande contrainte principale (e´tat de´forme´) pour un essai de torsion sur AE2.



















































Figure III.51 : Comparaison entre la rotation de ~σP1 et les rotations mate´rielles pour un essai de
torsion 0− 100◦.
mate´rielles. On entend par rotation mate´rielle, la rotation que les vecteurs mate´riels (attache´s a` la
matie`re) subissent au cours de l’essai.
Prenons l’exemple d’un essais 0-100 degre´s. Les mesures d’orientations de fissures sont re´alise´es dans
la configuration non de´forme´e. Le calcul de θ~σP1 est fait a` partir du re´sultat du calcul E.F., en
configuration de´forme´e. Pour pouvoir comparer l’orientation des fissures (plans mate´riels) avec la
direction du vecteur associe´ a` la plus grande contrainte principale (~σP1), il faut de´terminer l’orientation,
en configuration non de´forme´e, du plan qui, en configuration de´forme´e, posse`de la normale coline´aire
a` ~σP1 . Il faut alors conside´rer le vecteur contrainte principale comme un vecteur mate´riel et lui
appliquer la loi de transport depuis la configuration de´forme´e vers la configuration non de´forme´e
(le de´tail des calculs sera donne´ par la suite, partie VI.2). La figure III.51 permet de visualiser
la rotation de ~σP1 ainsi que la rotation mate´rielle du plan dont la normale est coline´aire a` ~σP1 en
position de´forme´e. Le trait rouge repre´sente un plan mate´riel (par exemple une fissure). On constate
que les rotations mate´rielles sont particulie`rement importantes puisque le plan oriente´ a` 61◦ de l’axe
en position de´forme´e se retrouve a` 18◦ de ce dernier en position non de´forme´e. La normale a` ce plan
co¨ıncidant a` la plus grande contrainte principale en position de´forme´e (essai 0-100◦), c’est cet angle
de 18◦ qu’il faut comparer aux mesures d’angles des fissures.
Nous avons vu au chapitre III.6.2 que l’amorc¸age n’e´tait pas localise´ strictement au fond d’entaille
mais dans une bande de dispersion de l’ordre de 400µm autour de ce dernier. Nous de´pouillerons donc
les re´sultats a` deux noeuds du maillage, le premier situe´ sur le fond d’entaille (N3423), le second a`
400µm de celui-ci, suivant l’axe de l’e´prouvette (N3748).
Les re´sultats sont donne´s figure III.52. L’angle θ? repre´sente l’angle entre l’axe de l’e´chantillon et le
vecteur contrainte principale apre`s la correction de la rotation mate´rielle. On estime l’erreur commise
sur la mesure de l’angle a` 2.5%. On constate qu’il existe une bonne corre´lation entre l’orientation des

































Figure III.52 : Comparaison entre l’orientation des fissures et l’orientation de la plus grande
contrainte pincipale avec prise en compte des rotations mate´rielles (re´sultats en configuration non-
de´forme´e).
fissures et celle de la plus grande contrainte principale.
Nous venons de le voir, pour un essai 0-θ la normale au plan des fissures ne correspond a` la direction
de la contrainte principale qu’au niveau de de´formation maximal. Ceci implique que le cisaillement sur
ce plan est non nul pendant la quasi totalite´ du cycle (fig. III.53). La valeur du cisaillement est non
ne´gligeable puisque le cisaillement maximal au cours d’un essai 0-100◦ est de l’ordre de 1MPa pour une
contrainte normale maximale de 4MPa. L’orientation des fissures e´tant bien de´termine´e par la plus
grande contrainte principale, on peut conclure que le cisaillement moyen comme l’amplitude de
cisaillement ne semblent pas jouer de roˆle particulier dans le processus de propagation
de fissures.
Trois points sont a` souligner au niveau de ces re´sultats :
• La rotation du repe`re des contraintes principales est tre`s diffe´rente des rotations mate´rielles,
• Les rotations mate´rielles sont tre`s importantes puisque, pour une rotation de 100◦, un vecteur
mate´riel oriente´ a` 61◦ par rapport a` l’axe de l’e´chantillon, en position de´forme´e, se retrouve a`
18◦ de cette meˆme direction en position non de´forme´e,
• A condition de prendre en compte les rotations mate´rielles, la direction du maximum de la
plus grande contrainte principale au cours du cycle correspond bien a` la direction
des normales aux plans des fissures. La propagation des fissures se fait donc en mode
d’ouverture.
• Le cisaillement moyen comme l’amplitude de cisaillement ne semblent pas jouer de roˆle particulier
dans le processus de propagation de fissures.
Le cas des essais de torsion alterne´e peut maintenant eˆtre aborde´. Nous avons vu que ces essais
donnent lieu a` une fissuration perpendiculaire a` l’axe de l’e´chantillon. Au cours d’un cycle, la plus
grande contrainte principale oscille entre +θσP et -θσP (nomentlature de la figure III.49). On a donc





























Figure III.53 : Evolution du cisaillement (Cauchy) sur les facettes mate´rielles associe´es a` ~σP au
cours d’un essai de torsion.
a` chaque cycle une micro-propagation dans une direction +θσP (premier demi-cycle) et -θσP (second
demi-cycle). La fissure est donc globalement horizontale.
Les essais de torsion +θ1/+θ2 pre´sentent une multifissuration. Les fissures tendent a` apparaˆıtre
dans une direction perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette. Les observations M.E.B. indiquent que les
fissures s’initient dans la meˆme direction que pour un essai 0/+θ2 mais qu’elles bifurquent rapidement
pour propager pre´fe´rentiellement dans une direction perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette. Ce
phe´nome`ne est la traduction, pour un chargement de torsion, de la bifurcation observe´e lors des essais
de traction-traction (”knotty-tearing”). Imaginons le cas d’une fissure en cours de bifurcation et dont
l’extre´mite´ est constitue´e de deux branches identiques. Dans le cas des essais de traction-traction,
les deux branches voient le meˆme chargement. Les deux branches sont e´quivalentes et globalement
la fissure se propage horizontalement. Dans le cas d’essais de torsion sur e´prouvette AE, l’e´tat de
contrainte n’est pas le meˆme dans les deux branches. La branche la plus charge´e est celle la plus
proche de l’horizontale. Par conse´quent la fissure se propage dans cette direction. La figure III.54
illustre cette bifurcation sur fissure courte.
Les observation M.E.B. montrent e´galement un processus de coalescence de fissures. Ce mode de
coalescence est assez particulier et me´rite que l’on y consacre quelques lignes dans le paragraphe qui
suit.
III.7.3 Mode de coalescence
La figure III.55 repre´sente deux fissures de fatigue en cours de coalescence. Le processus de coalescence
apparaˆıt lorsque deux fissures propagent sur deux plans distincts. La distance minimale entre ces plans,
pour qu’il y ait coalescence, est une fonction croissante de la longueur de chacune des fissures. Pour
comprendre ce me´canisme, il est ne´cessaire de visualiser les fissures en position de´forme´e. Le sche´ma
III.56 illustre ce me´canisme. Chacune des fissures se propage individuellement jusqu’a` ce que les deux
pointes les plus proches se de´passent. On voit alors apparaˆıtre, entre les deux fissures, un ligament
sous traction cyclique. Ce ligament fini par fissurer et la coalescence a lieu par bifurcation d’une ou
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Figure III.54 : Bifurcation des fissures courtes sur e´prouvette AE2 lors d’un essai de torsion 20-90◦.
Figure III.55 : Coalescence de fissures de fatigue en surface sous sollicitations cycliques de torsion.














Rupture du ligamentDébut de bifurcation
Figure III.56 : Sche´matisation du processus de coalescence de fissures en fatigue.
des deux fissures initiales. Une nouvelle fois la propagation en mode I est privile´gie´e par rapport a`
une localisation par cisaillement entre les pointes des deux fissures.
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III.8 Conclusions
La cavitation et la de´cohe´sion sont les deux principaux me´canismes d’endommagement observe´s sur
notre mate´riau. Les observations au M.E.B indiquent que les fissures de fatigue s’initient a` partir
d’he´te´roge´ne´ite´s dont la taille varie entre 100 et 500 microme`tres. Ces he´te´roge´ne´ite´s jouent le roˆle de
concentrateurs de contrainte et sont sources d’endommagement. Les fissures s’initient depuis ces zones
endommage´es pour se propager dans le reste de l’e´prouvette et e´ventuellement provoquer sa rupture.
L’observation M.E.B. des fonds de fissures en position non de´forme´e a mis en e´vidence l’existence de
de´formations d’origine visqueuses en pointe de fissure, bien que le mate´riau soit globalement conside´re´
comme hypere´lastique.
Les observations apportent des informations pre´cieuses sur l’origine du renforcement observe´ a`
rapport de charge positif. Les coupes de fissures au microtome indiquent un processus de bifurcation
et de branchement des fissures a` rapport de charge positif (ce qui n’est pas observe´ a` rapport de charge
ne´gatif). Le branchement des fissures a pour effet d’augmenter l’e´nergie dissipe´e dans le processus de
propagation et donc de diminuer la cine´tique globale de croissance de fissure.
Les observations M.E.B. de la zone en pointe de fissure indiquent la pre´sence d’une structure fibrillaire
intense. Il s’en suit une forte anisotropie de comportement vis-a`-vis de l’endommagement et de la
propagationde fissure. Cette forte anisotropie semble eˆtre a` l’origine du phe´nome`ne de bifurcation.
Par conse´quent, plus le chargement applique´ favorise le de´veloppement d’une zone d’anisotropie en
pointe de fissure, plus le phe´nome`ne de renforcement sera marque´. Le renforcement doit donc eˆtre
mis en relation directe avec le processus de cumul de cristallisation observe´ au premier chapitre.
Enfin, quel que soit le type de sollicitation, la comparaison de l’orientation des fissures avec le
chargement local indique que les fissures se propagent en mode d’ouverture.
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Chapitre -IV-
Comportement
Le premier chapitre a mis en e´vidence le comportement hypere´lastique de notre mate´riau. Nous
abordons ici la mode´lisation de ce comportement. Le de´but de ce chapitre a pour but de familiariser
le lecteur avec le cadre des transformations finies. Nous pre´senterons le formalisme associe´ a` ce cadre
puis nous pre´senterons la loi de comportement choisie pour notre mate´riau. La loi de comportement
sera ensuite identifie´e et valide´e sur l’ensemble des essais de fatigue. Enfin, nous nous attacherons a`
caracte´riser l’e´volution des variables locales de contrainte ou de de´formation au sein des e´prouvettes
de fatigue pour les diffe´rents modes de sollicitation.
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IV.1 Formalisme des grandes de´formations
L’objectif des paragraphes qui suivent est de familiariser le lecteur avec le cadre des de´formations finies.
La principale difficulte´ associe´e a` l’e´tablissement de lois de comportement en de´formations finies est la
distinction qui doit eˆtre faite entre la configuration de´forme´e et la configuration de de´part. Dans le cas
ou` la configuration choisie pour exprimer les variables me´caniques ou cine´matiques est la configuration
de re´fe´rence on utilisera le terme de description Lagrangienne du comportement. A l’inverse, lorsque
la configuration choisie est la configuration actuelle, on utilisera le terme de description Eule´rienne.
IV.1.1 Description du mouvement.
Le mouvement d’un point mate´riel peut eˆtre de´crit par :
~x = ~x( ~X, t) (IV.1)
Ou` ~x est la position d’un point mate´riel a` l’instant t et ~X celle qu’il occupait avant la de´formation.
Dans la suite du paragraphe les majuscules (resp. minuscules) caracte´riseront les variables exprime´es
dans la configuration de re´fe´rence, non de´forme´e (resp. actuelle, de´forme´e). On introduit alors
l’application line´aire tangente, e´galement appele´e tenseur gradient de de´formation, F
∼
1, qui relie la
configuration actuelle a` la configuration de´forme´e et donne la loi de transformation d’un vecteur d ~X :
d~x = F
∼




On peut alors e´tablir la loi de transport de l’e´le´ment de volume dv0 et de surface ds0 :






Si l’on cherche a` exprimer le tenseur F
∼
en fonction du vecteur de´placement on obtient :
FiJ = δiJ +
dui
dXJ
Le cadre des petites de´formations correspond au cas ou` dui
dXJ
est petit.
IV.1.2 Tenseur des de´formations
Le tenseur gradient de´crit le mouvement local du solide. Pour de´terminer la de´formation, il faut,
comme en petites de´formations, ”e´liminer” les rotations. Le changement de forme se caracte´rise alors
par les variations de longueur et d’angle, donc de produit scalaire. On peut alors e´crire :














On introduit alors le tenseur de Cauchy-Green droit,C
∼











n’est ni exprime´ en configuration Eulerienne ni Lagrangienne. On dit qu’il est exprime´ en configuration mixte. F
∼
est ge´ne´ralement non syme´trique
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C
∼
de´crit les dilatations dans la configuration de re´fe´rence et permet d’exprimer le tenseur des











Par syme´trie, on peut exprimer dans la configuration actuelle, le tenseur des de´formations A
∼
,

















t tenseur de Cauchy-Green gauche (IV.9)
IV.1.3 Tenseur des contraintes
De la meˆme manie`re qu’en petites de´formations, il est possible de de´finir, dans la configuration actuelle






tenseur des contraintes de Cauchy (tenseur Eule´rien). Ce tenseur est bien entendu syme´trique.
Si maintenant l’on choisi d’exprimer la relation IV.10 dans la configuration de re´fe´rence, c’est-a`-dire











une configuration mixte et n’est pas syme´trique. Pour obtenir un tenseur comple`tement syme´trique








est le second tenseur de Piola-Kirchhoff.
IV.2 Cadre d’e´criture des lois de comportement
Dans cette partie nous utiliserons les notations des paragraphes pre´ce´dents. Nous donnons les grandes
lignes qui ont permis d’e´tablir la loi de comportement que nous choisirons par la suite.
IV.2.1 Travail des actions inte´rieures




) + ρF = 0 (IV.13)
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ρ0 et F par F0. L’application du principe des travaux virtuels permet d’exprimer le travail des actions





















tenseur vitesse de de´formation en configuration Lagrangienne (resp. Eule´rienne).
IV.2.2 Thermodynamique : re´sultats essentiels
Pour alle´ger l’e´criture, nous ne de´crirons les quantite´s que sous leur forme Eule´rienne. Le passage a`
la forme Lagrangienne ne pose pas de difficulte´ particulie`re.
La conservation de l’e´nergie totale exprime´e par le premier principe thermodynamique (eq. IV.15)
ainsi que le the´ore`me de l’e´nergie cine´tique (eq. IV.16) permet d’aboutir a` la forme Eule´rienne locale
de la conservation d’e´nergie :
d
dt
(E + K) = Pext + Q (IV.15)
dK
dt
= Pext + Pint (IV.16)




+ ρr − div(q) (IV.17)
avec e e´nergie interne par unite´ de masse, q flux de puissance calorifique et r apport de puissance
calorifique massique.




− Sext ≥ 0 (IV.18)
















on obtient, a` partir de IV.17 et IV.18, l’ine´galite´ de Clausius Duhem :
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Enfin, en introduisant la puissance rec¸ue de l’exte´rieur appele´e ”puissance spe´cifique re´versible
rec¸ue”, w :
w˙ = e˙− η˙θ (IV.23)
l’e´quation IV.21 devient :










La dissipation se de´compose donc en une dissipation thermique (e´changes de chaleur par
convection) et une dissipation intrinse`que provenant des irre´versibilite´s me´caniques.
IV.2.3 Expression de la loi de comportement
L’e´tablissement de la loi de comportement a pour but de relier les contraintes aux de´formations. Cette
loi de comportement, une fois e´tablie et identifie´e, sera introduite dans le code de calcul afin d’e´tablir
l’e´tat de contrainte et de de´formation dans les structures teste´es en fatigue.











ou` Γ est une fonctionnelle de re´ponse, c’est-a`-dire qu’elle est de´finie sur l’histoire des de´formations et
non pas uniquement sur l’e´tat de de´formation a` l’instant ti.
a) Incompressibilite´
En re`gle ge´ne´rale, le caoutchouc naturel est conside´re´ comme quasiment incompressible. Les valeurs
du coefficient de poisson µ donne´es par la litte´rature sont de 0.49989 pour du NR non charge´ et de
0.49969 pour du NR charge´ de noirs de carbone a` 33% en masse (dans le cas d’un mate´riau parfaitement
incompressible1 µ = 0.5).
L’e´quation IV.25 suppose que les de´formations permettent de de´crire toutes les contraintes. Or
certains mate´riaux peuvent ne pas supporter certaines de´formations. L’incompressibilite´ est un cas
particulier de ce type de comportement. Lorsque l’on applique un chargement purement hydrostatique,
les de´formations qui en re´sultent sont quasi-nulles. Pour que les contraintes ve´rifient les conditions
aux limites, il est ne´cessaire d’ajouter a` l’e´quation IV.25 un terme de contrainte inde´termine´e et ne

















1La valeur du module de compressibilite´ du caoutchouc naturel est de l’ordre de 2GPa. Cette valeur est bien infe´rieure
a` celle des aciers (environs 200GPa). Cependant, c’est le rapport E/K, proche de 1 pour les aciers et de 10−3 pour les
e´lastome`res, qui pilote le mode de de´formation. Lorsque l’on parle d’incompressibilite´, c’est bien la valeur de µ qui est
pertinente et non pas la valeur absolue du module de compressibilite´.
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L’e´quation IV.26 impose donc que T
∼ 0
soit sphe´rique. On introduit alors un terme de pression qui joue












Cette pression sera de´termine´e par les e´quations d’e´quilibre et les conditions limites.
b) Lois hypere´lastiques
Nous l’avons vu pre´ce´demment (voir chapitre I.4), la dissipation d’e´nergie est de l’ordre de quelques
pour-cents de l’e´nergie fournie au mate´riau, dans la gamme de de´formation qui nous inte´resse pour
la mode´lisation des essais de fatigue. Pour cette raison, nous pre´fe`rerons une loi de comportement
hypere´lastique a` une loi visco-hypere´lastique, beaucoup plus lourde a` mettre en place et a` identifier. Le
lecteur inte´resse´ par l’utilisation et l’identification de telles lois pourra se reporter a` l’ouvrage reporte´
en re´fe´rence [1].
Les lois de comportement e´lastiques non-line´aires sont classiquement exprime´es a` partir des expressions
de la densite´ d’e´nergie de de´formation ou potentiel hypere´lastique W . Sous des conditions isothermes et
re´versibles, ce potentiel est e´quivalent a` la puissance spe´cifique w de l’e´quation IV.23. Il est important
de noter que les lois de comportement doivent ve´rifier le principe d’objectivite´ qui veut que la loi de
comportement soit invariante par tout changement de re´fe´rentiel. Elles doivent par conse´quent eˆtre
exprime´es a` partir de quantite´s elles-meˆmes objectives.
Nous prendrons comme autre hypothe`se que notre mate´riau est isotrope. Les essais de traction
sur lanie`re, dans diverses directions par rapport a` la direction de laminage des plaques, nous laissent
penser que cette hypothe`se est justifie´e. Cette hypothe`se d’isotropie impose que le potentiel W soit
invariant par toute rotation de la configuration de re´fe´rence. Il est possible de montrer que l’e´nergie
W doit eˆtre une fonction isotrope du tenseur de Cauchy-Green gauche B
∼
.
Les hypothe`ses de dissipation nulle, de conditions adiabatique et anisotherme, permettent d’e´crire





















































Il nous reste donc a` exprimer le potentiel hypere´lastique pour de´finir comple`tement la loi de
comportement.
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c) Expression du potentiel
Deux grandes familles de mode`les existent : la premie`re propose des mode`les statistiques base´s sur
des conside´rations microme´caniques a` travers la prise en compte de la structure du re´seau, la seconde
consiste en une approche macroscopique ou phe´nome´nologique.
Les mode`les statistiques ont en tout premier lieu e´te´ de´veloppe´s par Flory [2] qui, a` partir d’une
re´partition gaussienne de la longueur de chaˆınes et d’une hypothe`se de de´formation homoge`ne (mode`le
de Voigt), de´termine le comportement du re´seau. On trouvera plus de de´tails sur cette the´orie
dans l’ouvrage de Treloar [3] qui propose une expression de la densite´ d’e´nergie libre en fonction








3 − 3) (IV.31)
avec N le nombre de chaˆınes e´lastiquement actives par unite´ de volume, k la constante de Boltzman, T
la tempe´rature absolue. Par la suite, Ku¨hn et Gru¨n ont propose´ une nouvelle distribution de probabilite´
permettant d’inte´grer la notion d’extensibilite´ limite des chaˆınes. Arruda et Boyce [4] ont utilise´ cette
statistique pour de´velopper un mode`le a` huit chaˆınes permettant de de´crire le comportement du re´seau.
Les e´tudes pre´ce´dentes sur le meˆme mate´riaux [5] [6] nous ont amene´ a` pre´fe´rer la seconde approche,
l’approche phe´nome´nologique. Mooney introduit le premier un potentiel explicite´ a` partir des
invariants1 du tenseur de Cauchy Green droit C
∼
:
W (I1, I2) = C1(I1 − 3) + C2(I2 − 3) (IV.32)
Cette expression correspond a` une extension du mode`le de Treloar (eq. IV.31). Rivlin a ensuite
ge´ne´ralise´ cette expression par un de´veloppement en se´rie de Taylor de W :




(Cijk(I1 − 3)i(I2 − 3)j(I3 − 1)k) (IV.33)
Dans le cas incompressible I3 = 1 quel que soit le mode de de´formation impose´. De ce fait, la
de´pendance de W par rapport a` I3 est nulle. De plus, a` l’e´tat non de´forme´ l’e´nergie e´lastique doit eˆtre
nulle, d’ou` C00 = 0. Laraba [6] montre que le choix du nombre de parame`tres de´pend du domaine
et du type de de´formation que l’on souhaite de´crire. A partir de donne´es expe´rimentales Haines [7]
montre que le de´veloppement le plus ade´quat est le suivant :
W (I1, I2) = C10(I1 − 3) + C01(I2 − 3) + C11(I1 − 3)(I2 − 3) + C20(I1 − 3)2 + C02(I2 − 3)2 + C30(I1 − 3)3
(IV.34)
Dans notre cas, le choix du potentiel est quasiment similaire a` celui propose´ par Haines :
W (I1, I2) = C10(I1 − 3) + C01(I2 − 3) + C11(I1 − 3)(I2 − 3) + C20(I1 − 3)2 + C30(I1 − 3)3 (IV.35)
Seul le terme C02 a disparu. Le paragraphe suivant pre´sente la me´thode utilise´e pour l’identification
de la loi de comportement ainsi que l’influence de chacun des parame`tres introduits dans l’e´quation
IV.35 dans le cas d’un essai de traction uniaxial sur lanie`re.












, I3 = det(C
∼
).
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IV.3 Identification de la loi de comportement
IV.3.1 Principe
L’identification des parame`tres passe par un processus classique d’optimisation qui vise a` minimiser
la diffe´rence entre les re´sultats de calculs et les re´sultats expe´rimentaux. Les coefficients ont e´te´
optimise´s a` partir d’essais de traction sur lanie`re mais e´galement de traction-compression sur Diabolo
afin d’atteindre des e´tats de chargement en compression. De plus, l’utilisation de deux types d’essais
diffe´rents permet de limiter les proble`mes de non unicite´ des solutions dans le cas de la traction simple
sur e´prouvette lisse.
Dans le cas de la traction simple, il est facile d’e´tablir l’expression analytique reliant la contrainte
a` l’e´longation. On obtient alors, en configuration mixte (premier tenseur de Piola-Kirchhoff) :






































Dans le cas des essais de traction-compression sur diabolos, il est impossible d’e´tablir une expression
analytique. Il est donc ne´cessaire de coupler l’optimiseur au calcul par e´le´ments finis et de re´soudre
un proble`me inverse[8]. Ce proble`me a e´te´ traite´ lors d’une pre´ce´dente the`se[5] dont nous reprenons la
de´marche, en cherchant a` adapter les valeurs obtenues a` nos essais. Le logiciel d’optimisation utilise´
est le logiciel SiDoLo qui utilise l’algorithme d’optimisation de Levenberg-Marquardt [9]. Le code de
calcul utilise´ est le code de´veloppe´ au Centre des Mate´riaux : ZeBuLoN. Les de´tails sur les calculs
sont donne´s partie IV.4.
IV.3.2 Re´sultats
Le jeu de parame`tres retenu apre`s optimisation est le suivant [5] :
C10 = 0.284 C01 = 0.105 C30 = 0.104
C20 = 0.237.10
−2 C11 = 0.106.10
−2
L’influence de chacun des parame`tres sur la courbe de traction simple est illustre´e figure IV.1. La
figure IV.1 compare le calcul aux re´sultats expe´rimentaux. On pourra re´sumer les choses ainsi :
• C10 : influence la courbure de la courbe de traction pour des e´longations infe´rieures a` 2,
• C01 : joue un roˆle pour des e´longations comprises entre 1.2 et 3.5,
• C11 : son influence n’est pas majeure en traction mais elle le devient en cisaillement [6],
• C20 et C30 : controˆlent le renfort observe´ au-dela` d’une e´longation de 2.5.
On observe une bonne corre´lation entre calcul et expe´rience pour des e´longations infe´rieures a` 2.7,
meˆme si le module a` l’origine est le´ge`rement sous-estime´. La diffe´rence s’accentue au dessus d’une
e´longation de 2.7 . Dans un premier temps, le mate´riau est plus rigide que le comportement pre´vu par le
calcul (λ[2.7 : 3.2]) puis cette tendance s’inverse. Il faut noter que l’identification mene´e par N.Andre´
recouvre un domaine d’e´longations compris entre 1 et 2.5, ce qui explique en partie cet e´cart. Nous
































































































(e) Influence de C30
Figure IV.1 : Influence de chacun des parame`tres sur la loi de comportement.
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Figure IV.2 : Comparaison calcul-expe´rience : traction simple sur lanie`re
avons vu pre´ce´demment qu’aux grandes de´formations, le mate´riau pre´sente un comportement visco-
e´lastique. Ceci explique l’adoucissement observe´. Cette visco-e´lasticite´ n’est pas prise en compte dans
le mode`le de comportement. Les essais de fatigue se situant a` des niveaux de de´formation infe´rieurs
a` trois, nous conserverons le formalisme hyper-e´lastique.
Pour la traction-compression sur Diabolo, l’e´cart entre le calcul et l’expe´rience reste toujours
infe´rieur a` 10% (voir courbe figure IV.3). En traction comme en compression, le comportement re´el
du mate´riau est le´ge`rement plus rigide que celui calcule´. Cette diffe´rence, de l’ordre de quelques pour-
cents reste tout a` fait acceptable et est comparable a` celle observe´e par N.Andre´ [5](dans son cas, le
comportement simule´ e´tait le´ge`rement plus rigide que le comportement re´el).
Le paragraphe suivant traite de la pertinence d’une loi de comportement unique dans le cas d’essais
de fatigue.
IV.3.3 Validite´ d’une loi de comportement unique en fatigue
Nous avons e´voque´ pre´ce´demment l’existence d’une le´ge`re relaxation au cours d’un essai de fatigue.
On peut donc le´gitimement se poser la question de la pertinence d’une loi de comportement unique
pour des essais ou` la relaxation des contraintes est diffe´rente dans chaque cas. La figure IV.4 compare,
pour chaque essai, le niveau d’effort minimal et maximal applique´ a` l’e´prouvette et la courbe simule´e.
L’e´cart est infe´rieur a` une dizaine de pour-cents. Il faut noter que l’effet de la relaxation est plus marque´
dans le cas d’essai a` rapport de charge positif que ne´gatif [5]. De plus, pour des essais ”fortements
charge´s” la validite´ d’une loi de comportement unique en fatigue peut eˆtre remise en question [5], bien
que les donne´es manquent pour pre´ciser le moment a` partir duquel le terme de relaxation devient
critique dans le calcul du comportement. Dans le cas pre´sent, nous conside`rerons l’hypothe`se d’une
loi de comportement unique en fatigue comme valide.













































Figure IV.4 : Comparaison calcul-expe´rience : Re´sultats de fatigue sur diabolo
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IV.3.4 Comparaisons des de´forme´es : formation des plis aux fortes compressions
La formation des plis observe´e en compression sur Diabolo doit e´galement pouvoir eˆtre prise en compte
par la mode´lisation. La figure IV.5 repre´sente les de´forme´es obtenues apre`s calcul, pour diffe´rents
niveaux de compression.
(a) -13 mm (b) Zone de pli (c) -14 mm (d) Zone de pli
(e) -16 mm (f) Zone de pli (g) -18 mm (h) Zone de pli
Figure IV.5 : De´forme´es en compression : formation des plis.
Par le calcul, le pli se forme pour un de´placement vertical en compression de 13.4 mm.
Expe´rimentalement il est observe´ a` partir de 11 mm mais devient marque´ a` 14 mm. Comme l’indique
IV.5(d) le pli se forme au niveau d’un nœud milieu. En configuration de´forme´e, cet e´le´ment apparaˆıt
tre`s distordu et pre´sente de forts gradients de contrainte et de de´formation. Diffe´rentes solutions ont e´te´
tente´es pour limiter la distorsion de l’e´le´ment et de´crire au mieux les contraintes et les de´formations
dans la zone du pli. La de´marche consiste d’une part a` localiser la formation du pli sur un nœud
primaire1 et d’autre part a` diminuer la taille de maille afin de limiter les gradients dans les e´le´ments
de la zone de pli.
La re´duction importante de la taille de maille a syste´matiquement pose´ un proble`me de convergence
des calculs (quel que soit le type d’e´le´ment utilise´, quadrangle ou triangle). Le calcul diverge a` partir
du moment ou le pli doit apparaˆıtre. A titre de test, les meˆmes calculs ont e´te´ re´alise´s sur Abaqus.
Ces calculs divergent e´galement (on notera que le calcul avec le maillage pre´sente´ figure IV.5 diverge
e´galement sous Abaqus). La re´duction de la taille de maille semble provoquer une distorsion trop
importante des e´le´ments en fond de pli.
1Les nœuds primaires sont les nœuds qui de´finissent le quadrangle ou le triangle repre´sentatif de l’e´le´ment
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L’utilisation d’e´le´ments quadratiques localise syste´matiquement la formation du pli sur un nœud
milieu (meˆme dans le cas ou les calculs divergent, l’observation des de´forme´es sugge`re la localisation
du fond du pli sur des nœuds milieux). Pour cette raison, nous avons tente´ d’utiliser des e´le´ments
line´aires. Dans ce cas, seuls les nœuds primaires existent (les segments de chaque e´le´ment restent
droits au cours de la de´formation) ce qui impose la formation du pli sur un de ces nœuds. L’utilisation
d’un maillage constitue´ d’e´le´ments line´aires ne modifie pas la re´ponse macroscopique, ni le calcul des
contraintes et des de´formations aux nœuds avant l’apparition du pli. Comme l’indique la figure IV.6,
la distorsion en fond de pli est effectivement limite´e. Cependant, l’utilisation d’e´le´ments line´aires









Figure IV.6 : De´forme´es en compression : formation des plis avec l’utilisation d’e´le´ments line´aires.
Le calcul pre´cis de l’apparition du pli ne´cessiterait d’une part la prise en compte explicite des
instabilite´s locales et d’autre part l’utilisation d’un outil de remaillage en cours de calcul. Ces deux
techniques ne sont pas disponibles pour le moment dans ZeBuLoN. Nous opterons donc pour la
meilleure solution en termes de convergence et de pre´vision de l’apparition du pli : le maillage pre´sente´
figure IV.5 et des e´le´ments quadratiques, en sachant que le post-traitement de l’e´tat de contrainte sur
l’e´le´ment en fond de pli doit eˆtre conside´re´ avec pre´caution. Cependant, la distorsion en fond de pli
ne perturbe pas le calcul des contraintes et des de´formations du reste de la structure. En effet, la
comparaison des de´forme´es expe´rimentales et calcule´es (la figure IV.7 compare la mesure et le calcul
de la variation de diame`tre de la partie centrale du Diabolo) donne des re´sultats satisfaisants.
IV.3.5 Conclusions sur l’identification
Le jeu de coefficients identifie´ lors de la pre´ce´dente e´tude permet de simuler correctement les re´sultats
expe´rimentaux obtenus sur le nouveau lot. Nous conserverons donc ce jeu de coefficients pour cette
e´tude, en ayant pris soin de verifier la validite´ d’une loi de comportement unique en fatigue.






























Figure IV.7 : Comparaison calcul-expe´rience : variation diame´trale en compression sur diabolo
IV.4 Calculs par e´le´ments finis
IV.4.1 Ge´ne´ralite´s
a) Maillages et types d’e´le´ments
Le code de calcul utilise´ est le code Ze´BuLoN de´veloppe´ au laboratoire [10]. Ce code sera utilise´
tout au long de cette e´tude, tant pour les calculs nume´riques que pour le de´veloppement du crite`re
de fatigue. Dans le cas des essais de traction-compression, la syme´trie du proble`me permet de ne
mailler que le quart de la section de l’e´prouvette. Le calcul est alors un calcul 2D axisyme´trique. Les
maillages utilise´s pour les calculs 2D sont donne´s figure IV.8. On y fait e´galement figurer les groupes
de nœuds utilise´s pour le de´pouillement. On utilisera le terme de Liset (Line-set) lorsque ce groupe
de nœuds est conside´re´ comme une ligne (posse´dant donc un sens de parcours), et de nset dans le cas
contraire (simple ensemble de nœuds). Nous utilisons des e´le´ments quadratiques a` huit nœuds et neuf
points de Gauss. Pour tous les autres essais, le calcul 3D est ne´cessaire. On utilise alors des e´le´ments
isoparame´triques, quadratiques a` 20 nœuds et 27 points de Gauss. Les maillages utilise´s pour les
calculs 3D sont donne´s figure IV.9.
b) Traitement du contact
Les essais en traction-compression sur diabolos donnent lieu a` l’apparition de plis dans le domaine des
fortes compressions (voir chapitre II). L’apparition de plis implique la cre´ation de forces de contact
qui doivent pouvoir eˆtre prises en compte nume´riquement. ZeBuLoN permet de traiter les proble`mes
de contact en de´finissant les deux entite´s susceptibles de rentrer en contact au cours du calcul :
l’impacteur et la cible. L’impacteur est de´fini a` travers un liset alors que la cible est de´finie en nset.
Dans notre cas, la cible et l’impacteur ne sont pas connus a priori puisqu’il s’agit d’un repli du
maillage sur lui-meˆme. Un calcul pre´liminaire permet d’identifier le nœud qui correspond au fond du
pli. La cible et l’impacteur sont ensuite de´finis de manie`re syme´trique par rapport a` ce nœud milieu.
Le choix du coefficient de frottement est assez de´licat. L’observation des surfaces en contact apre`s


























Figure IV.9 : Maillages utilise´s pour le calcul 3D.
un essai de fatigue, n’indique pas d’endommagement de type abrasif. Ne´anmoins, le contact re´pe´te´
modifie l’aspect des surfaces. Ce phe´nome`ne peut eˆtre lie´ soit au simple contact re´pe´te´ des surfaces,
soit a` l’existence de le´gers glissements qui deviendraient alors source d’e´chauffements locaux. Dans
l’hypothe`se de l’existence de faibles glissements, la modification des surfaces de contact au cours
de l’essai entraˆıne ine´vitablement la modification du syste`me tribologique que nous conside´rons ici, a`
savoir le syste`me homoge`ne NR-NR. Des mesures du coefficient de frottement dynamique de type pion-
piste ont e´te´ tente´es au laboratoire. Le mate´riel disponible ne nous a pas permis de re´aliser une mesure
pre´cise du coefficient de frottement mais les re´sultats obtenus indiquent que sa valeur est supe´rieure a`
l’unite´. Nous voyons ici qu’il est difficile de caracte´riser comple`tement le contact duˆ a` l’apparition de
plis. Il est cependant possible de dire que, si les glissements existent, leur amplitude est extreˆmement
faible puisqu’aucun endommagement particulier n’en re´sulte. Par conse´quent, le contact sera conside´re´
comme quasi-adhe´sif. L’e´tude des efforts de contact permet de fixer a` 1 la valeur du coefficient de
frottement permettant d’obtenir ce type de contact (le rapport entre l’effort normal et l’effort tangentiel
est de l’ordre de 0.75 dans la zone du contact). Bien entendu, une e´tude plus particulie`rement attache´e
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a` la nocivite´ des plis dans les e´lastome`res, en fatigue, ne´cessiterait une identification comple`te du
syste`me tribologique homoge`ne NR-NR. Dans notre cas, en accord avec les observations, le contact
sera conside´re´ comme adhe´sif. Enfin, on notera que les syste`mes tribologiques homoge`nes pre´sentent
des coefficients de frottement ge´ne´ralement e´leve´s du fait de phe´nome`nes d’adhe´sions.
c) Remarques sur l’incompressibilite´
D’un point de vue nume´rique, le traitement de l’incompressibilite´ est une des difficulte´s majeures
dans l’imple´mentation de lois de comportement incompressible ou quasi-incompressible. Lors de la
re´solution d’un proble`me d’e´quilibre en hypere´lasticite´, la solution doit satisfaire a` la fois les e´quations
d’e´quilibre et les e´quations traduisant la condition d’incompressibilite´. Les approches base´es sur une
formulation variationnelle multi-champs (de´placement, pression) sont parmi les plus efficaces pour
re´soudre ce type de proble`mes. Parmi les diffe´rentes formulations possibles (mixte en Lagrangien[11],
Lagrangien augmente´ [12],...), nous utiliserons une formulation en Lagrangien perturbe´ [13]. Les
formulations variationnelles conside`rent la pression comme un degre´ de liberte´ au meˆme titre que
les de´placements. Cependant, la pression n’est pas de´termine´e a` tous les nœuds du maillage. En
effet, le nombre d’e´quations lie´es a` l’e´quilibre doit eˆtre supe´rieur au nombre d’e´quations traduisant
l’incompressibilite´ pour assurer l’existence de la convergence du syste`me discret (dans le cas contraire
le proble`me est dit sur-contraint). La figure IV.10 illustre la re´partition des nœuds ou` la pression est






Figure IV.10 : Exemple d’e´le´ments dans le cas de lois incompressibles.
IV.4.2 Comparaison calcul-expe´rience
Nous nous inte´ressons maintenant a` l’aptitude de la loi de comportement indentifie´e sur lanie`re et
Diabolos a` de´crire les autres modes de sollicitation rencontre´s.
Les figures IV.11 a` IV.15 comparent les courbes de chargement aux re´sultats de calcul. Dans tous
les cas, l’ade´quation entre courbe simule´e et expe´rimentale est tre`s satisfaisante et le jeu
de coefficients identifie´ pre´ce´demment est conserve´.
Nous pouvons maintenant nous inte´resser a` l’e´volution des variables locales (contrainte,
de´formation,etc...) pour les diffe´rentes ge´ome´tries. Nous aborderons plus particulie`rement les notions
de triaxialite´ et de gradient de contrainte.












































Figure IV.12 : Comparaison calcul-expe´rience : traction-compression et torsion statique de 60◦ sur
Diabolo













































Figure IV.14 : Comparaison calcul-expe´rience : torsion sur Diabolo






















Figure IV.15 : Comparaison calcul-expe´rience : torsion sur AE2
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IV.4.3 Taux de triaxialite´ rencontre´s en fatigue
L’e´volution de la valeur absolue du taux de triaxialite´ (ξ) dans la zone d’amorc¸age pour les essais
de traction-compression sur e´prouvettes AE2 et AE5 en fonction de l’e´tat de contrainte local est
donne´ figure IV.16. On remarquera tout d’abord que ce taux de triaxialite´ n’est pas constant au
cours de la de´formation. Ceci s’explique par la forte variation du rayon d’entaille due aux grandes
de´formations. En traction, le taux de triaxialite´ en fond d’entaille chute de 20% sur AE2 et de 30%
sur AE5, bien que la diffe´rence relative entre les deux ge´ome´tries reste quasi constante. Par contre la
diffe´rence entre ξAE2,AE5 et ξDiabolo diminue fortement avec la contrainte. D’autre part, la valeur du
taux de triaxialite´ en fond d’entaille ne diffe`re que le´ge`rement de celui rencontre´ sur Diabolo dans la
zone d’amorc¸age puisque, par exemple, pour une contrainte locale de 2MPa, on obtient ξAE2=0.42,
ξAE5=0.4, ξDiabolo=0.37, soit une dixaine de pour-cent d’e´cart entre AE5 et Diabolo .
En compression, l’e´volution du taux de triaxialite´ est comparable pour les trois ge´ome´tries et, la
diffe´rence entre ξAE2, ξAE5 et ξDiabolo ne varie pas avec le chargement.
Bien que nous utilisions des ge´ome´tries entaille´es, les taux de triaxialite´ rencontre´s restent mode´re´s
et chutent fortement avec la de´formation. Cette remarque montre que, dans le cas de mate´riaux
e´lastome`res, les taux de triaxialite´ e´leve´s ne peuvent eˆtre atteints qu’a` condition de limiter les



























Figure IV.16 : Taux de triaxialite´ rencontre´s pour les diffe´rents essais
Dans le cas de la torsion, l’e´volution du taux de triaxialite´ est similaire entre l’e´prouvette AE2
et l’e´prouvette Diabolo. En torsion pure, la valeur initiale du taux de triaxialite´ est e´gale a` ze´ro
(Trace(σ
∼
)=0). Par la suite, l’e´tat de chargement local s’e´loigne rapidement d’un e´tat de cisaillement
simple pour se rapprocher, du point de vue triaxialite´, d’un e´tat de traction simple.
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IV.4.4 Gradients de contrainte.
L’utilisation de ge´ome´tries entaille´es favorise l’apparition de gradients sur les variables locales. La
figure IV.4.4 illustre la variation de contrainte σ22 (22 : direction de l’axe de l’e´chantillon) sur les






















Figure IV.17 : Gradient de contrainte pour chaque type d’essai
On remarquera que, dans le cas des ge´ome´tries entaille´es, la contrainte σ22 varie sensiblement sur
le millime`tre que constitue notre crite`re d’amorc¸age. Nous avons vu pre´ce´demment que le taux de
triaxialite´ e´volue au cours de la de´formation. Qu’en est-il des gradients de contrainte ? Pour re´pondre
a` cette question il est ne´cessaire de quantifier le gradient. En ce qui concerne la contrainte σ22, le










Il est possible d’avoir un approximation de chacun de ces termes (que nous appellerons ”gradient”
par abus de langage) a` partir des valeurs nodales de de´placement et de contrainte. Le gradient est
calcule´ dans la direction des lisets. Le gradient, en un nœud, est calcule´ en faisant la moyenne des
de´rive´es droite et gauche de la variable locale. Les de´rive´es droite et gauche sont calcule´es a` partir
de la position des nœuds situe´s de part et d’autre du nœud conside´re´ et appartenant au liset. Pour
les nœuds situe´s a` l’extre´mite´ du liset, seul le nœud le plus proche est pris en compte. Dans le cas
des essais de traction-compression, la direction dans laquelle est calcule´e le gradient est la direction
radiale. Dans le cas de la torsion, le gradient est calcule´ suivant un rayon dont une des extre´mite´s
correspond au fond d’entaille, et la contrainte prise en compte est la plus grande contrainte principale.
Dans tous les cas nous noterons ce gradient ∂σ
∂x
. La figure IV.4.4 donne l’e´volution du gradient de
contrainte en fonction de la contrainte au nœud situe´ soit en fond d’entaille (ge´ome´tries entaille´es)
soit dans la zone d’amorc¸age (Diabolo).
Pour les ge´ome´tries entaille´es, en traction-compression, malgre´ l’e´moussement du fond d’entaille,
la valeur du gradient augmente de fac¸on significative avec la contrainte, a` la diffe´rence du taux de





























Figure IV.18 : Evolution des gradients de contrainte dans la zone d’amorc¸age pour chaque type
d’essai.
triaxialite´. Le gradient reste mode´re´ sur le Diabolo, avec une valeur maximale de 1.5 MPa/mm pour
σ = 4.7MPa. Les gradients sont beaucoup plus importants sur les ge´ome´tries entaille´es avec pour
l’e´prouvette AE2, 6 MPa/mm (σ = 4.2 MPa) et 4 MPa/mm (σ = 4.6 MPa) pour l’e´prouvette AE5.
Cependant, le rapport des valeurs de gradient entre les diffe´rentes ge´ome´tries reste constant :
• AE2/Diabolo : 4
• AE5/Diabolo : 2.6
En torsion sur Diabolo, le gradient est quasiment identique a` celui calcule´ en traction-compression.
Pour des contraintes infe´rieures a` 1.5 MPa, le gradient, sur AE2, est identique en traction et torsion.
Au-dela` de cette valeur, le gradient en traction est plus marque´ qu’en torsion, bien que la diffe´rence
avec le diabolo reste tre`s importante (rapport 3.3 environ).
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Chapitre -V-
Mode´lisation de la dure´e de vie : cas
uniaxial
Ce chapitre constitue le point de de´part de la partie mode´lisation de la dure´e de vie. Nous pre´sentons
les diffe´rentes approches de la litte´rature puis le crite`re propose´ a` la suite de la pre´ce´dente e´tude
est introduit. Ce crite`re est ensuite identifie´ en utilisant une proce´dure d’optimisation base´e sur les
algorithmes ge´ne´tiques. L’ensemble des calculs de dure´e de vie pour les essais de traction-compression
sur Diabolo sont regroupe´s en annexe A-IV.
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V.1 Etat de l’art
Les premie`res e´tudes sur la rupture des e´lastome`res en pre´sence de fissures furent publie´es par Rivlin et
Thomas [1]. Ces auteurs conside`rent que la perte d’e´nergie e´lastique au sein de l’e´prouvette, provoque´e
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avec W l’e´nergie e´lastique et A l’aire de la fissure. L’indice l indique que l’on se situe a` de´placement
impose´. Dans certains cas, il est possible de calculer analytiquement l’e´nergie de de´chirement (figure
V.1).
Figure V.1 : Eprouvettes permettant de calculer explicitement l’e´nergie de de´chirement (liste non-
exhaustive, voir e´galement [2]). Dans le cas (a), K est fonction de l’e´longation, K = pi/
√
λ .
La de´finition de l’e´nergie de de´chirement permet d’aborder le domaine de la fatigue en reliant la
vitesse de propagation ( ∂c
∂n




Une courbe ( ∂c
∂n
, T ) caracte´ristique d’un caoutchouc naturel est donne´e figure V.2. La courbe peut se
de´composer en trois re´gions distinctes :
• T < T0 : T est infe´rieur au seuil de propagation T0. La propagation est uniquement due a` la
de´gradation chimique (”ozone cracking”).
• T0 < T < Tt : zone de line´arite´, ∂c∂n = A(T − T0) + rz,
• Tt < T < Tc : la relation entre la vitesse de propagation et T devient non-line´aire ∂c∂n = αT β.
Lorsque T atteint l’e´nergie de de´chirement critique (Tc), la rupture a lieu au premier cycle.
Cette figure illustre e´galement l’effet du rapport de charge dont nous avons de´ja` parle´ : a` e´nergie de
de´chirement maximale constante, la vitesse de propagation diminue de manie`re spectaculaire lorsque
le rapport de charge augmente par valeurs positives.
L’e´tablissement de lois de propagation permet, dans certains cas, de pre´dire la dure´e de vie en
fatigue d’e´prouvettes pre´fissure´es. Pour des e´prouvettes non fissure´es, les auteurs appliquent les lois
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Figure V.2 : Courbe de propagation caracte´ristique d’un caoutchouc naturel charge´ obtenue sur une
e´prouvette de type ”Tensil strip” ou ”Single Edge Notched” (SEN). L’indice x indique le rapport de
charge[3].
de propagation en estimant la taille du de´faut initial. Les publications les plus re´centes [4] donnent
des pre´visions de dure´es de vie (essais mene´s a` rupture) dans un rapport deux a` dix avec les valeurs
expe´rimentales. Dans tous les cas, ces approches traitent de propagations de fissures sous l’effet
de chargements en mode I et pour des configurations de de´fauts bien particulie`res. Ces approches
parraissent mal adapte´es a` notre proble´matique pour plusieurs raisons :
• le lieu de l’amorc¸age n’est pas connu a priori,
• la configuration du de´faut (fissures semi-elliptiques) est loin de celle qui peut eˆtre prise en compte
avec une approche de type propagation,
• les chargements sont multiaxiaux et non-proportionnels.
• les approches de type propagation macroscopique ne prennent pas en compte la phase d’amorc¸age
de la fissure.
Les e´tudes relatives a` la pre´vision de la dure´e de vie sans prise en compte directe d’une loi de
propagation font partie de ce que l’on appelle les approches en endurance. Elles consistent a` relier la
dure´e de vie au chargement applique´ via une loi empirique fonction de ce chargement et e´ventuellement
des caracte´ristiques mate´riau. En ce qui concerne les e´lastome`res, de telles e´tudes sont rarement
rapporte´es dans la litte´rature. Busse[5] puis Cadwell et al. [6] ont e´te´ parmi les premiers a` re´aliser
ce type d’e´tude sur les e´lastome`res. La figure V.3 repre´sente les re´sultats, en termes de nombre de
cycles a` rupture, d’essais de fatigue de traction-compression. Les e´prouvettes utilise´es sont tout a` fait
semblables aux Diabolos.
Ces re´sultats indiquent de manie`re quantitative l’e´volution de la dure´e de vie en fonction de
l’amplitude de chargement et de l’e´longation minimale du cycle. L’e´longation est calcule´e a` partir du
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Figure V.3 : Pre´visions de dure´es de vie a` amplitude de chargement constante[6].
de´placement impose´ aux teˆtes de l’e´prouvette. On retrouve les tendances observe´es sur les courbes de
propagation, a` savoir une augmentation de la dure´e de vie lorsque le niveau de de´formation minimal est
positif (si l’on conside`re un comportement hypere´lastique en traction-compression simple, la condition
R ≥ 0 e´quivaut a` Lmin ≥ 0). Cependant, il existe une valeur de Lmin pour laquelle Lmax se rapproche
suffisamment de l’e´longation a` rupture de l’e´chantillon pour que l’effet de l’endommagement l’emporte
sur l’effet du renforcement et que la dure´e de vie chute a` nouveau. Dans le cas d’e´lastome`res non-
cristallisables, l’effet du renfort n’est pas observable comme le montre la figure V.4. Il faut noter que,
du fait du renforcement observe´ a` rapport de charge positif, deux parame`tres sont ne´cessaires
dans les repre´sentations graphiques propose´es par ces auteurs.
Nous le voyons ici, les re´sultats de la litte´rature mettent en e´vidence la ne´cessite´ de l’utilisation
de deux parame`tres pour de´crire comple`tement la dure´e de vie en fatigue du caoutchouc naturel.
Cependant, a` notre connaissance, aucune e´tude ne propose de crite`re de dure´e de vie, sur la base de
cette observation. L’objet des paragraphes qui suivent est d’examiner le crite`re de fatigue propose´ lors
de la pre´ce´dente e´tude [8].
V.2 Le mode`le de de´part
Nous pre´sentons ici les conclusions de l’analyse des re´sultats expe´rimentaux obtenus lors de la
pre´ce´dente e´tude. Nous aborderons dans un premier temps la partie mode´lisation en fatigue uniaxiale
puis nous aborderons l’extension propose´e par l’auteur pour des essais multiaxiaux. Nous pre´cisons
que la pre´sentation des travaux de N.Andre´ [8] que nous faisons ici re´sume les conclusions de l’auteur
sans pre´tendre les repre´senter dans leur totalite´.
Avant toute chose, il est ne´cessaire de donner quelques pre´cisions sur la terminologie employe´e. Il est
usuel en fatigue d’utiliser les notions d’amplitude et de contrainte moyenne, l’une et/ou l’autre ayant
des effets plus ou moins marque´s sur la dure´e de vie en fatigue, en fonction du mate´riau e´tudie´.
La figure V.5 sche´matise l’e´volution d’une variable X (par exemple la contrainte) lors d’une
sollicitation cyclique et donne une repre´sentation graphique de ce que nous entendons par valeur
moyenne (note´e X) et amplitude (note´e ∆X). Lorsqu’il s’agit de travailler sur les contraintes, nous
choisirons, sauf indication contraire, la contrainte de Cauchy dans la direction de l’axe du diabolo
pour les essais de fatigue uniaxiaux. La valeur de contrainte est de´termine´e a` partir de l’analyse des
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Figure V.4 : Pre´visions de dure´es de vie a` amplitude de chargement constante d’apre`s Beatty[7].
re´sultats de calculs aux e´le´ments finis.
Nous soulignons que le mode`le que nous cherchons a` e´tablir est un mode`le exprime´ a` partir des
variables locales de contrainte ou de de´formation dans les zones d’amorc¸age . Ces variables me´caniques
sont obtenues par calcul aux e´le´ments finis. Une fois le crite`re e´tabli, il sera possible de l’imple´menter
dans le code de calcul et d’obtenir, en chaque point de la structure, la dure´e de vie pour une sollicitation
donne´e.
V.2.1 Les variables critiques
Nous avons vu pre´ce´demment que les e´tudes portant sur la propagation de fissures s’appuient sur
une approche e´nerge´tique pour e´tablir des lois de propagation. De plus, d’autres e´tudes mene´es chez
Paulstra [9] laissent penser qu’il est possible de corre´ler le lieu d’amorc¸age aux zones d’e´nergie e´lastique
maximale obtenues par calcul E.F. N.Andre´ a dans un premier temps analyse´ les re´sultats en terme
d’e´nergie e´lastique maximale atteinte au cours du cycle, en trac¸ant le nombre de cycles a` rupture
en fonction du maximum de la densite´ d’e´nergie e´lastique atteinte au cours du cycle. La conclusion
de l’auteur est que, quel que soit le parame`tre porte´ en ordonne´e (contrainte maximale, amplitude
de contrainte,... ) de tels diagrammes ne permettent pas d’identifier une relation biunivoque entre
la dure´e de vie et le parame`tre me´canique conside´re´. L’analyse des re´sultats de fatigue obtenus par
N. Andre´ confirme les conclusions de la litte´rature sur la ne´cessite´ d’utiliser deux parame`tres pour
la pre´vision de la dure´e de vie. L’auteur s’inte´resse alors aux repre´sentations en endurance a` deux
parame`tres, e´galement appele´es diagrammes de Haigh. L’objectif est de tracer, dans cet espace a` deux





Figure V.5 : De´finition de l’amplitude et de la valeur moyenne d’une variable me´canique X au cours
d’un essai de fatigue.
parame`tres, des iso-dure´es de vie sur lesquelles il sera de´fini une contrainte e´quivalente. La relation
entre contrainte e´quivalente et nombre de cycles a` l’amorc¸age se fera par exemple, par l’utilisation







σ0 est une contrainte de normalisation. Elle correspond a` la valeur prise par σeq pour Ni e´gal a` 10
5
cycles. Plusieurs repre´sentations sont propose´es. Une nouvelle tentative est faite en utilisant l’e´nergie
maximale et la pression moyenne comme parame`tres pertinents. Les re´sultats sont peu satisfaisants
et ne permettent pas de distinguer clairement des iso-dure´es de vie. Les parame`tres retenus sont
l’amplitude de contrainte et la contrainte moyenne pour les essais de traction compression sur Diabolos.
Un tel diagramme est repre´sente´ figure V.6.
Les iso-dure´es de vie sont obtenues graphiquement en reliant les points de meˆme dure´e de vie.
La dispersion, inhe´rente aux essais de fatigue, rend cette ope´ration de´licate. L’espace (σ, ∆σ) est
se´pare´ par une droite a` rapport de charge (R) nul. Cette droite constitue une ligne de partage entre
un domaine a` rapport de charge ne´gatif ou`, a` amplitude de chargement constante, la dure´e de vie et
la contrainte moyenne e´voluent en sens inverse (l’augmentation de la contrainte moyenne diminue la
dure´e de vie) et un domaine a` R positif pour lequel cette tendance est inverse´e. On a ici une mise en
e´vidence du phe´nome`ne de renforcement. En assimilant chaque branche R > 0 et R < 0 a` des
segments de droites, le crite`re de fatigue s’exprime de la manie`re suivante :
σeq =
{
α1∆σ + β1σ si R < 0








Pour limiter le nombre de parame`tres, nous fixerons α1=1 (ce qui n’introduit pas de contrainte
particulie`re sur les autres coefficients). De plus la ne´cessaire continuite´ du crite`re a` R = 0 (∆σ=σ)
impose :
1 + β1 = α2 + β2 (V.4)
L’auteur propose ensuite une extension de ce crite`re aux essais multiaxiaux, a` savoir les essais de
traction-compression sur e´prouvette AE2 et AE5 ainsi que les essais de torsion sur AE2 et Diabolos
donne´s au chapitre II. La comparaison des mesures de l’orientation des fissures et du calcul de l’angle
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Figure V.6 : Diagramme de Haigh a` deux parame`tres, ∆σ et σ pour la pre´vision de la dure´e de vie
des essais de fatigue en traction-compression sur Diabolos.
des contraintes principales indique un e´cart d’une vingtaine de degre´s entre ces deux directions. Cet
e´cart, tre`s important par rapport aux mesures que nous avons effectue´es (pre´sente´es partie III.7) peut
s’expliquer par la me´thode de calcul des directions principales (elles sont calcule´es a` partir d’expressions
analytiques qui ne permettent pas de prendre en compte le gradient d’orientation de fissures dans le
cas de ge´ome´tries entaille´es) et du manque de prise en compte des rotations mate´rielles. Cet e´cart reste
suffisamment faible pour permettre a` l’auteur d’e´tendre le crite`re uniaxial vers le crite`re multiaxial en
utilisant non pas l’amplitude de contrainte axiale mais l’amplitude de contrainte principale. Le terme
de moyenne est quant a` lui calcule´ a` partir de la moyenne de la trace du tenseur des contraintes soit la
pression hydrostatique moyenne(p). L’utilisation du terme de pression est justifie´ par la ne´cessite´ de
prendre en compte l’aspect triaxialite´ des contraintes (cas des ge´ome´tries entaille´es). L’auteur propose
alors le diagramme final a` deux parame`tres (p,∆σP ) donne´ figure V.7.




P + β1p si R < 0
α2∆σ








Le terme d’amplitude est de´licat a` de´finir nume´riquement. En effet, les contraintes principales
sont, par convention, classe´es par ordre croissant a` savoir : σP1 ≥ σP2 ≥ σP3 . Prenons l’exemple de la
traction-compression. En traction, la plus grande contrainte principale est σP1 . En compression, σ
P
1
reste la plus grande contrainte principale alors que c’est σP3 qu’il faut prendre en compte. L’auteur
propose alors de prendre la contrainte principale dont la valeur absolue est la plus grande pour le
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Figure V.7 : Diagramme de Haigh a` deux parame`tres, ∆σ (Sa) et σ (σ) pour la pre´vision de la
dure´e de vie des essais de fatigue sous sollicitation multiaxiale. La le´gende X53D se re´fe`re a` une base
de donne´es obtenue sur pie`ce industrielle par Paulstra.








L’e´tude pre´ce´dente a mis en e´vidence la ne´cessite´ de l’utilisation de deux parame`tres pour de´crire la
dure´e de vie en fatigue. Elle a e´galement permis d’identifier deux re´gimes d’endurance en fonction
du rapport de charge. Cependant, la de´finition du crite`re uniaxial puis multiaxial qui vient d’eˆtre
propose´e soule`ve certains proble`mes. Premie`rement, la de´termination des iso-dure´es de vie dans le
diagramme de Haigh s’ave`re de´licate et impre´cise puisque ces trace´s sont re´alise´s graphiquement.
Deuxie`mement, la de´finition du terme de contrainte minimale au cours du cycle est difficile a`
inte´grer dans un code puisqu’elle ne´cessite de connaˆıtre a priori le lieu du trajet de chargement
correspondant au niveau minimal du cycle. Dans le cas de chargements multiaxiaux, il est difficile
voire impossible de le de´terminer a priori (par exemple si l’on conside`re un chargement de traction-
compression et torsion alterne´e hors-phase).
Enfin, le calcul de l’amplitude de contrainte principale est formellement incorrect de`s lors qu’il
existe une rotation du repe`re des contraintes principales. Or, ces rotations sont conse´quentes pour les
essais de torsion sur Diabolos ou AE2 comme le montre la figure V.8. Il faut noter e´galement que
meˆme pour des essais de traction sur e´prouvettes entaille´es, du fait des grandes de´formations, il existe
une le´ge`re rotation des contraintes principales dans certaines parties de l’e´prouvette (ces rotations
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sont de l’ordre du degre´ d’angle et pourraient naturellement eˆtre ne´glige´es).
Noeud4905,Diab.
Noeud3423,AE2










































Figure V.8 : Rotation de la plus grande contrainte principale pour un essai de torsion sur Diabolo
et AE2. Le nœud est pris en fond d’entaille pour l’AE2 et dans la partie cylindrique pour le Diabolo.
Nous nous proposons dans un premier temps de reprendre le diagramme a` deux parame`tres (σ,∆σ)
dans lequel nous reporterons nos essais. Puis nous proposerons un outil d’optimisation afin d’identifier
pre´cise´ment les parame`tres du mode`le, sur la base d’iso-dure´es de vies mode´lise´es par deux segments de
droite (eq. V.2). Cette identification nous permettra par la suite de clarifier l’influence de la contrainte
de compression sur la dure´e de vie. Nous proposerons ensuite d’e´tendre ce crite`re aux chargements
multiaxiaux en prenant soin de tenir compte de la rotation des contraintes principales.
V.3 Extension de la base de donne´es et identification du mode`le
uniaxial
V.3.1 De´pouillement des re´sultats de calcul
Les figures V.9 et V.10 donnent l’e´volution de la contrainte σ22 en peau dans la zone d’amorc¸age (liset
Zonena). En traction la concentration de contrainte induite par les conge´s se localise sur deux e´le´ments
(165 et 180), la contrainte e´tant quasiment e´gale sur les nœuds 217,218 et 219. En compression, le
pli se forme sur le nœud milieu 219. C’est e´galement sur ce nœud que les contraintes de compression
sont les plus fortes. Cependant, nous avons vu pre´ce´demment que la distorsion de l’e´le´ment 180
rend l’exploitation des contraintes et des de´formations de´licates sur les nœuds qui appartiennent a` cet
e´le´ment. Pour cette raison nous pre´fe´rerons utiliser les contraintes calcule´es sur l’e´le´ment 165 pour
l’identification du crite`re. De plus, nous avons observe´ expe´rimentalement que le fond du pli n’est pas
un site privile´gie´ d’amorc¸age .
Si le gradient autour du nœud 217 est faible en traction, il est fortement marque´ en compression
(voir figure V.10). Afin de ne pas surestimer les contraintes en compression, nous avons choisi de les
moyenner sur l’e´le´ment 165. Cet e´le´ment semble un bon compromis entre une valeur en fond de pli tre`s
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e´leve´e, de´licate a` exploiter et une valeur hors pli qui ne correspondrait plus a` la zone de concentration
de contrainte en traction. L’e´cart entre la moyenne sur l’e´le´ment et les valeurs nodales e´tant infe´rieur a`
5% en traction, nous prendrons la valeur moyenne sur l’e´le´ment 165 en traction comme en compression.
La courbe finale contrainte/de´placement est donne´e figure V.11. L’apparition du pli introduit une
nette discontinuite´ sur la courbe contrainte/de´placement. On remarquera e´galement que l’apparition
du pli provoque une relaxation des contraintes de compression en peau dans la partie cylindrique de
l’e´prouvette. Cette relaxation est due a` la mise en tonneau de cette partie de l’e´prouvette et provoque


























Figure V.9 : Gradient de contrainte σ22 (la direction 2 est la direction de traction) a` la surface
de l’e´chantillon le long du liset Zoneam (S : abscisse curviligne, configuration non-de´forme´e) pour
diffe´rents de´placements relatifs U2 impose´s aux teˆtes de l’e´prouvette.
































Figure V.10 : Variation de la contrainte σ22 (la direction 2 est la direction de traction) a` la surface






















Figure V.11 : Evolution de la contrainte σ22. Moyenne sur l’e´le´ment 165.























Figure V.12 : Evolution de la contrainte σ22 sur le liset lbas du diabolo. L’abscisse ze´ro correspond
au centre de l’e´prouvette. U2 est le de´placement relatif impose´ aux teˆtes de l’e´prouvette.
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V.3.2 Me´thode d’optimisation
a) Pre´sentation du proble`me
Nous proposons ici une me´thode d’identification des parame`tres du mode`le permettant d’e´liminer
toute subjectivite´ dans la de´termination des iso-dure´es de vie.
De manie`re ge´ne´rale en the´orie de l’optimisation, on de´finit l’espace d’e´tat comme la repre´sentation
mathe´matique des variables d’entre´es du syste`me et l’espace objectif comme celui des variables de
sorties. Les me´thodes d’optimisation ont pour but d’identifier un ou plusieurs points de l’espace d’e´tat
qui maximisent ou minimisent un crite`re objectif. Le choix de la me´thode de´pend de la structure
de l’espace d’e´tat (continu, discret, etc) ainsi que des modes d’exploration de celui-ci. Le principe
d’optimisation est repre´sente´ figure V.13.
Crite`re de dure´e de vie
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Figure V.13 : Principe d’optimisation.
La variable d’e´tat ξi repre´sente le jeu de parame`tres de notre crite`re de fatigue. Il n’existe a priori
pas de limite sur les parame`tres du mode`le. Cependant, l’analyse des re´sultats expe´rimentaux permet
d’estimer une plage de variation (continue) probable pour chacun d’eux, a` partir de la repre´sentation
graphique (diagramme de Haigh). Cette plage de variation est volontairement estime´e au plus large :
• -10 < α < 0
• 0.1 < σ0 < 10
• 0 < β1 < 10
• -10 < β2 < 10
• -10 < α2 < 10
Dans notre proble`me, l’absence de minima locaux (solutions locales du proble`me d’optimisation qui
ne repre´sentent pas l’optimum sur l’ensemble de l’espace d’e´tat) ou minima multiples (ensemble de
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solutions e´quivalentes) n’est pas garantie. En re´sume´, notre proble`me d’optimisation est un proble`me
continu, de dimension finie et avec optima locaux. De plus, comme dans toute mode´lisation en fatigue,
la dispersion des re´sultats expe´rimentaux est non-ne´gligeable (cette dispersion favorise la pre´sence
d’optima locaux).
b) Choix de l’algorithme
Nous ne nous attacherons qu’aux me´thodes pouvant s’appliquer aux espaces d’e´tats continus. Les
me´thodes d’optimisation les plus courantes sont les me´thodes de´terministes. Leur principe est base´
sur la connaissance ou l’estimation (perturbations sur la variable d’e´tat) de la de´rive´e de la fonction
objectif en chacun des points de l’espace d’e´tat. La solution est de´termine´e de proche en proche a`
partir d’un jeu de parame`tres initiaux. Le principal de´savantage de la me´thode est qu’elle ne peut
trouver qu’un seul optimum. Dans le cas de proble`mes avec optima locaux, la solution obtenue avec
ce type d’algorithmes est fortement de´pendante du point de de´part. La figure V.14 illustre cette




Figure V.14 : Algorithmes de´terministes : de´pendance vis-a`-vis du point de de´part. Rond plein :
point de de´part. Cercle : solution propose´e a` la fin de l’optimisation.
Les algorithmes de´terministes n’e´tant pas adapte´s a` notre proble`me, nous utiliserons des
algorithmes stochastiques : les algorithmes ge´ne´tiques.
Les principes des algorithmes ge´ne´tiques ont e´te´ de´veloppe´s par John Holland [10] sur la base de travaux
de biologistes sur la simulation par ordinateur des structures biologiques. L’ouvrage de Goldberg [11]
a suscite´ un regain d’intereˆt de la communaute´ scientifique pour ces techniques d’optimisation. Le
terme de ”ge´ne´tique” vient de l’utilisation de me´thodes calque´es sur les principes de se´lection naturelle
observe´s en biologie. On parlera alors de population, d’individus et de chromosomes. Les lignes qui
suivent de´crivent succintement la me´thodologie employe´e. Nous ne nous attarderons pas sur les de´tails
de chacunes de ces e´tapes. Le lecteur inte´resse´ pourra se reporter aux ouvrages de´ja` cite´s ainsi qu’a`
celui reporte´ en re´fe´rence [12]. Dans le proble`me qui nous inte´resse, chaque individu repre´sente un
point de l’espace d’e´tat et posse`de un chromosome qui est une solution possible de l’espace d’e´tat. La
population conserve sa de´finition d’ensemble d’individus. Le me´canisme d’un algorithme ge´ne´tique
est simple. La premie`re e´tape est la ge´ne´ration ale´atoire d’une population initiale Pi. L’adaptation
de chaque individu au proble`me conside´re´ est estime´e a` partir de la valeur de la fonction objectif
qui lui est associe´e. Puis, l’algorithme se´lectionne les meilleurs individus tout en veillant a` conserver
une certaine diversite´ dans la population, afin d’explorer au mieux l’espace d’e´tat. La population
Pi+1 est obtenue a` partir de deux ope´rateurs principaux (applique´s conse´cutivement) : le croisement
et la mutation entre les individus selectionne´s. L’ope´ration de croisement utilise les chromosomes
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existant pour enrichir la population i + 1 alors que la mutation assure l’exploration de l’ensemble de
l’espace d’e´tat. On associe a` chacune de ces deux ope´rations une probabilite´ fixe´e a` Pcroisement = 0.8
et Pmutation = 0.1. Le de´veloppement des techniques d’optimisation consiste a` proposer des me´thodes
de codages des individus permettant de re´aliser ces deux ope´rations e´le´mentaires de la manie`re la plus










Figure V.15 : Algorithmes ge´ne´tiques : l’utilisation d’une population de solutions e´vite les pie`ges
des minima locaux.
Les algorithmes ge´ne´tiques donnent donc plusieurs solutions au proble`me d’optimisation (la
population finale) (voir figure V.15). La pertinence des solutions propose´es a d’autant plus de chances
d’eˆtre bonne que le nombre d’individus est important. Augmenter ce nombre ralenti bien entendu
la convergence, mais le temps de calcul n’est pas un proble`me pour nous, puisque la simulation est
explicite. Nous avons donc re´alise´ une dizaine de boucles d’optimisation, en utilisant a` chaque fois deux
cents individus. La partie optimisation est pilote´e par l’optimiseur de ZeBuLoN. A chaque ite´rations
les dure´es de vie sont calcule´es a` partir du jeu de coefficients ξi et des e´quations V.2 et V.3, graˆce a`
une interface programme´e en fortran. Chaque solution propose´e est ensuite affine´e en utilisant une
me´thode plus classique de type Levenberg-Marquardt (a` ce stade nous avons e´chappe´ aux minima
locaux). Dans toutes les optimisations, la solution finale retenue est celle qui minimise la fonction
objectif a` la suite de ces deux optimisations successives.
c) Choix de la fonction objectif
A chaque ite´ration la pertinence du jeu de parame`tres est estime´e en comparant les re´sultats
expe´rimentaux et nume´riques, chacun d’eux e´tant contenu dans deux fichiers distincts. La fonction




(yc2,i − yc1,i)2 (V.6)
ou` yc2,i et yc1,i sont les colonnes des deux fichiers a` comparer et N le nombre total de points. Dans notre
cas, la valeur des dure´es de vie a` comparer s’e´tend de 0.1 a` 10.0 et il est ne´cessaire d’optimiser le crite`re
sur l’ensemble de cette gamme (le poids attribue´ a` chaque point expe´rimental est inde´pendant de sa
valeur). Il est clair que l’utilisation de la fonction F (eq. V.6) favorise implicitement l’optimisation










Cette fonction permet de donner un poids e´gal a` tous les points expe´rimentaux tout en conservant
la syme´trie de F autour du point expe´rimental (F prend la meˆme valeur si la quantite´ calcule´e est
deux fois plus grande ou deux fois plus petite que la quantite´ expe´rimentale).
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β1 β3 σ0 α
0.98 -1.43 1.98 -2.4
Tableau V.1 : Re´sultat de l’optimisation des parame`tres du mode`le uniaxial.
V.3.3 Re´sultats et discussion
Re´sumons les diffe´rents parame`tres identifie´s. Le mode`le s’e´crit, de manie`re unifie´e :








β1, α2, β2, sont les coefficients des combinaisons line´aires qui relient ∆σ et σ a` la contrainte
e´quivalente, σeq. La condition de continuite´ de σeq a` R = 0 (eq. V.4) permet de n’identifier que deux
des trois coefficients. H est la fonction de Heavyside. Elle rend compte de la bifurcation du crite`re a`
R = 0. La contrainte de normalisation, σ0, est la contrainte e´quivalente pour laquelle Ni = 1.10
5 cycles.
Elle est identifie´e comme parame`tre du mode`le. Nous avons e´galement re´alise´ une se´rie d’optimisations
en inte´grant R comme parame`tre (la relation de continuite´ est alors modifie´e). Le re´sultat obtenu pour
R e´tant proche de ze´ro (Ropt. = 0.001) nous conserverons R=0 pour la bifurcation. Les re´sultats sont
donne´s tableau V.1.
Le diagramme de Haigh obtenu est donne´ figure V.16. La dispersion apre`s optimisation est illustre´e
figure V.17. Les lignes de dispersion en pointille´s repre´sentent un facteur deux entre dure´e de vie
calcule´e et expe´rimentale. 90% des re´sultats expe´rimentaux se placent dans cette bande de dispersion
ce qui est, dans le domaine de la fatigue, satisfaisant. Les parame`tres obtenus donnent des informations
inte´ressantes sur la dure´e de vie a` R ne´gatif. En effet, on a :
σeq = ∆σ + 0.98 ∗ σ ' ∆σ + σ = σmax
Il apparaˆıt donc qu’a` rapport de charge ne´gatif, la dure´e de vie est pilote´e par le
maximum de la contrainte σ22 soit le maximum de la contrainte d’ouverture. La partie
du cycle en compression n’endommage pas le mate´riau.
Les re´sultats les plus me´diocres en terme de dispersion sont obtenus avec les essais a` rapports de
charge positif. Les faibles dure´es de vies sont le´ge`rement surestime´es alors que les grandes dure´es de
vie ont tendance a` eˆtre sous-estime´es. L’e´volution du rapport entre N EXPi et N
CALC
i en fonction
de la contrainte maximale (figure V.18) et minimale (figure V.19) montre que la de´rive observe´e a`
R positif est inde´pendante de σmax mais est fortement de´pendante de σmin et augmente avec cette
dernie`re. On peut donc en conclure que l’effet du renfort est surestime´ a` faible contrainte minimale
et sous-estime´ a` forte contrainte minimale. Ce re´sultat vient du choix fait par l’algorithme de trouver
un juste milieu. En effet, si l’on favorise l’optimisation sur les points expe´rimentaux de dure´e de vie
e´leve´e (ceci peut eˆtre fait en donnant un poids diffe´rent a` chaque point dans la fonction objectif), les
faibles dure´es de vie deviennent largement sous-estime´es. Ceci vient d’une hypothe`se forte que nous
avons fait : la line´arite´ des iso-dure´es de vies a` rapport de charge positif. Cette line´arite´ sous-entend
une line´arite´ de l’effet de renfort, ce qui ne semble pas eˆtre le cas. De plus, l’effet de renfort apparaˆıt
sensible au minimum de la contrainte σ22 au cours du cycle et tre`s peu a` la contrainte maximale. Ceci
paraˆıt difficile a` prendre en compte en conside´rant σeq comme combinaison line´aire de ∆σ et σ.
L’hypothe`se de line´arite´ des iso-dure´es de vies convient a` R ne´gatif, ce qui confirme le roˆle majeur
de la contrainte maximale dans le processus d’amorc¸age et la faible nocivite´ de la compression.
















Figure V.16 : Repre´sentation dans le diagramme de Haigh du mode`le optimise´. Les nombres de
cycles sont indique´s en 105 Cycles.
V.4 Conclusions sur le mode`le uniaxial
Nous avons mis en place une proce´dure d’optimisation base´e sur l’utilisation de deux me´thodes
d’optimisation. La premie`re, ge´ne´tique, permet de s’affranchir de l’existence de minima locaux,
la seconde, de type Levendberg-Marquardt, affine la solution a` la suite de la premie`re boucle
d’optimisation.
L’analyse des re´sultats de l’optimisation permet de conclure que :
• A rapport de charge ne´gatif : c’est le maximum de contrainte atteint au cours du cycle qui pilote
la dure´e de vie et la contrainte e´quivalente se re´sume a` σeq = σmax
• A rapport de charge positif : l’hypothe`se de line´arite´ des iso-dure´es de vie pose des proble`mes
vis-a`-vis de l’optimisation. Il s’en suit une surestimation de l’effet de renfort a` faible dure´e de
vie et une sous-estimation a` dure´e de vie e´leve´e. On notera e´galement une forte sensibilite´ de
l’effet de renfort vis-a`-vis de la contrainte minimale au cours du cycle.
• Le crite`re obtenu apre`s optimisation, meˆme s’il montre une certaine faiblesse a` rapport de charge
positif, reste acceptable dans le domaine de contraintes explore´. Nous validons donc ce crite`re
pour la mode´lisation des essais de fatigue uniaxiaux de traction-compression sur Diabolos.
Le chapitre suivant vise a` de´terminer s’il est possible d’e´tendre ce crite`re a` des chargements
multiaxiaux et, le cas e´che´ant, a` proposer un nouveau crite`re.



































Figure V.18 : Evolution du rapport entre dure´e de vie expe´rimentale et calcule´e en fonction de la
contrainte maximale atteinte au cours de l’essai.



















Figure V.19 : Evolution du rapport entre dure´e de vie expe´rimentale et calcule´e en fonction de la
valeur absolue de la contrainte minimale atteinte au cours de l’essai.
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Chapitre -VI-
Mode´lisation de la dure´e de vie : cas
multiaxial
Le crite`re uniaxial permet de de´crire correctement la dure´e de vie pour les essais de
traction-compression sur Diabolos. Ce chapitre a pour objectif de proposer un crite`re applicable a`
l’ensemble de nos essais. Deux approches sont propose´es. La premie`re est base´e sur l’utilisation
d’invariants du tenseur des contraintes. La seconde, plus complexe, est base´e sur une prise en
compte directe des rotations mate´rielles. L’annexe A-IV regroupe les calculs de dure´es de vie en
traction-compression sur Diabolo ne´cessaires a` l’identification des crite`res de´veloppe´s dans ce chapitre.
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Nous venons de voir comment il e´tait possible de mode´liser la dure´e de vie en fatigue sous
sollicitations uniaxiales. Ce chapitre s’inte´resse a` l’extension de ce crite`re a` des sollicitations
multiaxiales.
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Lors de la pre´ce´dente e´tude, N. Andre´ avait propose´ d’e´tendre ce mode`le en utilisant un terme
d’amplitude de contrainte principale et de pression moyenne. Or nous savons que pour la majeure
partie de nos essai il existe de fortes rotations du repe`re des contraintes principales. Pour cette raison
une telle approche n’est pas envisageable. Nous proposons donc dans un premier temps de calculer
un terme d’amplitude permettant la prise en compte de ces rotations.
VI.1 Un crite`re formule´ a` partir d’invariants
VI.1.1 De´finition d’un terme d’amplitude
Dans le cas de chargements multiaxiaux non-proportionnels, la rotation du repe`re des contraintes
principales interdit l’utilisation d’une amplitude comme elle a e´te´ de´finie pre´ce´demment. Les travaux
re´alise´s dans le domaine de la fatigue multiaxiale par Sines et Crossland ont montre´ l’ade´quation du
second invariant du de´viateur des contraintes pour de´finir une amplitude sous chargement multiaxial[1].
Cette amplitude de contrainte, appele´e ∆J2, repre´sente le diame`tre minimal d’une sphe`re contenant
























est le de´viateur de ∆σ
∼
Deux me´thodes de calcul de ∆J2 sont implante´es dans ZeBuLoN : la me´thode de double
maximisation et la me´thode de me´morisation progressive. Chacune de ces deux me´thodes sont de´crites











Figure VI.1 : Sche´matisation de l’amplitude de contrainte dans le cas d’essais multiaxiaux
Cette de´finition de l’amplitude pre´sente l’avantage d’eˆtre exprime´e a` partir d’un invariant de ∆σ.




) est re´alise´e directement sur les tenseurs et donc sur des quantite´s
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exprime´es dans le meˆme repe`re. Les proble`mes asssocie´s a` la rotation d’un repe`re particulier ont donc
disparu.
VI.1.2 De´finition du crite`re
A partir de la de´finition de l’amplitude que nous venons de pre´senter, il est possible de de´finir un crite`re,
extension du crite`re uniaxial de´crit au chapitre pre´ce´dent, applicable a` tous types de chargement
multiaxial. Le terme de moyenne sera de´fini a` partir du premier invariant du tenseur des contraintes









Ce crite`re multiaxial doit bien entendu eˆtre applicable aux essais uniaxiaux. Dans le cas du
chargement de traction-compression sur Diabolo, il y a e´galite´ entre J ?2 et ∆σ (voir figure VI.2). Pour
la pression, la situation est plus de´licate. Dans le cas d’un chargement de type traction uniaxiale, la
pression est e´gale au tiers de la contrainte σ22. Il existe, sur le Diabolo, un le´ger effet de structure qui
modifie cette valeur de un tiers dans la zone de de´pouillement (voir figure VI.3). Cet effet de structure
donne un taux de triaxialite´ le´ge`rement supe´rieur en traction (p = 0.35∗σ). L’effet est plus marque´ en
compression (p = 0.43 ∗σ). De plus, l’apparition du pli provoque une forte non-line´arite´ de la relation
σ22/p. La relation entre p et σ n’est donc pas biunivoque et la transposition directe du diagramme de
Haigh n’est plus possible. Deux solutions s’offrent a` nous :
• re´-identifier comple`tement le crite`re en maintenant l’hypothe`se de line´arite´ des iso-dure´es de vie.
Il n’y aura alors plus e´quivalence des deux repre´sentations (∆σ, σ) et (J ?2 , p),
• tester ce crite`re sur des essais multiaxiaux dans le domaine de validite´ de line´arite´ entre σ et p















Figure VI.2 : Relation entre l’amplitude de contrainte et J ?2 pour les essais uniaxiaux.
Dans un premier temps nous nous proposons de conserver l’e´quivalence des deux repre´sentations
en limitant le domaine de pression explore´. Puis, si le crite`re s’ave`re robuste, nous adopterons la
premie`re solution afin d’e´largir le domaine de validite´. Les coefficients utilise´s sont donne´s tableau
VI.1. Ils sont calcule´s a` partir de ceux obtenus pour le crite`re uniaxial et en utilisant les relations de
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p = 0.43 ∗ σ22
p = 0.36 ∗ σ22















Figure VI.3 : Relation entre la contrainte axiale et la pression sur l’e´le´ment 165 pour les essais
uniaxiaux.
β1 β2 α2 σ0 α
2.72 -4.1 3.41 1.98 -2.6
Tableau VI.1 : Coefficient du mode`le exprime´ a` partir des invariants.
proportionalite´ entre J ?2 , p et σ.
L’utilisation des invariants permet de rendre la de´finition du crite`re mathe´matiquement correcte
pour tout type de chargement mais fait perdre deux informations : l’aspect directionnel de
l’endommagement et la notion de rapport de charge. Or, la de´finition du crite`re uniaxial (chapitre
V, e´quation V.2) fait intervenir le rapport de charge en tant que crite`re de bifurcation. Il est donc
ne´cessaire d’obtenir une condition e´quivalente dans le cas de chargements multiaxiaux. Conside´rons
un point M de l’espace (∆σ, σ). Quelle que soit sa position, il se situe a` l’intersection de deux droites
repre´sentatives des iso-dure´es de vie du crite`re (voir figure VI.4). Tous les points appartenant a`
une meˆme droite ont la meˆme contrainte e´quivalente. Nous avons donc deux valeurs de contraintes
e´quivalentes au point M entre lesquelles il faut trancher. La figure VI.4 montre que la contrainte
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VI.1.3 Re´sultats et discussion
Nous venons de proposer un mode`le de pre´vision de la dure´e de vie sous chargements multiaxiaux. Les
paragraphes qui suivent visent a` de´terminer si le crite`re (J ?2 ,p) ou encore CIBC
1, permet effectivement
1I.B.C. : Invariant Based Criterion













Figure VI.4 : Relation e´quivalent a` la bifurcation a` R=0 dans le cas de chargements multiaxiaux.
cette pre´vision en termes de localisation de l’amorc¸age et pre´vision de la dure´e de vie. Le crite`re CIBC a
e´te´ implante´ en utilisant directement les outils disponibles dans le post-processeur de ZeBuLoN. Le
calcul peut eˆtre re´alise´ soit aux points de Gauss, soit aux noeuds.
a) Localisation de l’amorc¸age
La figure VI.5 donne les cartographies de nombre de cycles a` l’amorc¸age pour les deux type de
ge´ome´tries entaille´es. L’amorc¸age se localise dans la zone ou` la dure´e de vie est minimale. La zone
d’amorc¸age est donc repre´sente´e en bleu sur les cartographies. Quel que soit le type d’essai (rapport
de charge positif ou ne´gatif) la localisation est obtenue en fond d’entaille. La localisation donne´e
par le crite`re correspond bien a` la localisation observe´e expe´rimentalement. On remarquera que le
gradient de dure´e de vie est beaucoup plus marque´ sur l’AE2 que sur l’AE5 comme c’e´tait le cas pour
les gradients de contraintes. Dans le cas de la torsion sur AE2, l’amorc¸age est localise´ une nouvelle
fois en fond d’entaille. La figure VI.6 donne une cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age pour
l’essai AE2-TO-6 (0-80◦). Le zoom sur la zone d’amorc¸age en coupe (figure VI.6(c)) indique qu’il
existe un fort gradient de dure´e de vie puisque le rapport de dure´e de vie entre le point de Gauss en
fond d’entaille et celui situe´ juste derrie`re est de l’ordre de 4. En torsion sur Diabolo, l’amorc¸age est
localise´ dans la partie cylindrique de l’e´prouvette sans faire apparaˆıtre les conge´s comme des zones
privile´gie´es de l’amorc¸age , ce qui correspond aux observations expe´rimentales.
Seul le cas de la traction-compression cyclique et torsion statique semble poser des proble`mes
viv-a`-vis de la localisation. Dans ce cas l’amorc¸age est tre`s nettement localise´ en peau bien que
expe´rimentalement l’amorc¸age soit syste´matiquement observe´ en interne. De plus, la rupture apparaˆıt
sans qu’aucun endommagement n’apparaisse en surface, ce qui laisse penser que la zone de peau
pre´sente une dure´e de vie tre`s e´leve´e. Ce crite`re ne permet pas d’en rendre compte.
VI.1.4 Pre´visions de la dure´e de vie
Nous allons maintenant nous inte´resser a` la capacite´ du crite`re CIBC a` pre´voir la dure´e de vie pour
les chargements multiaxiaux pre´cite´s. Abordons tout d’abord les essais de traction-compression sur
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(b) Essai AE5s1
Figure VI.5 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age en traction-compression sur AE2 et
AE5.
AE5. La figure VI.8 compare, dans un graphique log-log, les dure´es de vie expe´rimentales aux dure´es
de vies calcule´es. CIBCsurestime les valeurs de dure´es de vie sur la majeure partie des essais, bien
que les re´sultats restent dans la bande de dispersion obtenue sur les essais uniaxiaux. Nous avons
vu pre´ce´demment que, lors du calcul, nous sommes amene´s a` faire un choix entre deux valeurs de
contraintes e´quivalentes. Il est donc possible de savoir pour chaque essai s’il est conside´re´ par le crite`re
comme un essai avec ou sans renforcement. Les essais conside´re´s ”avec renforcement” sont indique´s par
une e´toile dans le tableau VI.2. Nous voyons ici que CIBC donne un caracte`re renforc¸ant aux essais
de traction-compression sur AE avec une composante de compression mode´re´e. La surestimation de la
dure´e de vie ne vient donc pas de la dispersion naturelle des re´sultats de fatigue mais d’une ve´ritable












Tableau VI.2 : Dure´es de vie expe´rimentales et calcule´es pour le crite`re exprime´ a` partir des
invariants. L’e´toile indique les essais calcule´s par la composante ”renforcement” du crite`re.
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(c) Zoom de la coupe au niveau de l’entaille
Figure VI.6 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age (calcul aux points de Gauss) en torsion
sur AE2 pour le crite`re CIBC . Essai AE2-TO-6 .
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Figure VI.7 : Localisation de l’amorc¸age en traction-compression cyclique et torsion statique de 60◦










Figure VI.8 : Comparaison entre dure´es de vie expe´rimentales et dure´es de vie calcule´es en traction-
compression sur AE5. Crite`re CIBC .
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L’explication se situe dans l’e´criture meˆme de CIBC . Nous avons explicite´ CIBC de manie`re a`
retrouver le crite`re uniaxial en traction-compression. Cette e´quivalence est vraie du point de vue des
valeurs nume´riques des termes d’amplitude et de moyenne. Cependant, elle introduit une diffe´rence
majeure du point de vue de la nature de chacun de ces termes. En effet, pour CIBC , le terme de
moyenne est calcule´ a` partir de la partie hydrostatique du tenseur des contraintes alors que le terme
d’amplitude, lui, n’est sensible qu’a` la partie de´viatorique du tenseur des contraintes. Ceci n’est pas le
cas pour le crite`re uniaxial puisqu’il utilise directement la contrainte σ22 qui comprend une composante
hydrostatique et une composante de´viatorique. Par conse´quent, sur des essais a` fort taux de triaxialite´,
le crite`re multiaxial va syste´matiquement donner un terme de moyenne beaucoup plus grand que le
terme d’amplitude. La combinaison d’une faible amplitude et d’une forte contrainte moyenne place
ces essais dans la partie ”renforcement” de l’espace (J ?2 ,p). Ces essais seront donc syste´matiquement
calcule´s comme des essais avec renforcement ce qui, dans la plupart des cas, ne correspondra pas a` la
re´alite´ de l’essai. L’e´criture de CIBC conduit donc naturellement a` une surestimation des dure´es de
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(b) Taux de trixialite´ en traction
Figure VI.9 : Eprouvettes a` tre`s fort taux de triaxialite´. Le maillage (b) correspond au quart de
la partie NR de l’e´prouvette she´matise´ en (a). La traction est effectue´e dans la direction de l’axe de
syme´trie. .
Ces e´prouvettes, axisyme´triques, posse`dent un rapport diame`tre/hauteur proche de 17, ce qui
permet d’atteindre des taux de triaxialite´ particulie`rement e´leve´s (voir figure VI.9(b)). L’e´tat de
contrainte est quasiment un e´tat de pression hydrostatique. L’incompressibilite´ du NR permet
d’obtenir de tre`s fortes contraintes avec tre`s peu de de´formation. La de´formation se localise sur
les bords libres ou` le taux de triaxialite´ chute. Ce type de calcul est particulie`rement de´licat vis a`
vis des conditions d’incompressibilite´ et pose rapidement des proble`mes de convergence. Quelques
essais de fatigue ont e´te´ re´alise´s par Paulstra sur ce type d’e´prouvette et des re´sultats obtenus sur des
e´prouvettes similaires sont relate´s dans la litte´rature [2]. L’observation des facie`s de rupture indique
une multitude d’amorc¸age a` l’inte´rieur de l’e´prouvette. La zone de rupture finale est annulaire, comme
pour les essais de traction-compression et torsion statique ce qui laisse penser que la zone de peau
n’est pas la zone privile´gie´e d’amorc¸age . Nous voyons que sur ce type d’e´prouvette, pour un essai de
traction compression, le terme d’amplitude est nul. La dure´e de vie calcule´e est alors infinie quel que
soit le chargement applique´, contrairement a` ce qui est observe´ expe´rimentalement.
Bien entendu, de tels taux de triaxialite´ sont rarement obtenus sur les pie`ces industrielles et sont
loin de ceux que nous rencontrons sur nos essais. Cependant, ces essais permettent de comprendre
l’origine de la la surestimation de la dure´e de vie observe´e sur les ge´ome´tries entaille´es. L’application
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de CIBC aux essais sur AE2 indiquent la meˆme tendance.
VI.1.5 Conclusions sur ce crite`re
L’e´criture du crite`re multiaxial a` partir des invariants du tenseur des contraintes qui vient d’eˆtre
propose´e ne permet pas de de´crire les re´sultats expe´rimentaux, tant du point de vue de la localisation
de l’amorc¸age que du point de vue de la pre´vision de la dure´e de vie.
Nous venons de mettre en e´vidence la ne´cessite´ de ne pas dissocier la partie de´viatorique de la
partie hydrostatique dans le calcul des termes d’amplitude et de moyenne.
Nous avons ici une justification de notre approche en contrainte plutoˆt qu’en de´formation
ou en e´nergie. En effet, l’utilisation de termes de de´formation ou d’e´nergie e´lastique comme variables
critiques sous-entend que la dure´e de vie est essentiellement pilote´e par la composante de´viatorique
du chargement, ce qui n’est pas le cas. De plus, l’utilisation des invariants ne nous permet pas de
prendre en compte l’aspect directionnel de l’endommagement.
Les paragraphes qui suivent ont pour but de pre´senter un crite`re dont l’e´criture permettra de prendre
en compte la rotation du re´pe`re principal tout en conservant l’aspect directionnel de l’endommagement.
VI.2 Approche par plan critique
VI.2.1 Position du proble`me
Nous nous proposons ici de rede´finir un crite`re de fatigue permettant de prendre en compte la rotation
du repe`re des contraintes principales. D’autre part, nous souhaitons que les parame`tres pertinents
inte`grent certains aspects des me´canismes de renforcement (chapitre I) et d’endommagement (chapitre
III) e´tudie´s pre´ce´demment et rappele´s ici:
• Me´canisme de renforcement : l’e´tude du comportement cyclique en traction du NR a mis en
e´vidence un phe´nome`ne de cumul de cristallisation lorsque la de´formation n’est pas comple`tement
relaxe´e au cours du cycle. Ce phe´nome`ne de cumul est observe´ lorsque la de´formation minimale
est supe´rieure a` λ = 1.9 (i.e. il existe un effet de seuil). Les observations au M.E.B. des
pointes de fissures obtenues par fatigue a` rapport de charge positif, ont montre´ qu’il existe
une zone fibrillaire, anisotrope, en pointe de fissure. Les grandes de´formations a` la pointe de
fissure laissent penser que l’effet de cumul observe´ macroscopiquement, se retrouve en pointe de
fissure pour des niveaux de de´formation macroscopique beaucoup moins e´leve´s (i.e. le niveau de
de´formation ne´cessaire pour obtenir la cristallisation et le niveau du seuil sont abaisse´s).
• Me´canisme d’endommagement: L’e´tude de l’orientation des fissures a mis en e´vidence le roˆle
joue´ par la plus grande contrainte principale atteinte au cours du cycle σPmax dans le processus
d’endommagement. Il est possible de relier directement la direction de σP1max a` celle des fissures
a` condition de prendre en compte les rotations mate´rielles (voir partie III.7).
A partir de ces constatations il est possible de construire un mode`le de pre´vision de dure´e de vie
prenant en compte les deux me´canismes concurrents : l’endommagement et le renforcement.
VI.2.2 Les variables critiques
Nous nous proposons de de´crire la dure´e de vie a` travers deux quantite´s scalaires. La premie`re est une
variable d’endommagement Φdommage alors que la seconde est associe´e au renforcement Φrenf..
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L’e´tude pre´sente´e partie III.7 a montre´ que l’orientation des fissures correspond a` celle du maximum
de la plus grande contrainte principale (i.e. d’ouverture) atteinte au cours du cycle. La variable










de´fini la normale au plan des fissures. Nous
proposons de de´finir le plan de dommage maximal (plan des fissures) comme le plan critique
sur lequel doit eˆtre e´crit le crite`re. Le calcul de la contrainte e´quivalente se de´roule en trois e´tapes:





• Reconstruction du chargement sur ce plan critique en conside´rant ~nPC comme un vecteur
mate´riel et en prenant en compte les rotations mate´rielles,
• Calcul de la quantite´ de renforcement Φrenf. a` partir de ce chargement reconstruit.
a) De´termination du plan critique
Le plan critique est de´fini par la variable de dommage. Son orientation est de´termine´e a` partir de celle
du vecteur propre associe´ au maximum de la plus grande contrainte principale au cours du chargement,
note´ ~V ptmax . On a alors, position de´forme´e :
~nPCtmax =
~V ptmax (VI.6)
Ou` ~nPCtmax est la normale au plan critique en position de´forme´e.
b) Prise en compte des rotations mate´rielles
La rotation d’une facette mate´rielle au cours du chargement est de´crite par la rotation du vecteur
normal a` sa surface, note´ ~nt. Dans l’hypothe`se d’incompressibilite´, la loi de transformation de l’e´le´ment





Cette loi de transport ne conservant pas la norme unitaire du vecteur ~nt nous de´finirons l’ope´rateur
de transport normalise´, note´ , ainsi:
T
∼
 ~u = T∼ .~u|T
∼
.~u| (VI.8)
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 ~nPCtmax (VI.10)
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Il est ensuite possible de reconstruire l’histoire du chargement en calculant le vecteur contrainte sur
ce plan :
~σ~nt = σ∼(t).~n(t) (VI.12)
La contrainte d’ouverture σ~n et le cisaillement τn sur le plan critique sont donne´s a` chaque instant
par:
σ ~nt = ~σ~nt .~nt (VI.13)
τ ~nt =
√
|σ~nt |2 − (σnt)2 (VI.14)
c) De´finition de la variable de renforcement
Le renforcement est associe´ au maintien de la cristallisation a` la pointe de fissure au cours du cycle.
En d’autres termes, il y a renfort si la fissure reste ouverte tout au long du chargement. Lorsqu’une
fissure est plonge´e dans un milieu ou` re`gne un e´tat de contrainte et de de´formation multiaxial, c’est la
contrainte normale a` la fissure σn qui pilote son ouverture, quelle que soit la de´formation normale n.
Si σn est positive, la fissure s’ouvre, dans le cas contraire elle se ferme. Le minimum de σn atteint au
cours du cycle va donc nous permettre de savoir si la fissure reste ouverte au cours du cycle et donc
s’il y a ou non renforcement. Reste maintenant a` relier σn a` Φrenf.. L’e´tude par diffraction X de la
cristallisation (chapitre I) a montre´ qu’il e´tait possible de relier le taux de cristallisation a` l’e´longation
λ. La meˆme courbe aurait pu eˆtre e´tablie en utilisant la contrainte a` la place de la de´formation.
L’ouverture de la fissure e´tant pilote´e par la contrainte et non la de´formation, nous pre´fe´rerons cette
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Figure VI.10 : Evolution du taux de cristallisation en fonction de la contrainte lors de sollicitations
cycliques
Au cours du cycle, le taux de cristallisation e´volue entre deux valeurs Xc,min et Xc,max fonction
de σmin et σmax contraintes a` la pointe de la fissure. Le renforcement e´tant associe´ a` l’existence d’une
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zone cristallise´e en pointe de fissure au niveau du chargement minimal du cycle, nous conside´rerons
que le renforcement Φrenf. est proportionnel a` la valeur minimale du taux de cristallisation Xc,min.
Cependant, nous ne disposons pas de re`gle de localisation permettant de relier la contrainte vue par
la fissure σ~n,min a` celle existant a` la pointe de la fissure σmin. Nous postulerons donc que Φrenf. suit
la meˆme loi d’e´volution que le taux de cristallisation Xc,min en conside´rant non plus la contrainte a` la
pointe de la fissure mais la contrainte normale σn vue par la fissure, soit :
Φrenf. = A ∗Xc(σ~n,min) (VI.15)
= A ∗ (1− exp(−D < σ~n,min − σseuil >))
On de´signe par < > la valeur positive de l’argument. Nous voyons apparaˆıtre la notion de contrainte
seuil en-dessous de laquelle il n’existe pas de renforcement. A,D et σseuil sont des parame`tres a`
optimiser sur les re´sultats de fatigue uniaxiale.
d) Ecriture de la contrainte e´quivalente et calcul de la dure´e de vie
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σ0,α sont a` identifier sur les re´sultats de fatigue uniaxiale. Dans la suite du me´moire nous noterons
ce crite`re CCPA, pour Approche par Plan Critique ou encore ”Critical Plane Approach”.
VI.2.3 Identification et discussion
La me´thode d’optimisation est identique a` celle utilise´e pour CIBC . Dans le cas des essais de traction
compression sur Diabolos, la direction de la plus grande contrainte principale est la direction de l’axe
de l’e´prouvette pendant toute la phase de traction (les contraintes dans la direction de traction sont
indice´es 22). En traction, la direction de la plus grande contrainte principale est coline´aire a` la direction
2. Par conse´quent, le plan critique est la facette de normale (010) en position de´forme´e. Lorsque l’on
de´charge depuis l’effort maximal jusqu’au ze´ro de traction, les rotations mate´rielles sont ne´gligeables et
σ~nPCt est e´gale a` σ22. La contrainte seuil e´tant positive ou nulle, nous pouvons remplacer directement
σ~nPCt par σ22 dans l’expression de la contrainte e´quivalente.
En compression, σ22 et σ~nPCt
ne restent coline´aires que jusqu’a` l’apparition du pli. Toutes deux e´tant
ne´gatives en compression, l’e´quivalence entre σ22 et σ~nPCt
est conserve´. En toute rigueur, il serait
ne´cessaire d’appliquer l’approche de type multiaxiale (prise en compte des rotations mate´rielles) a` des
essais pourtant conside´re´s comme uniaxiaux. L’approche que nous proposons a e´te´ mise en place pour
prendre en compte la rotation des contraintes principales mais elle doit e´galement eˆtre applique´e
de`s qu’il existe des rotations mate´rielles.
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Compte tenu de l’e´quivalence de σ22 et σ~nPCt en traction-compression uniaxiale, l’e´criture de la













Apre`s optimisation, les parame`tres retenus sont :
A D σ0 σseuil α
7.3 0.62 2.0 0.17 -2.88
On retrouve entre des valeurs de σ0 et α similaires pour CIBCet CCPA. La dispersion obtenue
avec le crite`re CCPA(figure VI.11) est tout a` fait comparable a` celle obtenue avec le crite`re CIBCbien
que les essais avec renforcement soient mieux de´crit. De plus, les essais conside´re´s par le premier
crite`re comme renforc¸ants et qui sont ici conside´re´ comme non-renforc¸ants sont e´galement mieux pris
















Figure VI.11 : Dispersion obtenue apre´s optimisation du mode`le. Les lignes en pointille´s indiquent
un rapport 2 puis 4 entre dure´e de vie expe´rimentale et dure´e de vie calcule´e. Dure´e de vie indique´e
en 105 cycles.
infe´rieures a` 105 cycles ainsi que pour celles avoisinant le million de cycles. Pour les faibles dure´es
de vies le crite`re CCPAa tendance a` les surestimer alors qu’il a tendance a` les sous-estimer pour les
grandes dure´es de vies. Deux parame`tres classiques en fatigue apparaissent : la contrainte ultime
σu pour laquelle la rupture a lieu au premier cycle et la limite de fatigue qui repre´sente la valeur
de contrainte e´quivalente en-dessous de laquelle la dure´e de vie peut eˆtre conside´re´e comme infinie.
Ces deux quantite´s sont connues en endurance sur les mate´riaux me´talliques. Lorsque le domaine de
contrainte explore´ approche l’une ou l’autre de ces quantite´s, l’expression qui relie la dure´e de vie a`
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Seuls deux nouveaux parame`tres sont inte´gre´s dans le mode`le. Nous conserverons la meˆme valeur
de D pour le calcul de σeq,σu et σl. Apre`s optimisation les parame`tres obtenus sont:
A A2 A3 D σ0 σseuil α σu σl
















Figure VI.12 : Dispersion obtenue apre`s optimisation du mode`le inte´grant σ?u et σ
?
l . Les lignes en
pointille´s indiquent un rapport 2 puis 4 entre dure´e de vie expe´rimentale et dure´e de vie calcule´e.
Dure´e de vie indique´e en 105 cycles.
L’inte´gration de la contrainte ultime et de la limite de fatigue permet de corriger les de´viations
du crite`re aux grandes et petites dure´es de vie (voir figure VI.12). On remarquera que l’ensemble des
parame`tres sont modifie´s par l’introduction de σ?u et σ
?
l . La figure VI.13 indique que la valeur de σu
est peu sensible au niveau de contrainte minimale et donc au renforcement. Par contre, la limite de
fatigue est tre`s sensible au renforcement : elle est quasiment multiplie´e par trois lorsque le niveau de
contrainte minimal est multiplie´ par deux. Ces conclusions sont cohe´rentes avec les me´canismes mis
en jeux. En effet, nous savons que le renforcement diminue la vitesse de propagation des fissures. En
d’autres termes, la criticite´ du de´faut (la fissure) est moindre lorqu’il y a renforcement. Il est donc
logique que la taille du de´faut critique1 associe´ a` l’amorc¸age augmente avec le niveau de renforcement.
Ceci correspond a` l’augmentation de la limite de fatigue lorsque σmin augmente, ce que nous retrouvons
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Figure VI.13 : Evolution de σ?u et σ
?
l en fonction de la contrainte minimale du cycle pour les essais
avec renforcement.
ici.
La contrainte ultime est associe´e aux me´canismes de ruptures sur lesquels le renforcement posse`de a
priori peu d’influence d’ou` une faible de´pendance de σ?u vis a` vis de la contrainte moyenne.
Le mode`le que nous venons de de´crire et d’identifier nous permet de calculer correctement les
dure´es de vie de fatigue en traction-compression sur Diabolos. Nous avons e´te´ amene´s a` introduire
deux variables couramment utilise´es en fatigue : la limite de fatigue et la contrainte ultime. Dans le
cas du NR, ces deux parame`tres ne sont pas des constantes mate´riau mais de´pendent du niveau de
renfort de l’essai conside´re´. De plus, leur de´pendance vis a` vis du renfort correspond aux me´canismes
associe´s a` ces quantite´s.
Le crite`re e´tant valide´ sur les essais uniaxiaux, nous allons tester sa robustesse sur des essais
multiaxiaux.
VI.3 Validite´ du crite`re pour les essais multiaxiaux
VI.3.1 Imple´mentation
Le crite`re que nous venons d’e´crire a e´te´ imple´mente´ dans le code de calcul ZeBuLoN. Ce code a e´te´
de´veloppe´ en utilisant les techniques de programmation oriente´es objet (C++). Nous ne rentrerons
pas dans le de´tail de la structure du code, le lecteur inte´resse´ pourra consulter les articles cite´s en
re´fe´rences [3] (concepts ge´ne´raux de l’application de la programmation oriente´e objet a` la me´thode
des e´le´ments finis) et [4] (se consacre plus particulie`rement aux lois de comportement).
Les de´veloppements apporte´s se situent au niveau du post-processeur de ZeBuLoN. Le post-
processeur constitue l’ensemble des outils de traitement des re´sultats du calcul de structure. Le
calcul en post-processeur est donc re´alise´ apre`s le calcul de structure (i.e. il ne prend pas en charge les
1De manie`re ge´ne´rale, la taille du de´faut critique repre´sente la taille limite des de´fauts en dessous de laquelle il
n’apparaˆıt pas d’endommagement.
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proble`mes de couplage comportement/endommagement) et utilise les sorties du calcul (contraintes,
de´formations,...) comme variables d’entre´es. On y retrouvera par exemple les modules de calcul
de probabilite´ de rupture de type Weibull ou les crite`res de fatigue. Aucun des crite`res de fatigue
de´veloppe´s dans le code n’est applicable a` notre e´tude. Il a donc e´te´ ne´cessaire de de´velopper un
nouvel outil.
L’algorithme de calcul reprend la de´marche qui nous a conduit a` son e´criture, les calculs e´tant re´alise´s
soit aux nœuds soit aux points de Gauss en fonction de la mise en donne´e faite par l’utilisateur. Nous
re´sumons les diffe´rentes e´tapes du calcul figure VI.14.
Les variables d’entre´e du crite`re sont le champ de contrainte au sein de la structure, le tenseur
gradient F
∼
, ainsi que leur e´volution au cours du chargement et les parame`tres identifie´s. Toutes les
quantite´s calcule´es peuvent eˆtre mises en sortie. Elles nous permettent donc de de´terminer a` la fois
l’e´volution de l’orientation du plan critique au cours de la de´formation (permet d’obtenir l’orientation
des fissures), l’histoire de la contrainte normale et du cisaillement sur ce plan et bien entendu la dure´e
de vie.








Calcul des contraintes principales
De´termination de l’instant tmax (carte de
calcul) ou` σP1 est maximale
De´termination de ~nPC en position
de´forme´e
~nPC(t=tmax) = V p
1
(t=tmax)
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Reconstruction de l’histoire du chargement sur
le plan critique en terme de contrainte normale
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Figure VI.14 : Etapes successives de l’algorithme de calcul de la dure´e de vie.










































Figure VI.15 : Variation d’orientation du plan critique en fonction du chargement applique´ pour
diffe´rents niveaux de de´formation maximale atteints au cours du cycle (le´gende: 0-θmax). Cas de la
torsion sur AE2.
VI.3.2 Orientation des fissures et rotations mate´rielles
Dans le cas de la traction-compression le crite`re CCPAdonne naturellement le plan perpendiculaire a`
l’axe de l’e´prouvette comme plan critique, ce qui correspond aux observations. La suite du paragraphe
pre´sente les re´sultats de pre´visions d’orientation de fissures pour les diffe´rents essais de fatigue.
a) Essais de torsion
Le cas de la torsion est plus discriminant puisque ces essais combinent rotations du repe`re principal et
rotations mate´rielles. Le suivi du vecteur normal au plan critique permet de quantifier les rotations
mate´rielles qui lui sont associe´es. La figure VI.15 repe´sente la rotation mate´rielle du plan critique pour
des essais de torsion 0-θ sur e´prouvette AE2. Le plan critique est fonction du chargement maximal
applique´ et diffe`re pour chaque essai. Nous voyons ici que l’orientation de ce plan peut varier de pre`s
de 50 degre´s entre la position de´forme´e et la position non-de´forme´e pour les essais les plus charge´s.
La figure VI.16 reprend une figure de´ja` donne´e au chapitre III (figure III.52). Nous ne reviendrons
pas sur les de´tails de la me´thode expe´rimentale qui permet de mesurer l’angle des fissures de´ja` pre´sente´
partie III.7.2. Nous voyons ici que meˆme dans le cas de grandes rotations des contraintes principales
et de grandes rotations mate´rielles, le crite`re de´crit correctement l’orientation des fissures. La meˆme
de´marche applique´e aux essais de torsion 0/+θ sur diabolos permet e´galement de pre´voir l’orientation
des fissure.
Dans le cas des essais de torsion de types +θ1/+θ2 nous avons constate´ au chapitre III.7.2 qu’il
apparaissait un phe´nome`ne de bifurcation puis de coalescence des fissures, avant qu’elles n’atteignent
la taille de 1mm. La bifurcation a alors e´te´ associe´e au phe´nome`ne de renforcement et a` l’existence
d’une non syme´trie du chargement de part et d’autre de la fissure. L’amorc¸age en tant que tel (fissure
de 1mm) apparaˆıt alors dans une direction perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette. Nous voyons ici
que le crite`re va eˆtre mis en de´faut puisque l’orientation du plan critique est dicte´e par l’orientation de
la plus grande contrainte principale sans prise en compte des me´canismes de bifurcations. Plus que le

































Figure VI.16 : Comparaison entre l’orientation des fissures et l’orientation du plan critique en
position non de´forme´e. Calcul en fond d’entaille (nœud 3423) et a` 400µm de celui-ci (nœud 3748)
(re´sultats en configuration non-de´forme´e).
crite`re, ce sont les limites de l’approche en endurance (i.e. sans prise en compte pre´cise des me´canismes
de propagation) qui sont atteintes ici. Cependant, l’observation des fissures avant bifurcation montre
que leur orientation correspond bien a` celle donne´e par le crite`re.
L’orientation des fissures en torsion alterne´e +θ/-θ est perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette.
Cette orientation est le re´sultat d’une mirco-propagation en ”dent de scie”. L’application du crite`re
CCPAa` ce type d’essai donne deux directions de plan critique. En effet, au cours d’un cycle, σ
P1 passe
par deux maxima e´gaux. Nous obtenons donc deux plans critiques e´quivalents en terme de contrainte
σeq et de dure´e de vie. De plus, leur orientation est syme´trique vis-a`-vis de l’axe de l’e´prouvette. Nous
voyons qu’a` travers ces essais nous abordons le proble`me du cumul de l’endommagement. Le cumul
n’est pas pris en compte explicitement dans le crite`re. Cependant, dans le cas particulier de la torsion
alterne´e le crite`re reste applicable. En effet, les deux plans critiques e´tant e´quivalents en terme de
dure´e de vie, on peut conside´rer que le vecteur normal a` la fissure est la somme normalise´e des vecteurs
normaux a` chaque plan critique et par conse´quent que l’orientation de la fissure est perpendiculaire a`
l’axe. C’est ce qui est observe´ expe´rimentalement. Le cumul de l’endommagement ne sera pas traite´
au cours de cette e´tude. Cependant, l’e´criture du crite`re donne quelques perspectives a` ce sujet et
tout d’abord sur la de´tection d’une sollicitation de fatigue ou` le phe´nome`ne de cumul intervient. En
effet, il y a cumul lorsque la plus grande contrainte principale posse`de plusieurs maxima locaux. Le
processus de de´tection d’une situation de cumul pourrait eˆtre le suivant:
• identifier les maxima σP1i au cours du cycle (t = timax pour σP1 = σP1i ),
• calculer l’orientation de chacun des plans critiques ~nPCi associe´s,
• calculer la de´sorientation Ψi entre chacun de ces plans aux instants t = timax et appliquer une
condition du type :
– si Ψ < Ψseuil les plans sont trop proches pour qu’il existe cumul et seul le plan
d’endommagement maximal est conserve´,
– si Ψ ≥ Ψseuil il y a cumul.








































Figure VI.17 : Variation d’orientation du plan critique et de la plus grande contrainte principale
pour un nœud en peau lors d’un essai de traction-compression cycle et torsion statique de 60◦.
Le nombre de cycle a` l’amorc¸age et l’orientation de la fissure pourraient ensuite eˆtre obtenus en
e´tablissant une re`gle de cumul et en conside´rant la contrainte e´quivalente, non plus comme une variable
scalaire mais comme une quantite´ vectorielle. La de´marche que nous proposons ici est une proposition
dont la pertinence reste a` ve´rifier.
b) Essais de torsion-statique et traction-compression cyclique
Dans le cas des essais de traction-compression avec torsion statique, l’orientation des fissures de fatigue
est perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette. La figure VI.17 donne l’e´volution de l’orientation de la
plus grande contrainte principale et du plan critique au cours du chargement pour un nœud situe´ a`
la surface de l’e´prouvette (i.e. ou` l’effet de la torsion est le plus marque´). Lorsque seule la torsion
statique est applique´e a` l’e´prouvette, la direction principale est oriente´e dans une direction proche de
45◦. Lorsque l’e´prouvette est mise sous traction, l’effet de la torsion s’efface progressivement et ~σP1
se rapproche de l’axe du diabolo. La variation d’orientation du plan critique au cours du chargement
montre que sa normale est plus proche de l’axe de l’e´prouvette en position de´forme´e qu’en position
non-de´forme´e. De plus, l’orientation de la fissure donne´e par le crite`re CCPA, correspond bien a` celle
observe´e expe´rimentalement.
c) Conclusions sur l’orientation des fissures
Nous voyons que, dans quasiment tous les cas de chargements e´tudie´s ici, le crite`re permet de de´crire
correctement l’orientation des fissures de fatigue. Seuls les essais ou` il apparaˆıt des processus de
bifurcation et de coalescence a` l’e´chelle sub-millime´trique sont mal pris en compte. L’orientation de
la fissure avant bifurcation est cependant bien de´termine´e. Nous allons maintenant nous inte´resser a`
la localisation de l’amorc¸age pre´vue par le crite`re CCPA.
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VI.3.3 Localisation de l’amorc¸age
Pour les essais de traction-compression cyclique, le crite`re localise l’amorc¸age en fond d’entaille en
accord avec ce qui est observe´ expe´rimentalement. On remarquera que la variation de la dure´e de vie
dans la direction radiale de l’e´prouvette est tre`s marque´e puisque, a` 1mm du fond d’entaille, dans la
direction radiale, la dure´e de vie est multiplie´e par deux sur AE5 et par 5 sur l’AE2. Nous verrons
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(b) zoom de (a) en fond d’entaille
Figure VI.18 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age en traction-compression sur AE2.
Essai AE2-TC-18.
Le cas des essais de torsion statique-traction compression avait e´te´ discriminant pour le crite`re
base´ sur les invariants. Qu’en est-il pour celui que nous venons d’e´tablir ? Avant de re´pondre a`
cette question, il peut eˆtre inte´ressant de regarder l’e´volution des termes de contrainte normale et
de cisaillement sur le plan critique et en particulier de comparer ces e´volutions a` celles des meˆmes
quantite´s lors d’un essai de traction-compression simple. Dans ce dernier cas, le plan critique est
perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette. Le cisaillement sur ce plan est donc nul, du moins avant que
n’apparaisse le pli. Les re´sultats de calcul que nous donnerons se placent a` des niveaux de compression
ne faisant pas apparaˆıtre de pli. La comparaison sera faite sur des nœuds de la section me´diane du
Diabolo indique´e figure VI.20.
Les figures VI.21,VI.22 et VI.23, comparent l’e´volution de σ~nPC pour un essai de traction-
compression et torsion statique (TsTC) et de traction compression simple (TC) en fonction du
chargement applique´. Ces calculs sont re´alise´s a` diffe´rents nœuds, dont la position exacte est indique´e
sur chaque figure. Nous voyons que les contraintes normales au plan critique sont identiques
pour les deux essais. Cependant il existe une diffe´rence majeure : le cisaillement dans le plan
critique. En effet, s’il n’y a pas d’influence de la torsion statique, c’est pre´cise´ment parce que le
plan critique est quasiment perpendiculaire a` l’axe de l’e´prouvette, plan dans lequel agit la pre´-
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(b) zoom de (a) en fond d’entaille
Figure VI.19 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age en traction-compression sur AE5.
Essais AE5s4.
torsion. Par de´finition le cisaillement est nul lorsque le chargement est maximal (t = tmax) puis croˆıt
progressivement. Bien entendu, le cisaillement reste nul tout au long du chargement pour les points
situe´s sur l’axe du Diabolo (figure VI.23) et augmente avec la distance a` l’axe.






























Figure VI.21 : Evolution de la contrainte normale au plan critique et du cisaillement dans ce plan
pour un essai de torsion statique et traction compression et comparaison avec le cas de la traction
uniaxiale. Le Sche´ma en haut, a` gauche, positionne le nœud ou` est re´alise´ le calcul(nœuds 7537(3D)
et 6(2D)).
























Figure VI.22 : Evolution de la contrainte normale au plan critique et du cisaillement dans ce plan
pour un essai de torsion statique et traction compression et comparaison avec le cas de la traction
























Figure VI.23 : Evolution de la contrainte normale au plan critique et du cisaillement dans ce plan
pour un essai de torsion statique et traction compression et comparaison avec le cas de la traction
uniaxiale. Le Sche´ma en haut, a` gauche, positionne le nœud ou` est re´alise´ le calcul(nœuds 434(3D) et
1(2D)).






Figure VI.24 : Mixite´ des modes sur le contour d’une fissure circulaire lorsque le cisaillement sur le
plan de la fissure est non nul.
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Figure VI.25 : Fermeture d’une fissure en mode I. La pointe de fissure relaxe´e lorsque la fissure se
referme.
Quelles sont les conse´quences sur l’amorc¸age ? Pour le comprendre, revenons au de´faut de type
fissure. La figure VI.24 montre que l’apparition d’une contrainte de cisaillement dans le plan critique
provoque une mixite´ des modes de sollicitation a` la pointe de fissure. Dans la direction du vecteur
cisaillement, la pointe de fissure et en mode I+II. Dans la direction perpendiculaire a` ce vecteur la
sollicitation et de type mode I+III. Dans toutes les directions interme´diaires, la mixite´ du mode est
triple I+II+III. Cette mixite´ est inexistante a` t = tmax et se de´veloppe progressivement au cours du
de´chargement. Le mode I s’efface progressivement par rapport au modes II et III. Dans le cas ou` la
contrainte σ~nPC s’annule, on se retrouve dans une situation ou` la fissure est de´charge´e en mode I mais
reste charge´e en mode II,III ou II+III en fonction de l’endroit ou` l’on se place sur le
front de fissure. C’est ce qui est repre´sente´ figure VI.25 pour le mode I pur et figure VI.26 pour le
mode I+II. Le mode I+III e´tant hors plan il est plus de´licat a` repre´senter mais le raisonnement est
tout a` fait similaire a` celui propose´ en mode I+II. Dans le cas du mode I pur, la fermeture de la fissure
correspond a` une relaxation comple`te de la pointe de la fissure. Dans le cas d’une mixite´ des modes
(cisaillement dans le plan) la fermeture de la fissure ne co¨ıncide pas avec la relaxation comple`te
de la pointe de fissure. La conse´quence est donc directe en ce qui concerne le renforcement et
l’on constate qu’il peut y avoir renforcement meˆme, lorsque σ~nPC ,min est ne´gatif au cours du cycle a`
condition que le cisaillement a` la fermeture soit non-nul.
On notera que l’observation des facie`s de rupture confirme l’existence d’un tel me´canisme. En effet,
nous avions remarque´, a` la fin du chapitre II, que les lignes de propagation en traction-compression et
torsion-statique e´taient diffe´rentes de celles observe´es en traction-compression simple. Dans ce dernier
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Figure VI.26 : Fermeture d’une fissure en mode I+II. La pointe de fissure n’est pas relaxe´e lorsque
la fissure se referme.
cas, les lignes de propagation e´manent radialement depuis la zone d’amorc¸age . Pour les essais avec
pre´-torsion statique les lignes de propagation indiquent que la fissure ne se propage pas de manie`re
identique dans toutes les directions. La fissure se propage pre´fe´rentiellement suivant la direction
circonfe´rencielle (mode I+II) et semble bloque´e dans le direction radiale (mode I+III). Il est probable
que les modes I+II et I+III ne soient pas e´quivalents en terme de renforcement bien que rien ne nous
permette actuellement de l’affirmer cate´goriquement ni de le quantifier pre´cise´ment.
Du point de vue du crite`re, nous sommes donc amene´s a` modifier l’e´criture de la quantite´
de renforcement en introduisant une nouvelle grandeur me´canique, le cisaillement a` la
fermeture,τ~n,fermeture, et nous e´crirons :
σrenf. = H(σ~n,min) ∗
√
(σ~n,min)2 + (τ~n,t=tmin)
2 + H(−σ~n,min) ∗ τ~n,fermeture (VI.23)
Φrenf. = A ∗ (1− exp(−D < σrenf. − σseuil >)) (VI.24)
Ou` tmin est l’instant du chargement pour lequel la contrainte σ~n est minimale.
La figure VI.27 indique l’e´volution de σeq, σrenf. et Ni dans la section de l’e´prouvette et montre
comment la torsion statique active le renforcement a` partir d’une certaine distance drenf de l’axe, ce
qui a pour conse´quence d’augmenter de manie`re tre`s importante la dure´e de vie au dela` de drenf . De
plus, drenf de´finit la distance a` l’axe pour laquelle la dure´e de vie est minimale. La conse´quence sur
la localisation est imme´diate comme le montre les cartographies de dure´es de vies figures VI.28 (pre´-
torsion de 60◦ d’angle) et VI.29 ( pre´-torsion de 80◦ d’angle). La comparaison avec le facie`s de rupture
(voir figure VI.29(c)) indique que la localisation donne´e par le crite`re est proche de celle observe´e
expe´rimentalement. Le crite`re de´veloppe´ ici permet donc de localiser correctement l’amorc¸age dans
le cas le plus critique. On remarquera que plus la pre´torsion statique est importante plus la distance
drenf diminue.
Enfin, la localisation de l’amorc¸age pour les essais de torsion sur e´prouvette AE2 et diabolo est
correctement de´crite par le crite`re (voir exemple VI.30).
Nous allons maintenant aborder la dernie`re partie de ce chapitre en analysant la capacite´ du crite`re
a` pre´voir correctement la dure´e de vie pour les diffe´rents essais re´alise´s.









































Figure VI.27 : Evolution de σeq, σrenf. et Ni suivant la direction radiale dans la section de
l’e´prouvette.
VI.3. VALIDITE´ DU CRITE`RE POUR LES ESSAIS MULTIAXIAUX 189




0.1 0.25 0.39 0.54 0.68 0.83 0.98 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2




0.1 0.25 0.39 0.54 0.68 0.83 0.98 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2
(c) Section
Figure VI.28 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age en torsion statique et traction-
compression. Essai DIAB-TSTTC-9 .
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(c) Comparaison avec le facie`s de rupture
Figure VI.29 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age en torsion statique et traction-
compression. Essai DIAB-TSTTC-10 .
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(c) Zoom de la coupe au niveau de l’entaille
Figure VI.30 : Cartographie du nombre de cycles a` l’amorc¸age (calcul au points de Gauss) en torsion
sur AE2. Essai AE2-TO-6 .
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VI.3.4 Pre´vision de la dure´e de vie
Nous pre´sentons ici les re´sultats de calculs de la dure´e de vie pour les diffe´rents types d’e´prouvettes
teste´es et modes de sollicitations rencontre´s. Ces re´sultats sont pre´sente´s sous formes de tableaux
re´capitulatifs indiquant la re´fe´rence de l’essai, le chargement applique´, les variables me´caniques locales
dans la zone d’amorc¸age et enfin les dure´es de vie expe´rimentales et calcule´es. Les dispersions obtenues
sont illustre´es dans des graphiques log-log comparant dure´es de vies expe´rimentales et calcule´es.
a) Essais de torsion sur Diabolo
Le tableau VI.3 donne les re´sultats d’essais de fatigue en torsion sur diabolo. La comparaison de la
dure´e de vie des essais DIAB-TO-1? et DIAB-TO-8 indique une le´ge`re diffe´rence sur le comportement
en endurance des deux lots d’e´prouvettes. L’essai DIAB-TO-8 se plac¸ant dans la continuite´ des autres
essais de fatigue re´alise´s au laboratoire, nous conside`rerons que c’est cet essai qui est pertinent du point
de vue du nombre de cycle a` l’amorc¸age. Les essais DIAB-TO-1? et DIAB-TO-2? restent cependant
inte´ressants puisqu’ils montrent que meˆme s’il existe un le´ger de´calage sur les dure´es de vie, le rapport
deux entre un essai 0/+θ et -θ/+θ est conserve´. Ces deux essais ne sont pas repre´sente´s sur le
graphique donne´ figure VI.31 illustrant la dispersion obtenue. Pour les essais re´alise´s au laboratoire,
l’accord entre la dure´e de vie expe´rimentale et la dure´e de vie calcule´e est satisfaisant.




deg. deg. MPa MPa 105Cycles 105Cycles
DIAB-TO-1? 0 200 0 2.73 1.1 0.26
DIAB-TO-2? -200 200 0 2.73 0.6 0.26/2=0.13
DIAB-TO-3 -150 150 0 1.72 0.8 1.30/2=0.65
DIAB-TO-4 -150 150 0 1.72 0.6 1.30/2=0.65
DIAB-TO-5 0 150 0 1.72 1.7 1.30
DIAB-TO-6 0 100 0 0.96 5.8 5.90
DIAB-TO-7 0 130 0 1.39 2.7 2.28
DIAB-TO-8 0 200 0 2.73 0.3 0.26
Tableau VI.3 : Essais de torsion sur Diabolo. Les essais annote´s d’une e´toile sont des donne´es d’un
contrat Renault-Hutchinson-Paulstra (me´lange identique a` celui de notre e´tude).















Figure VI.31 : Dispersion obtenue en appliquant le crite`re CCPA aux essais de torsion sur Diabolo.
Dure´e de vie indique´e en 105 cycles. .
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N N MPa MPa 105Cycles 105Cycles
AE5s1N.A. -4.6 236 -0.04 4.5 0.1 0.01
AE5s2N.A. -4 218 -0.04 4.1 0.1 0.04
AE5s3N.A. -4 185 -0.04 3.0 0.3 0.20
AE5s4N.A. -3.3 163 -0.03 2.4 0.6 0.46
AE5s5N.A. -7.1 146 -0.07 2.0 1.0 0.86
AE5s6N.A. 11.5 125 0.10 1.6 2.9 5.53
AE5s7N.A. -44 155 -0.37 2.2 1.0 0.62
AE5s8N.A. -91 135 -0.77 1.8 3.0 1.29
Tableau VI.4 : Re´sultats de calcul pour les essais de traction-compression sur AE5 .
b) Essais de traction-compression sur e´prouvettes AE5
Les re´sultats de calcul sont donne´s tableau VI.4. La figure VI.32 indique que seuls les essais les plus
charge´s sortent de la bande de dispersion obtenue sur les essais de traction-compression sur diabolos.
















Figure VI.32 : Dispersion obtenues en appliquant le crite`re CCPA aux essais de torsion sur
e´prouvettes AE5. Dure´e de vie indique´e en 105 cycles. .
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c) Essais de traction-compression et torsion sur e´prouvettes AE2
Les tableaux VI.5 et VI.6 donnent les re´sultats de calculs, la figure VI.33 offrant une meilleure lisibilite´
de la dispersion associe´e a` ces essais.





N N MPa MPa 105Cycles 105Cycles
AE2-TC-1 -0.5 69 -0.01 2.67 0.85 0.31
AE2-TC-2 -4.6 76 -0.11 3.18 0.6 0.15
AE2-TC-3 -14.3 14.3 -0.34 0.36 20 1004
AE2-TC-4 -13.2 44 -0.32 1.34 6 3.06
AE2-TC-5 4 49 0.1 1.56 5.5 1.91
AE2-TC-6 5.9 68 0.14 2.60 1.2 0.35
AE2-TC-7 10 75 0.25 3.10 1.2 0.42
AE2-TC-8 8 63.5 0.20 2.32 2.5 0.84
AE2-TC-9 -22.5 63 -0.54 2.29 2.3 0.54
AE2-TC-10 0.9 59 0.02 2.06 2.1 0.77
AE2-TC-11 8 64 0.20 2.35 1.9 0.80
AE2-TC-12 7 58 0.17 2.01 2.6 1.13
AE2-TC-13 -50.6 62.6 -1.33 2.26 2.2 0.56
AE2-TC-14 -42 69 -1.06 2.67 0.84 0.31
AE2-TC-15 -42 69 -1.06 2.67 0.87 0.31
AE2-TC-17 -42 69 -1.06 2.67 1.12 0.31
AE2-TC-18 -42 69 -1.06 2.67 0.50 0.31
AE2-TC-19 -42 69 -1.06 2.67 0.97 0.31
AE2-TC-20 -42 69 -1.06 2.67 1.13 0.31
AE2-TC-21 -42 69 -1.06 2.67 0.86 0.31
AE2-TC-22 -42 69 -1.06 2.67 0.86 0.31
AE2-TC-23 -42 69 -1.06 2.67 0.81 0.31
AE2-TC-24 -42 69 -1.06 2.67 1.1 0.31
Tableau VI.5 : Re´sultats de calcul pour les essais de traction-compression sur AE2 .
Deux points sont a` souligner au niveau des re´sultats sur e´prouvettes AE2:
• une augmentation de la dispersion expe´rimentale,
• La dure´e de vie expe´rimentale est approximativement trois fois supe´rieure a` celle calcule´e.
Le crite`re que nous avons e´tabli est exprime´ a` partir des valeurs de contraintes aux noeuds.
L’observation des me´canismes d’amorc¸age a montre´ que les fissures s’initient a` partir d’inclusions
dont la taille est de l’ordre de cent a` deux cents microme`tres. Nous avons vu pre´ce´demment que
les ge´ome´tries entaille´es pre´sentaient de forts gradients (voir partie IV.4.4). La figure VI.34 indique
l’e´volution de la contrainte e´quivalente dans le cas de la traction-compression et torsion sur AE2. La
contrainte e´quivalente chute de plus de 70% sur les premiers 200 microme`tres depuis le fond d’entaille.
Une telle variation de contrainte implique un fort gradient de dure´e de vie. La sensibilite´ de N CALCi
a` la variation de contrainte est illustre´e figure VI.35. Nous constatons que N CALCi est d’autant plus
sensible a` la variation de contrainte e´quivalente que σeq se rapproche de σ
?
u (faible dure´e de vie) et σ
?
l
(grande dure´e de vie). Cette forte non-line´arite´ est a` l’origine du de´calage observe´ aux faibles dure´es
de vie en traction-compression sur AE5. De plus, dans la gamme de dure´e de vie explore´e sur AE2,
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une chute de σeq de l’ordre de 70% e´quivaut a` multiplier par trois la dure´e de vie calcule´e. Ainsi,
la variation de dure´e de vie NCALCi sur une distance proche de la taille caracte´ristique des de´fauts,
correspond approximativement au de´calage entre N CALCi et N
EXP
i . Il semble donc que le de´calage
observe´ puisse en partie eˆtre attribue´ a` l’existence de gradients qui ne peuvent eˆtre pris en compte
puisque le crite`re CCPA e´tablit une relation entre l’histoire du chargement local (aux nœuds ou aux
points de Gauss) et la dure´e de vie.
Cependant, les gradients ne sont pas l’unique cause de ce de´calage. En effet, pour qu’il y ait amorc¸age a`
un nombre de cycle donne´, il faut que, d’une part, le niveau de contrainte e´quivalente soit suffisant,
et que d’autre part, il existe une particule dans la zone correspondante, en d’autres termes que la
taille du volume sollicite´ soit suffisante. La figure VI.36 compare les volumes ou` la dure´e de vie
est infe´rieure a` trois fois la dure´e de vie minimale de la structure, dans le cas d’un essai de torsion
sur e´prouvette AE2 et Diabolo. En assimilant chacun de ces volumes a` des cylindres, on obtient un
volume deux cents fois supe´rieur sur le diabolo que sur l’AE2 et deux fois supe´rieur sur l’AE5 (22mm3
en traction, non illustre´) que sur l’AE2. Ainsi, la probabilite´ de trouver une inclusion dans la zone
sollicite´e est bien plus grande sur le diabolo que sur l’AE2. Le de´calage observe´, plus qu’un effet de
gradient, corespond a` un ”effet d’e´chelle” et s’inscrit dans le cadre plus global du passage d’un mode`le
de´terministe a` un mode`le probabiliste. L’approche probabiliste n’a pu eˆtre aborde´e au cours de cette
the`se mais devrait pouvoir corriger le de´calage observe´.
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N.m N.m deg. deg. MPa MPa 105Cycles 105Cycles
AE2-TO-1? 0. 0.222 0 100 0 3.69 0.5 0.1
AE2-TO-2? 0 0.184 0 80 0 2.47 1.3 0.4
AE2-TO-3 0 0.202 0 90 0 3.04 0.7 0.2
AE2-TO-4 0 0.164 0 70 0 1.97 1.5 0.9
AE2-TO-5 0 0.164 0 70 0 1.97 0.84 0.9
AE2-TO-6 0 0.184 0 80 0.8 0 2.47 0.4
AE2-TO-7 0 0.202 0 90 0 3.04 1.12 0.2
AE2-TO-8 0 0.104 0 40 0 0.86 10.0 9.0
AE2-TO-9 0 0.164 0 70 0 1.97 0.84 0.9
AE2-TO-10 0 0.184 0 80 0 2.47 0.82 0.4
AE2-TO-11 0 0.202 0 90 0 3.04 < 2.23 0.2
AE2-TO-12 0 0.164 0 70 0 1.97 1.5 0.9
AE2-TO-13 0 0.084 0 35 0 0.73 >55.0 14
AE2-TO-14 0 0.222 0 100 0 3.69 0.4 0.1
AE2-TO-15 0 0.222 0 100 0 3.69 0.5 0.1
AE2-TO-16 0 0.176 0 75 0 2.22 1.4 0.6
AE2-TO-17 0 0.176 0 75 0 2.22 < 1.54 0.6
AE2-TO-18 0 0.176 0 75 0 2.22 1.67 0.6
AE2-TO-19 0 0.176 0 75 0 2.22 1.66 0.6
AE2-TO-20 0 0.176 0 75 0 2.22 1.78 0.6
AE2-TO-21 0 0.176 0 75 0 2.22 1.76 0.6
AE2-TO-22 0 0.176 0 75 0 2.22 ≤ 3 0.6
AE2-TO-23 0 0.176 0 75 0 2.22 1.9 0.6
AE2-TO-24 0 0.176 0 75 0 2.22 1.7 < n < 3.2 0.6
AE2-TO-25 0 0 0.176 75 0 2.22 1.34 0.6
AE2-TO-26 0 0.176 0 75 0 2.22 1.4 0.6
AE2-TO-27 0.056 0.202 20 90 0.49 3.04 1.22 2.3
AE2-TO-28 0 0.184 0 80 0 2.47 2.3 0.6
AE2-TO-29 0.028 0.176 10 75 0.23 2.22 1.1 1.6
AE2-TO-30 0.0 0.222 0 100 0 3.69 0.8 0.4
AE2-TO-31 0.028 0.222 10 100 0.21 3.69 0.5 0.44
AE2-TO-32 0.028 0.222 10 100 0.21 3.69 0.52 0.44
Tableau VI.6 : Re´sultats de calcul pour les essais de torsion sur AE2. .































Figure VI.33 : Dispersion obtenue en appliquant le crite`re CCPA aux essais de traction-compression
et de torsion sur AE2. Dure´e de vie indique´e en 105 cycles..






























Figure VI.34 : Evolution du rapport σeq(s)/σeq(smax) sur le liset lbas pour une e´prouvette AE2 et





















Figure VI.35 : Sensibilite´ de la dure´e de vie calcule´e a` la variation de contrainte e´quivalente pour
des essais sans renforcement.











Figure VI.36 : Volumes ou` la dure´e de vie est infe´rieure a` trois fois la dure´e de vie minimale de la
structure. La dure´e de vie minimale de la structure est identique dans les deux cas.
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Chapitre -VII-
Conclusions et perspectives
La cristallisation du NR
La premie`re partie de ce travail concerne l’e´tude d’un phe´nome`ne de´ja` reporte´ dans la litte´rature : la
cristallisation du NR sous de´formation. Nous avons dans un premier temps e´tudie´ la cristallisation
en traction monotone en utilisant la diffraction des rayons X. La cre´ation de la phase cristalline
au cours de la de´formation provoque l’apparition de pics caracte´ristiques de cette phase, visibles
sur un diffractogramme θ/2θ, dans une feneˆtre d’angle 2θ  [10:40] degre´s. La de´convolution des
diffractogrammes permet de re´aliser une e´tude semi-quantitative de l’e´volution de la cristallisation en
fonction de l’e´longation applique´e a` travers la de´finition d’un index de cristallinite´ note´ Xc.
Les premiers pic apparaissent pour une e´longation de λseuil = 2.3. Puis Xc augmente rapidement
jusqu’a` une e´longation de λ = 4 pour se stabiliser progressivement a` une valeur de l’ordre de 26%.
Cette valeur correspond a` celle obtenue par la meˆme technique par d’autres auteurs sur du NR.
Les figures de poˆle indiquent que la phase cristalline pre´sente une forte texture de fibre. La structure
de la maille cristalline est orthorombique, l’axe c (direction des chaˆınes) e´tant aligne´ avec la direction
de traction.
Ces mesures ont e´te´ re´alise´es a` une e´longation donne´e, le temps d’acquisition d’un balayage θ/2θ e´tant
de l’ordre de 45 minutes.
L’effet de sollicitations cycliques sur la cristallisation est apparu a` travers des essais de traction cyclique
sur lanie`re avec de´charges partielles et niveau de de´formation maximal constant. Au cours de ces
essais, il apparaˆıt une augmentation du niveau de contrainte maximale atteint a` chaque cycle bien que
l’e´longation maximale soit maintenue constante. Ce phe´nome`ne est observable de`s lors que le niveau
minimal d’e´longation du cycle est supe´rieur a` λ = 1.9. De plus, cette augmentation de contrainte est
d’autant plus importante que la vitesse de de´formation est faible. L’interpre´tation de cette forme de
renforcement a e´te´ faite en terme de cumul de cristallisation. En effet, des mesures re´alise´es par Toki
et al. [1] lors d’un cycle de charge/de´charge montrent que , pour une meˆme e´longation, le taux de
cristallisation a` la de´charge est supe´rieur a` celui mesure´ a` la charge. Ainsi, si l’on conside`re un cycle
de charge, de´charge partielle puis charge, les cristaux qui apparaissent a` la seconde mise en charge
s’ajoutent a` ceux qui n’ont pas disparu lors de la de´charge partielle. Par conse´quent, pour une meˆme
e´longation, l’index de cristallinite´ a` la seconde mise en charge est supe´rieur a` celui atteint a` la premie`re
mise en charge. Il faut naturellement que la de´cristallisation, suite a` la premie`re mise en charge, ne
soit pas totale. Il existe donc un effet de seuil, et ce phe´nome`ne n’est observe´ que lorsque le niveau
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de de´formation minimale du cycle est supe´rieur a` λ = 1.9.
Des mesures comparables a` celles propose´es par Toki et al.[1] pour le type de chargement que nous
venons d’e´voquer pourraient confimer ou infirmer cette interpre´tation et apporteraient dans tous les
cas des informations inte´ressantes sur ce sujet.
Me´canismes d’endommagement
La cavitation et la de´cohe´sion apparaissent comme les deux me´canismes principaux d’endommagement
observe´s sur notre mate´riau. Tous deux agissent a` diffe´rents stades et notamment a` celui de
l’amorc¸age des fissures. Les observations au M.E.B des surfaces de rupture indiquent que les fissures
s’initient a` partir d’he´te´roge´ne´ite´s dont la taille varie entre 100 et 500 microme`tres. Les observations
mettent en e´vidence une grande diversite´ des inclusions, tant par leur composition (analyses microsonde
de Castaing), leur taille que par leur e´tat de surface. Pour cette raison il a e´te´ difficile d’associer un des
deux me´canismes a` chaque type d’inclusion. De plus, meˆme lorsqu’il y a decohe´sion, une proportion
non ne´gligeable de la surface de la particule reste recouverte d’e´lastome`re, ce qui laisse penser a` un
double processus de cavitation/de´cohe´sion. Ces deux me´canismes ne sont pas caracte´ristiques du
mode de sollicitation et se retrouvent sous traction monotone comme sous sollicitation cyclique. Les
fissures s’initient ensuite depuis ces zones endommage´es pour se propager dans le reste de l’e´prouvette
et e´ventuellement provoquer sa rupture.
D’autre part, l’observation des fonds de fissures indique que la cavitation joue de nouveau un roˆle
privile´gie´ dans le processus de propagation. La de´cohe´sion semble moins pre´sente en fond de fissure.
En effet, dans le cas de la propagation, la taille des he´te´roge´ne´ite´s en fond de fissure est beaucoup
moins e´leve´e que celle des particules a` l’origine de l’amorc¸age . Elle varie d’une dizaine de microme`tres
pour les plus importantes (ZnO) a` des tailles sub-microme´triques pour les plus petites (NdC). Or,
la contrainte critique de de´cohe´sion est inversement proportionnelle a` la taille de l’inclusion (voir
eq. III.1). De plus, les observations M.E.B. indiquent que la cavitation peut avoir lieu de manie`re
spontane´e, en absence de particules, les tailles minimales de vides e´tant de l’ordre 80nm.
Outre les me´canismes d’endommagement, l’observation des fonds de fissures en position non
de´forme´e a mis en e´vidence l’existence de de´formations d’origine visqueuses en pointe de fissure,
bien que le mate´riau soit globalement conside´re´ comme hypere´lastique. Ce point est important a`
souligner, en particulier si l’on souhaite aborder le proble`me de la propagation de fissures dans les
e´lastome`res charge´s. En effet, il sera alors ne´cessaire de de´crire correctement le champ de contrainte
et de de´formation en pointe de fissure, ce qui ne pourra eˆtre le cas qu’a` condition de prendre en
compte ces de´formations d’origine visqueuse. On notera que l’utilisation de micro-grilles d’or deviendra
alors un outil pre´cieux pour la de´termination expe´rimentale du champ de de´formation en pre´sence de
singularite´s fortes comme en pointe de fissure.
Cette e´tude nous a e´galement permis de mieux comprendre l’origine du renforcement observe´ a`
rapport de charge positif, notamment a` travers les observations en coupe des fissures de fatigue. Ces
coupes mettent en e´vidence un phe´nome`ne de bifurcation et de branchement des fissures propage´es
a` rapport de charge positif, ce qui n’est pas observe´ a` rapport de charge ne´gatif. Le branchement
des fissures a pour effet d’augmenter l’e´nergie dissipe´e dans le processus de propagation et donc de
diminuer la cine´tique globale de croissance de fissure.
Les observations M.E.B. indiquent la pre´sence d’une structure fibrillaire intense en pointe de fissure.
La conse´quence est une forte anisotropie de comportement vis a` vis de l’endommagement qui apparaˆıt
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pre´fe´rentiellement dans l’espace interfibrillaire, suivant la direction de traction. Cette forte anisotropie
semble eˆtre a` l’origine du phe´nome`ne de bifurcation. Par conse´quent, plus le chargement applique´
permet le de´veloppement d’une zone fortement anisotrope en pointe de fissure, plus le phe´nome`ne de
renforcement sera marque´. Le phe´nome`ne de renforcement doit donc eˆtre mis en relation directe avec
le processus de cumul de cristallisation observe´ au premier chapitre. En re´sume´ :
• propagation a` rapport de charge ne´gatif : le phe´nome`ne de cumul est inexistant, il n’y a pas de
renforcement.
• propagation a` rapport de charge positif : le cumul de cristallisation agit en pointe de fissure,
une forte anisotropie se de´veloppe, le renforcement est marque´.
Enfin, quel que soit le type de sollicitation, la comparaison de l’orientation des fissures avec le
chargement local indique que les fissures se propagent en mode d’ouverture.
Mode´lisation de la dure´e de vie
Le point de de´part de cette e´tude a e´te´ le mode`le de pre´vision de dure´e de vie propose´ par N.Andre´
[2]. Ce mode`le est base´ sur une repre´sentation graphique de type diagramme de Haigh a` deux
parame`tres : l’amplitude de contrainte et la contrainte moyenne. Dans un premier temps, nous avons
repris ce crite`re, d’une part en ajoutant notre base de donne´e expe´rimentale a` celle e´tablie par le
pre´ce´dent auteur afin d’identifier l’e´ventuel roˆle des fortes compressions, et d’autre part en proposant
une me´thode robuste d’optimisation des diffe´rents parame`tres du crite`re. Les algorithmes ge´ne´tiques
ont e´te´ un atout certain dans la re´solution de notre proble`me d’optimisation. Les re´sultats indiquent
que, lors d’essais de traction-compression, la partie du cycle en compression n’a pas d’influence sur la
dure´e de vie.
Le mode`le a ensuite e´te´ e´tendu aux essais multiaxiaux. Les fortes rotations du repe`re des
contraintes principales dans la majeure partie de nos essais, nous a amene´s a` exprimer le crite`re
uniaxial a` partir d’invariants du tenseur des contraintes. Le crite`re ainsi obtenu est e´quivalent au crite`re
uniaxial lorsqu’il est applique´ aux essais de traction-compression sur Diabolo. Le terme d’amplitude
est alors calcule´ a` partir du de´viateur alors que le terme de moyenne de´pend de la partie hydrostatique.
L’application de ce crite`re aux essais multiaxiaux indique qu’il ne permet ni de localiser correctement
dans le cas des essais de traction-compression, ni de fournir une pre´vision de la dure´e de vie correcte
dans le cas de forts taux de triaxialite´. Ces re´sultats ont montre´ que la dissociation entre la partie
de´viatorique et la partie hydrostatique n’est pas souhaitable pour l’e´criture d’un crite`re de fatigue
pour les mate´riaux e´lastome`res.
Nous avons donc e´te´ amene´s a` de´velopper une approche tout a` fait diffe´rente de celle mene´e
pre´ce´demment. Un crite`re de fatigue a e´te´ e´tabli, sur la base des observations faites sur
l’endommagement et le renforcement, a` savoir :
• quel que soit le mode de sollicitation, la fissure est oriente´e dans la direction de la plus grande
contrainte principale atteinte au cours du cycle,
• le renforcement est associe´ au cumul de cristallisation,
• il y a cumul lorsque la pointe de fissure n’est pas relaxe´e au cours du cyle,
• il existe de tre`s fortes rotations mate´rielles qu’il est ne´cessaire de prendre en conside´ration.
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L’e´criture du crite`re traite se´pare´ment l’endommagement et le renforcement. De plus les rotations
mate´rielles sont prises en compte de manie`re explicite dans l’e´criture du mode`le. Ce crite`re a e´te´
imple´mente´ dans le code de calcul ZeBuLoN (C++), identifie´ sur les essais uniaxiaux puis applique´
aux diffe´rents essais multiaxiaux. Il permet d’obtenir plusieurs informations sur l’amorc¸age en fatigue:
• l’orientation des fissures,
• la localisation de l’amorc¸age ,
• le nombre de cycles a` l’amorc¸age .
En ce qui concerne l’orientation des fissures, la comparaison avec les orientations de fissures mesure´es
au M.E.B. donne des re´sultats tout a` fait satisfaisants meˆme dans le cas de la torsion sur e´prouvettes
entaille´es ou` il existe de fortes rotations mate´rielles.
Le crite`re applique´ aux essais de traction-compression et torsion statique rend compte de
l’amorc¸age interne observe´ expe´rimentalement. Ces essais ont e´galement permis de mettre en e´vidence
la ne´cessite´ de prendre en compte la mixite´ du mode de sollicitation dans le terme de renforcement.
Enfin, seuls les essais sur e´prouvettes AE2 posent des proble`mes du point de vue de la pre´vision de la
dure´e de vie. Quel que soit le mode de sollicitation (torsion ou traction-compression), la dure´e de vie
expe´rimentale est approximativement trois fois supe´rieure a` celle calcule´e. Il semble que ce de´calage
puisse eˆtre associe´ a` un effet d’e´chelle. Notre crite`re e´tant purement de´terministe, il ne permet pas
de prendre en compte ce type de situations. Par conse´quent il serait souhaitable de de´velopper une
approche probabiliste, a` partir du crite`re que nous venons d’e´tablir.
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Annexe -A-I-
Re´sultats de de´convolution des
diffractogrammes
Nous pre´sentons ici l’ensemble des re´sultats de la de´convolution des spectres. Le tableau A-I.1 regoupe,
pour chaque pic, la position en 2θ du maximum, l’aire du pic (intensite´ diffracte´e, l’unite´ e´tant
arbitraire), la largeur a` mi-hauteur (FWMH) et le parame`tre (m) de forme de part et d’autre du




Figure A-I.1 : Parame`tres de la de´convolution.
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position Intensite´ FWMHgauche FWMHdroit mgauche mdroit
2θ◦ Arbitraire 2θ◦ 2θ◦
λ=1
22.03 13916 5.16 6.05 13.91 29.54
± 0.33 ± 532.7 ± 0.18 ± 0.25 ± 3.22 ± 3.42
37.01 2531.5 0.22 0.15 2.38 1.54
± 0.01 ± 32.4 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.33 ± 0.15
λ=1.62
22.04 12264.2 1.45 5.22 1.58 28.21
± 0.26 ± 649.6 ± 0.55 ± 0.17 ± 1.27 ± 2.27
36.91 2562.7 0.21 0.16 2.18 1.72
± 0.01 ± 33.4 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.26 ± 0.20
λ=1.98
22.47 11158.0 2.08 5.18 1.26 24.10
± 0.37 ± 596.2 ± 0.66 ± 0.25 ± 0.45 ± 2.44
36.89 2479.6 0.201 0.142 2.064 1.418
± 0.01 ± 33.8 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.24 ± 0.13
λ=2.65
16.07 225.5 0.35 0.68 2.26 4.98
± 0.13 ± 40.8 ± 0.13 ± 0.19 ± 0.36 ± 0.98
22.44 12730.3 3.82 6.59 15.32 29.98
± 0.88 ± 1790.7 ± 0.11 ± 0.62 ± 5.76 ± 5.83
24.24 22.7 0.13 0.02 2.26 4.98
± 0.20 ± 27.1 ± 0.22 ± 0.22 ± 0.36 ± 0.98
36.91 2505.1 0.21 0.15 2.69 1.63
± 0.01 ± 35.9 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.46 ± 0.21
λ=3.
16.08 509.3 0.34 0.45 2.26 4.98
± 0.03 ± 25.9 ± 0.03 ± 0.04 ± 0.36 ± 0.98
21.87 12988.4 3.97 5.05 7.97 3.70
± 0.11 ± 94.7 ± 0.07 ± 0.17 ± 1.03 ± 0.49
24.15 975.6 1.00 0.56 2.26 4.98
± 0.07 ± 96.1 ± 0.11 ± 0.07 ± 0.36 ± 0.98
36.88 2632.9 0.20 0.15 2.05 1.52
± 0.01 ± 29.9 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.19 ± 0.13
λ=3.3
16.13 548.2 0.37 0.43 2.26 4.98
± 0.04 ± 35.7 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.36 ± 0.97
20.67 10800.0 3.83 7.80 3.54 22.14
± 0.18 ± 240.7 ± 0.18 ± 0.23 ± 0.91 ± 1.74
24.19 2917.0 2.37 0.85 2.26 4.98
± 0.08 ± 199.1 ± 0.15 ± 0.08 ± 0.36 ± 0.97
36.90 2367.0 0.19 0.15 1.99 1.69
± 0.01 ± 32.4 ± 0.02 ± 0.00 ± 0.26 ± 0.19
Suite page suivante...
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position Intensite´ FWMHgauche FWMHdroit mgauche mdroit
2θ◦ Arbitraire 2θ◦ 2θ◦
λ=3.8
16.39 1514.2 0.40 0.60 2.26 4.98
± 0.03 ± 567.5 ± 0.04 ± 0.04 ± 0.36 ± 0.98
21.91 11720.3 3.58 5.62 5.74 15.14
± 0.10 ± 584.6 ± 0.14 ± 0.11 ± 0.98 ± 1.16
24.38 4273.6 0.99 0.83 2.26 4.98
± 0.02 ± 82.5 ± 0.03 ± 0.02 ± 0.36 ± 0.98
37.03 2686.0 0.21 0.16 2.31 1.78
± 0.01 ± 22.1 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.20 ± 0.12
λ=4.2
16.15 1373.0 0.38 0.48 2.261 4.98
± 0.02 ± 41.2 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.36 ± 0.97
21.81 10795.8 3.76 5.19 12.981 25.28
± 0.12 ± 140.1 ± 0.09 ± 0.14 ± 2.92 ± 3.01
24.10 3754.7 1.05 0.86 2.261 4.98
± 0.04 ± 148.7 ± 0.05 ± 0.04 ± 0.36 ± 0.97
λ=5.3
16.16 1554.4 0.35 0.48 2.261 4.98
± 0.02 ± 38.4 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.36 ± 0.97
23.10 10119.0 4.62 2.88 1.993 2.71
± 0.40 ± 190.2 ± 0.21 ± 0.41 ± 0.31 ± 0.67
24.08 3686.4 0.85 0.93 2.261 4.98
± 0.04 ± 320.1 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.36 ± 0.97
36.93 2478.6 0.20 0.15 2.135 1.53
± 0.01 ± 32.1 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.25 ± 0.16
36.91 2522.8 0.19 0.16 1.942 2.04
± 0.01 ± 32.4 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.20 ± 0.28
Tableau A-I.1 : Re´sultats de la de´convolution des difractogrammes.
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Annexe -A-II-
De´poˆts de microgrilles d’or
L’objectif est de mesurer les champs de de´formations en pre´sence d’he´te´roge´ne´ite´s (inclusions) ou
de fortes singularite´s (pointes de fissure). L’ide´e est de mesurer le champ de de´placement via le
de´placement des noeuds d’une grille de´pose´e sur le mate´riau. La taille des pas de la grille de´pend
entie`rement des gradients de contraintes que l’on de´sire mesurer et peut varier de 5 a` 30µm. La
technique employe´e est celle utilise´e dans la fabrication des composants pour la microe´le´ctronique.
Cette technique a e´te´ utilise´e et e´tudie´e par Attwood et Hazzledine [1], Allais et al. [2]. Cette
technique a e´te´ de´veloppe´e pour les mate´riaux me´talliques. Nous en rappelons les grandes e´tapes tout
en pre´cisant les modifications apporte´es pour la rendre applicable a` nos mate´riaux.
A-II.1 Technique de de´poˆt
La technique se re´sume en six grandes e´tapes, re´sume´es figure A-II.1. Le principe est de de´poser
un film mince et e´lectro-sensible a` la surface de l’e´chantillon. Ce film est obtenu par centrifugation
d’une goutte de PMMA puis polyme´risation. Le film est ensuite irradie´ par le passage d’un faisceau
e´lectronique. Le faisceau a pour effet de re´duire la longueur des chaˆınes. Les zones irradie´es deviennent
alors plus facile a` dissoudre. Nous utilisons le M.E.B. pour obtenir le faisceau d’e´lectrons. Un seul
passage suffit pour cre´er un barreau. L’e´cart entre les barreaux est controˆle´ par le nombre de ligne
pour le balayage complet de l’e´cran et le grandissement auquel on travail :
pas =
Grandissement
Largeur e´cran * Nombre de lignes de balayage
(A-II.1)
La seconde se´rie de barreau est obtenue en faisant tourner e´lectroniquement le faisceau de 90◦. Enfin,
on de´pose sur l’ensemble de la surface une couche d’or de 15 a` 30nm. La grille est obtenue en dissolvant
le PMMA restant.
A-II.2 Difficulte´s et application aux e´lastome`res
Cette technique, simple sur le principe pose un certain nombre de proble`mes pratiques. La qualite´ de
la grille (de´finition des barreaux) de´pend de la focalisation du faisceau. La mise au point doit donc
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eˆtre faite a` fort grossissement sans pour autant irradier l’ensemble de l’e´chantillon. Puis il faut eˆtre
capable de de´terminer, en aveugle, la position ou` l’on souhaite de´poser la grille.
L’application de cette technique a` des mate´riaux e´lastome`res pose des proble`mes supple´mentaires.
Les premie`res tentatives de grille en suivant la technique de´crite pre´ce´demment n’ont pas donne´ de
re´sultats. Nous obtenions syste´matiquement un mouchete´ d’or a` la place de la grille souhaite´e. La
raison de cet echec trouve son explication a` travers la diffe´rence d’e´nergie de surface entre le NR et
les mate´riaux me´talliques. La mouillabilite´ du PMMA sur le NR n’est pas suffisante pour permettre
l’obtention d’une fine couche de PMMA (e´tape 2, figure A-II.1). Ce proble`me a e´te´ re´solu en de´posant
une fine couche d’or sur la surface de l’e´chantillon avant de commencer la re´alisation de la grille.
L’homoge´ne´ite´ de la couche de PMMA de´pend de la vitesse de rotation lors de l’ope´ration de
centrifugation. La vitesse de rotation avoisine les 2000 tr/mn. A cette vitesse, il est fort probable
que l’e´chantillon se de´forme et donc que le PMMA ne s’e´coule pas uniforme´ment. Il est ne´cessaire de
brider au maximum l’e´chantillon lors de cette ope´ration.
La dernie`re difficulte´ vient de la rugosite´ des surfaces. Dans le cas des me´taux, le polissage des
surfaces permet d’avoir un faisceau correctement focalise´ sur toute la surface irradie´e. Dans notre cas
les e´chantillons sont simplement nettoye´s a` l’alcool. Aucune pre´paration particulie`re n’est possible.
La focalisation n’e´tant pas parfaite, les grilles sont souvent imparfaites et partielles.
Apre`s optimisation, les parame`tres de de´poˆt sont les suivants:
• Taille de sonde = 500
• Nombre de ligne de balayage = 125
• Intensite´ 80 mA
• Grossissement = 40
• Vitesse de balayage = 0.5 s/ligne
La couche d’or initiale a une e´paisseur de 5 nm. Les parame`tres de de´poˆt de la couche d’or finale
sont :
• Courant transmis : 28 mA,
• Distance cathode/e´chantillon : 50 mm,
• Temps d’exposition : 3 a` 4 min,
• Epaisseur du de´poˆt : 15 a` 30 nm.
A-II.3 Re´sultats
Les grilles obtenues sont donne´es figure A-II.2, pour deux pas de grille diffe´rents, 10 et 30 µm.
La de´finition de la grille de pas 20µm est bien meilleure que celle de pas 10µm bien que les conditions
de de´poˆt soient identiques. Le re´sultat n’e´tant que faiblement reproductible, il est difficile d’optimiser
les conditions de de´poˆt pour chaque pas. De plus, ces grilles ne sont pas parfaitement re´gulie`res. Ceci
vient d’une part de l’astigmatisme du MEB et d’autre part des phe´nome`nes de charges qui peuvent
provoquer une de´rive du faisceau. Si l’on souhaite re´aliser des calculs de de´formation, il est ne´cessaire
de quantifier l’e´cart entre la grille re´elle et une grille ide´ale constitue´e de cellules toutes identiques,
caracte´rise´es par un pas en X, un pas en Y et un cisaillement γ. On utilise pour cela un processus
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De´poˆt de la goutte
PMMA+solvant. Obtention
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Irradiation du PMMA
par passage du faisceau
e´le´ctronique. Premie`re se´rie
de barreaux. Puis rotation
e´lectronique du faisceau a` 90◦.
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Figure A-II.1 : Technique de de´poˆt des microgrilles d’or.
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(a) pas = 30µm (b) pas = 10µm
Figure A-II.2 : Micro-grilles d’or.
d’optimisation. La premie`re e´tape consiste a` extraire la grille re´elle a` partir de l’image M.E.B. et d’un
syste`me d’analyse d’image ade´quat. Une fois l’image binaire obtenue, chaque noeud est identifie´ et la
grille est transforme´e en maillage de type e´le´ments finis. Cette grille, irre´gulie`re, va eˆtre conside´re´e
comme la position de´forme´e d’une grille ide´ale, re´gulie`re. Le processus d’optimisation va avoir pour
but d’identifier, (X,Y,γ) tel que :
< E
∼Grille expe´rimentale >= 0∼
E repre´sente le tenseur des de´formations. Cette identification est re´alise´e a` diffe´rents endroits
de la grille et pour chaque grossissement utilise´ (la de´formation induite par le MEB de´pend du
grossissement). Une fois les parame`tres de la grille identifie´s, il est possible de calculer le champ
de de´formation en conside´rant la grille ide´ale comme l’e´tat non de´forme´. Le calcul des de´formations
se fait a` partir de la de´termination du champ de de´placements, en utilisant le formalisme des grandes
de´formations. Ces e´tapes sont re´sume´es figure A-II.3. De par les grandes de´formations, la grille
d’or se disloque mais reste attache´e au substrat. On peut donc reconstruire la grille. Le traitement
automatique en analyse d’image peut poser des proble`mes et il faut parfois retoucher manuellement
les images prises au M.E.B. pour obtenir l’image binaire.
A-II.4 Conclusions
La technique des micro-grilles originellement de´veloppe´e pour les mate´riaux peut, a` certaines
conditions, eˆtre applique´e aux mate´riaux e´lastome`res. Le taux de re´ussite est assez faible (de l’ordre
de 10%). La raison exacte est difficile a` donner mais la rugosite´ des surfaces semble eˆtre un parame`tre
important. Une fois de´pose´e, la de´termination du champ de de´formation ne pose pas de proble`mes
particuliers. La grille suit la de´formation du mate´riau sans se de´coller du substrat mais en se dislocant.
Le traitement automatique des images de grilles disloque´es peut poser des proble`mes et des retouches
manuelles sont parfois ne´cessaires.
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Grille non de´forme´e
1. Image M.E.B. 2. Image binaire
Grille ide´ale
3. Mode´lisation 4. Identification
(X,Y,γ) < E
∼Grille expe´rimentale >= 0∼
E12 Min=-0.05 Max=0.07
Calcul sur grille de´forme´e
5. Image M.E.B. 6. Calcul
E11 Min=0.48 Max=1.51
Figure A-II.3 : Etapes successives pour le calcul des de´formations des grilles.
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Annexe -A-III-
Calcul d’un terme d’amplitude sous
sollicitation multiaxiale
Dans le cas de chargement multiaxiaux non-proportionnels, la rotation du repe`re des contraintes
principales interdit l’utilisation d’une amplitude a` partir des contraintes principales. Les travaux
re´alise´s dans le domaine de la fatigue multiaxiale par Sines ou Crossland ont montre´ l’ade´quation du
second invariant du de´viateur des contraintes pour de´finir une amplitude sous chargement multiaxial.
Cette amplitude de contrainte, appele´e ∆J2, repre´sente le diame`tre minimal d’une sphe`re contenant
le trajet de chargement. Deux me´thodes de calcul de ∆J2 sont implante´es dans ZeBuLon :
• me´thode de double maximisation
• me´thode de me´morisation progressive
Les paragraphes suivants reprennent plus en de´tail les deux algorithmes implante´s dans ZeBuLon
(extraits de la ”gazette ZeBuLon”).
A-III.1 Me´thode de double maximisation
Cette premie`re me´thode conside`re successivement tous les couples d’instant ti et tj du cycle et
































(centre de la sphe`re) sur les deux instants ti et tj au cours du
cycle.
Pour un chargement avec N instants de sortie, N(N-1)/2 e´valuations suffisent. Le couple fournissant
le plus grand e´cart est retenu.
Nous pre´sentons sur la figure (A-III.2), un cas de chargement dans le plan σ22, σ12.
On observe cependant que cette me´thode peut eˆtre mise en e´chec. Ainsi, sur la figure (A-III.3(b)) une
partie du cycle n’est pas contenue dans la sphe`re finale.
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Figure A-III.1 : Amplitude du cycle
Ge´ome´triquement, l’e´quation (A-III.1) impose au centre de la sphe`re de se ”caler” sur le segment








), mais oublie une partie du chargement.
A-III.2 Me´thode de me´morisation progressive
La deuxie`me me´thode, plus performante, utilise des notions de me´morisation issues de la
plasticite´. Elle consiste a` suivre le chargement au cours du cycle jusqu’a` ce que le trajet soit entie`rement
contenu dans la sphe`re (plusieurs parcours si ne´cessaire).
L’algorithme utilise´ est le suivant:








Figure A-III.2 : Chargement impose´
Soient X
∼ i
et Ri le centre et le rayon de la sphe`re a` l’instant i.
A t=0, X
∼ 0 = σ∼0 et R0 = 0




)−Ri−1 qui repre´sente l’e´cart du point σ
∼i
conside´re´ au bord du cercle de rayon Ri−1,
• si E < 0, le point σ
∼i
appartient a` la sphe`re de rayon Ri−1,
• si E > 0, le point σ
∼i
n’appartient pas a` la sphe`re. On va alors de´placer le











) et augmenter le rayon Ri
en ponde´rant les deux ope´rations a` l’aide d’un coefficient α caracte´risant la
me´morisation (α = 0, pas de me´morisation; α = 1, me´morisation totale).
Ri = αE + Ri−1
Xi = (1− α)En
∼
+ Xi−1
Le coefficient α a pour roˆle de distribuer E sur les deux variables X
∼
et R.
Pratiquement, nous avons utilise´ un coefficient α de 0,2. Si ce coefficient est trop grand, la
croissance du rayon se fait rapidement et l’on court le risque de de´passer le chargement limite d’un
incre´ment a` l’autre.
La figure A-III.3(a) montre dans notre exemple, que le trajet de chargement est entie`rement inscrit
dans la sphe`re si bien que celle-ci n’e´volue plus au bout de plusieurs parcours du cycle.
Alors que la premie`re me´thode est mise en e´chec, la seconde semble convenir pour tout type de
chargement. On choisira donc dans un premier temps d’effectuer l’analyse a` partir de la premie`re









Figure A-III.3 : Premier chargement : re´sultats
me´thode et, lorsque celle-ci est en e´chec de lancer la deuxie`me proce´dure.
Nous pre´sentons sur la figure A-III.4 un cas de chargement en ”e´toile”, toujours dans le plan
σ22, σ12.
Nous pre´sentons sur la figure A-III.5 les re´sultats obtenus par les deux me´thodes.
Le calcul est effectue´ avec α = 0, 2. La convergence est e´tablie apre`s avoir parcouru 13 cycles de
chargement.
Afin de montrer l’influence du parame`tre α, nous avons utilise´ sur ce meˆme chargement α = 0, 1 et
α = 0, 7. Pour α = 0, 1, la convergence est obtenue apre`s 25 cycles alors que pour α = 0, 7, 5 tours
suffisent. On constate cependant que le trajet de chargement est surestime´. Un fort coefficient α
entraˆıne une forte augmentation du rayon alors que le centre e´volue peu, d’ou` un mauvais calage de
la sphe`re. De plus, α influe sur le temps du calcul : plus α est petit et plus le nombre d’ite´rations
pour obtenir le bon rayon est important et pour r cycles de chargement parcourus on a N×r e´valuations.





Figure A-III.4 : Deuxie`me cas de chargement
(a) Premie`re me´thode (b) Seconde me´thode, α = 0.2 (c) Seconde me´thode, α = 0.7
Figure A-III.5 : Chargement en e´toile : re´sultats
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Annexe -A-IV-
Application des crite`res uniaxiaux aux
essais sur Diabolos
Cette annexe regroupe les re´sultats de calculs de dure´e de vie en traction-compression sur Diabolo,
pour les diffe´rents crite`res aborde´s au cours de cette e´tude. Les notations utilise´es dans les tableaux
pour identifier les diffe´rents crite`res sont les suivantes :
• Le crite`re initial en amplitude de contrainte et contrainte moyenne : C(∆σ,σ),
• Le crite`re base´ sur une approche par plan critique sans prise en compte de la contrainte ultime
et de la contrainte limite : C0CPA,
• Le crite`re base´ sur une approche par plan critique avec prise en compte de la contrainte ultime
et de la contrainte limite : CCPA.
Seuls les essais ou` l’amorc¸age n’a pas e´te´ clairement identifie´ (essais sans amorc¸age constate´ ou
constate´ trop tardivement par l’expe´rimentateur) n’ont pas e´te´ pris en compte dans l’optimisation. Ils
sont regroupe´s tableau A-IV.3.
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N N MPa MPa MPa 105 cycles 105 cycles 105 cycles
DIAB-TC-2 -1348.00 405.00 -1.00 1.72 1.76 1.44 1.56 1.46
DIAB-TC-3 -1348.00 405.00 -2.70 1.45 3.60 2.19 2.57 2.52
DIAB-TC-6 -1426.00 498.00 -2.85 1.99 1.30 1.37 1.46 0.91
DIAB-TC-7 0.00 405.00 -0.02 1.45 3.70 2.31 2.57 2.52
DIAB-TC-8 -1362.00 464.00 -1.63 1.94 1.60 1.05 1.11 0.99
DIAB-TC-10 -1243.00 375.00 -2.48 1.29 10.78 2.94 3.56 3.59
DIAB-TC-12n 0.00 375.00 -0.02 1.29 0.76 3.10 3.56 3.59
DIAB-TC-13n -850.00 490.00 -2.73 1.78 1.60 1.29 1.42 1.31
DIAB-TC-14n -460.00 490.00 -0.89 1.94 1.10 1.68 1.81 0.99
DIAB-TC-15n -522.00 454.00 -1.00 1.72 2.90 1.44 1.56 1.46
DIAB-TC-16n -522.00 454.00 0.43 3.39 1.50 0.66 2.06 1.26
DIAB-TC-16n -522.00 454.00 -2.70 1.45 1.76 2.19 2.57 2.52
DIAB-TC-16n -522.00 454.00 -1.00 1.72 2.01 1.44 1.56 1.46
DIAB-TC-17n -883.00 460.00 -1.70 1.76 1.47 0.96 1.01 1.37
DIAB-TC-18n -883.00 460.00 -1.70 1.76 1.26 1.35 1.47 1.37
DIAB-TC-19n -883.00 460.00 -1.70 1.76 2.00 2.56 2.86 1.37
DIAB-TC-20n -883.00 460.00 -1.70 1.76 1.55 1.35 1.47 1.37
DIAB-TC-21n -1000.00 500.00 -1.95 2.00 1.10 0.95 1.63 0.89
DIAB-TC-22n -995.00 500.00 -1.94 2.00 1.47 1.35 1.47 0.89
DIAB-TC-23n -1000.00 300.00 -1.95 0.95 4.86 6.63 8.74 9.64
DIAB-TC-24n -1205.00 458.00 -2.40 1.74 1.80 2.19 2.44 1.39
DIAB-TC-25n -840.00 407.00 -1.61 1.46 2.77 2.19 2.52 2.46
DIAB-TC-26n -1140.00 555.00 -2.26 2.38 0.73 0.61 0.62 0.49
DIAB-TC-27n -1300.00 560.00 -2.60 2.41 0.65 0.59 0.59 0.47
DIAB-TC-28n -1300.00 560.00 -2.60 2.41 0.50 0.59 0.59 0.47
DIAB-TC-29n -650.00 318.00 -1.78 0.99 6.00 6.00 7.77 8.46
DIAB-TC-30n -920.00 309.00 -1.23 1.03 6.00 5.50 6.94 7.46
DIAB-TC-31n -634.00 313.00 -1.20 1.01 7.40 5.83 7.39 8.00
DIAB-TC-34n 61.00 562.00 0.14 2.43 0.90 0.89 0.58 0.46
DIAB-TC-35n 61.00 562.00 -0.08 1.65 0.90 1.63 1.76 1.66
DIAB-TC-36n 118.00 633.00 0.30 2.98 0.40 0.47 0.46 0.77
DIAB-TC-37n 69.00 624.00 -0.07 2.26 0.60 1.79 0.99 0.59
DIAB-TC-38n 69.00 624.00 0.16 2.90 0.16 0.55 0.34 0.13
DIAB-TC-39n 118.00 629.00 0.30 2.94 0.46 0.76 1.25 0.82
Tableau A-IV.1 : Essais de fatigue pris en compte pour l’optimisation du crite`re
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N N MPa MPa MPa 105 cycles 105 cycles 105 cycles
I2sD16 -221.00 571.00 -0.47 2.49 0.35 0.55 0.54 0.42
I2sD7 -489.00 593.00 -0.94 2.66 0.15 0.46 0.45 0.33
l0sD1 38.00 577.00 0.08 2.54 0.70 0.65 0.51 0.39
l0sD3 -330.00 463.00 -0.67 1.77 2.30 1.34 1.43 1.32
l0sD4 123.00 611.00 -0.10 1.63 1.10 0.96 1.01 1.72
l0sD6 29.00 576.00 0.06 2.53 0.50 0.62 0.51 0.39
l0sD7 99.00 513.00 0.24 2.09 3.00 2.00 2.27 2.94
l1sD1 -24.00 539.00 0.16 2.90 0.60 1.00 0.63 0.13
l1sD2 -360.00 380.00 -0.72 1.32 5.50 2.90 3.36 3.38
l1sD3 106.00 696.00 0.27 3.54 0.30 0.38 0.54 0.19
l2sD10 141.00 561.00 0.37 2.42 10.00 2.05 3.77 5.59
l2sD11 -18.00 585.00 -0.52 1.78 1.70 1.33 1.42 1.31
l2sD12 140.00 563.00 0.37 2.43 6.50 1.97 3.60 5.10
l2sD13 -866.00 417.00 -1.66 1.51 3.00 2.14 1.99 2.20
l2sD15 -480.00 504.00 -0.93 2.03 1.00 1.38 1.46 0.85
l2sD17 66.00 421.00 0.15 1.53 3.50 2.29 2.63 4.91
l2sD18 92.00 472.00 0.23 1.83 5.00 2.21 2.52 5.30
l2sD19 -119.00 376.00 -0.28 1.30 3.40 3.05 3.52 3.55
l2sD2 -18.00 438.00 -0.06 1.63 1.20 1.69 1.83 1.74
l2sD20 75.00 534.00 0.19 2.27 0.70 1.29 0.81 0.89
l2sD21 119.00 503.00 0.30 2.02 14.00 3.18 3.80 9.06
l2sD22 -63.00 400.00 -0.16 1.42 2.00 2.41 2.71 2.67
l2sD23 -48.00 410.00 -0.13 1.47 1.80 1.36 1.50 2.38
l2sD25 160.00 680.00 -1.00 1.72 1.50 1.44 1.56 1.46
l2sD26 -248.00 464.00 -0.06 2.60 1.70 0.50 0.48 0.36
l2sD27 -22.00 461.00 -0.07 1.76 1.00 0.94 0.97 1.35
l2sD28 -192.00 461.00 -0.51 1.39 1.30 0.96 1.03 2.86
l2sD29 -303.00 467.00 0.31 2.80 1.10 1.30 1.38 1.25
l2sD30 -710.00 403.00 -1.35 1.44 3.50 4.11 2.18 2.58
l2sD31 -700.00 407.00 -1.33 1.46 5.00 3.19 2.35 2.46
l2sD32 -730.00 452.00 -0.42 1.76 1.30 2.54 2.89 1.35
l2sD5 65.00 552.00 0.15 2.35 0.60 0.55 0.34 0.40
l2sD6 65.00 552.00 0.15 2.35 0.50 1.00 0.63 0.40
l2sD8 73.00 502.00 0.17 2.02 0.60 0.71 0.71 1.30
l2sD9 7.00 395.00 0.00 1.40 2.00 1.35 1.47 2.83
l49sD2 -28.00 442.00 0.14 2.43 0.90 0.89 0.58 0.46
l49sD3 -34.00 439.00 -0.62 1.80 1.10 1.06 1.11 1.27
l49sD5 -525.00 590.00 -1.00 2.63 0.40 0.73 1.21 0.34
Tableau A-IV.2 : Essais de fatigue pris en compte pour l’optimisation du crite`re
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Ref. Fmin Fmax σmin σmax N
exp
i
N N MPa MPa 105 cycles
DIAB-TC-1 -967.00 449.00 -1.88 1.69 <1.5
DIAB-TC-5 -1430.00 244.00 -2.85 0.72 >8.30
DIAB-TC-11n 154.00 454.00 0.41 1.72 > 8.10
DIAB-TC-32n -915.00 310.00 -1.76 0.99 > 9.00
DIAB-TC-33n -1100.00 310.00 -2.17 0.99 >16.60
l0sD5 241.00 668.00 0.71 3.28 > 40.00
l2sD4 -485.00 157.00 -0.93 0.42 > 40.00
l2sD14 -400.00 220.00 -0.79 0.64 >40.00
l2sD24 -991.00 27.00 -1.93 0.05 > 40.00
Tableau A-IV.3 : Essais de fatigue non pris en compte pour l’optimisation : leur dure´e de vie
expe´rimentale est inde´termine´e
